
Berliner Beiträge zur Archäometrie Seite 241-249 Berlin 1980 

Deutschsprachige Literatur zur Archäometrie 

Nachtrag 1976 (Analyse) 

Hours, M.: Gemälde im Examen. Rembrandt-Verlag, Berlin 1976, 130 S. 
Mutz, A.: Aus der Vielfalt der römischen Metalltechnik . Schweiz. Techn. Zeitschr. 1976, H. 15/ 

16,393-396 
Pittioni, R.: Erzbergbau und Spektralanalyse. Mitt. Österr. Arb. gern . f. Ur- und Frühg., 26, 

163-172, 1976 

Nachtrag 1976 (Konservierung) 

Andre, J. M .: Keramik und Glas . Rembrandt-Verlag, Berlin 1976, 129 S. 
Eckert, N.: Der Schutz von Kunstwerken aus Holz. Defazet 30, No. 9, 385-387, 1976 
Kupf, M.: Die Franziskanerkirche in Wien. Methoden und Erkenntnisse der Restaurierung 1974. 

Österr. Zeitschr. f. Kunst und Denkmalpflege 29, 140, 1976 

Nachtrag 1977 (Analyse) 

Althaus, E.: MineralogischeUntersuchungen an Obsidianproben und -artefakten. Archäol. Kor­
respondenzbl. 7, 79-83, 1977 

Guyan, W. U.: Neue archäologische Untersuchungen zur Eisenverhüttung in der Schweiz. Ar­
chäol. Eisenforschung in Europa, 1977, 119-126 

Mairinger, F.: Untersuchungen von Kunstwerken mit unsichtbaren Strahlen. Bildh. d. Gemälde­
ga!. d. Akademie d. Bild. Künste i. Wien 8/ 9, 96 S., 1977 

Pfannenschmidt, C. W .: Die Anwendung des Holzkohlenhochofens seit Ende des 16. J ahrhun­
derts zur Erzeugung von Gußwaren erster Schmelzung und die spätere zweite Schmelzung in 
Flamm- und Kupolöfen bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Düsseldorf 1977, 207 S. 

Sangmeister, E .: Ein Kupferfund vom Hopfenberg bei Pfinztal-Berghausen. Archäol. Nachr. 
aus Baden, 19, 13-15, 1977 

Suhling, L.: Der Seigerhüttenprozeß. Die Technologie des Kupferseigerns nach dem frühen me­
tallurgischen Schrifttum. Riederer-Verlag, Stuttgart 1977, 194 S. 

Nachtrag 1977 (Konservierung) 

Alcouffe, D.: Möbel. Rembrandt-Verlag, Berlin 1977, 130 S. 
Andre, J . M .: Skulpturen . Rembrandt-Verlag, Berlin 1977, 130 S. 
Lepeltier, R.: Druckgraphik und Zeichnungen. Rembrandt-Verlag, Berlin 1977, 130 S. 
Leweke, F.: Probleme der Restaurierung großformatiger Deckengemälde, Bildträger Leinwand. 

Neue Museumskunde 20, 4, 302-310, 1977 
Puls, K. E. und Cuno, H .: Zum Raumklima in Museen . Museumskunde 42, 15-23, 1977 
Trobas, K.: Betrachtungen zum Thema Papierrestaurierung und Berufsbild, bzw. zur Ausbildung 

zum Archivrestaurator. Mitt. d. Steierm. Landesarchivs, 27, 85-85, 1977 
Trobas, K.: Waschen - Waschmittel - Waschprozeß . Mitt. d. Steierm. Landesarchivs, 27, 

87-97, 1977 
Wihr, R.: Restaurieren von Keramik und Glas, Entwicklung- Erhaltung- Nachbildung. Call­

wey-Verlag, München 1977,276 S. 

1978 (Analyse) 

Albiez, G.: Die Goldwäscherei am Rhein. In : Land um Rhein und Schwarzwald, Kehl 1978, 
S.268 

Bachmann, H.-G.: Eisenschlacken und GußtiegeL Limesforschungen, 18, 209-306, 1978 

241 



Bachmann, H. G.: Indikatoren archäometallurgischer Prozesse. In: Miner. Rohst. als Kulturg. 
Inf.-Quelle, Hagen 1978 

Ballczo, H. und Mauterer, R.: Eine einfache Methode zur Untersuchung von Erzen und Metallen 
mit Hilfe des Korundstäbchens. In: Miner. Rohst. als Kulturg. Inf.-Quelle, Hagen 1978 

Ballczo, H. und Mauterer, R.: Die fast zerstörungsfreie mikrochemische Untersuchung antiker 
Metalle (Bronzen und Münzen) mit Hilfe des Korundstäbchens . In : Miner. Rohst. als Kul­
turg . Inf.-Quelle, Hagen 1978 

Brandt, H. (Herausg .): Zur Geschichte des Bergbaus an der oberen Nahe. Charivari-Verlag, 
Idar-Oberstein, 1978 

Conrad, H. G.: Ergebnisse und Perspektiven bergmännischer Archäometrie am Beispiel Timna 
(Israel) (Zusammenfassung) . In: Miner. Rohst. als Kulturg. Inf.-Quelle, Hagen 1978 

Denecke, D.: Erzgewinnung und Hüttenbetriebe im Oberharz und im Harzvorland. Archäol. 
Korresp.-Bl. 8, 77-85, 1978 

Furger-Gunti, A.: Gezogener Draht an keltischen Fibeln des 1. Jahrhunderts v. Chr., Draht 29, 
727-730, 1978 

Germann, K.: Probleme und Möglichkeiten geowissenschaftlicher Herkunftsnachweise für Mar­
more. In: Miner. Rohst. als Kulturg . lnf.-Quelle, Hagen 1978 

Gerster-Giambonini, A.: Ein römischer Steinbruch bei Dittingen. Helvetia archaeologica, 9, 
67-69, 1978 

Haas, W .: Zur Restaurierung eines Bauern-Kalkofens auf Gemarkung Elztal-Dallau im Neckar­
Odenwald-Kreis. Denkmalpflege in Baden-Württemberg, 7, 75-78, 1978 

Heimann, R. B.: Korrelation von Porenkenngrößen und chemischer Zusammensetzung von pro­
vinzialrömischer Keramik. In: Miner. Rohst. als Kulturg. Inf.-Quelle, Hagen 1978 

Heukemes, B.: Neue Entdeckungen zum römerzeitlichen und hochmittelalterlichen Silbererz­
bergbau bei Wierloch und Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis). In: Miner. Rohst. als Kulturg. 
Inf.-Quelle, Hagen 1978, 64-65 

Hoke, E.: Mikroanalytische Untersuchungen von Metallfäden aus Grab I in der Pfarrkirche 
Traismauer. Fundber. aus Österreich 16, 255-259, 1978 

Ihm, P . : Statistik in der Archäologie. Rheinland-Verlag, Köln, 619 S., 1978 
Kästner, J.-M.: Bergbau in der Antike. Erz- und Steingewinnung bei den Hochkulturen des Al­

tertums . Damals-Zeitschrift für geschichtliches Wissen 1978, 1077-1142 
Klee, E.: Die Buchholzdeckel bei mittelalterlichen Codices bis hinein in die Neuzeit. Binderreport 

1978,4, 174-176 
Klein, E .: Untersuchungen an alten griechischen Bleischlacken. In: Miner. Rohst. als Kulturg. 

lnf.-Quelle, Hagen 1978 
Klein, P .: Dendrochronologische Untersuchungen an Gemäldetafeln. bm-Berliner Museen, Bei­

heft 1979,7-9 
Klockenkämper, R. und Hasler, K.: Zur Leistungsfähigkeit der energiedispersiven Röntgenspek­

tralanalyse- Multielementanalyse von römischen Silbermünzen. Fresenius Z . Anal. Chem. 
289,346-352,1978 

Koller, M. und Ranacher, M.: Die Hofburgkapelle in Wien . Untersuchungen, Dokumentationen 
und Restaurierung des Innenraumes und seiner Skulpturenausstattung. Österr. Zeitschr. f. 
Kunst und Denkmalpfl. 32, 1-2, 24-50, 1978 

Koller, M.: Klimts Beethovenfries. Zur Technologie und Erhaltung. Mitt. Österr . Galerie, 
22/23, No. 66/67,215-240, 1978 

Kubias, K.: Das Marmorieren- eine fast vergessene Kunst. Binderreport, 12, 612-620, 1978 
Küpfer, Th. und Magetti, M.: Die Terra Sigillata von La Peniche (Vidy/ Lausanne), Schweiz. mi­

neral. petr. Mitt. 58, 189-212, 1978 
Kutzelnigg, A. : Bemerkungen zu Plinius' Bericht über das Spinnen und Weben in unterirdischen 

Räumen. Technikgeschichte 45, 3, 257-259, 1978 
Lein er, W.: Zur Beurteilung der Einstellung zur Technik in der römischen KaiserzeiL Technikge­

schichte45, 3, 260-263, 1978 
Magetti, M. und Gloor, F .: Mineralogische und chemische Untersuchungen am Kupferschmelz­

tiegel vom Burgäschisee. Bull. Soc. Frib. Sc. Nat. 67, 2, 174-180, 1978 

242 



Müller, 0. und Gentner, W.: Untersuchungen an archaischen griechischen Silbermünzen des 
Asvut-Schatzes, insbesondere an den Schildkröten-Münzen der Insel Aegina. In: Miner. 
Rohst. als Kulturg . lnf.-Quelle, Hagen 1978 

Mutz, A.: Die jüdische Steindrekerei in herodionischer Zeit. Eine technologische Untersuchung. 
Technikgeschichte, 45, 4, 291-320, 1978 

Mutz, A.: Historische Bemerkungen zum Metalldrücken . Humanismus und Technik, 21, H. 2, 
63-78, 1978 

Nauer, G. und Kny, E. : Untersuchungen antiker Mineralfarben aus Carnut Petronell (Nieder­
österreich) in: Miner. Rohst. als Kulturg. Inf.-Quelle, Hagen 1978,206-219 

Newesely, H. und Meldau: Mineralische Rohstoffe als kulturgeschichtliche Informationsquellen: 
Manganknollen-Malstifte von Höhlenzeichnungen des Paläolithikums . In: Miner. Rohst. 
als Kulturg. Inf.-Quelle. Hagen 1978, 220-233 

Noll, W.: Mineralogie und Technik der bemalten Keramiken Altägyptens. N. Jb. Min. Abh., 
133, 3, 227-290, 1978 

Nungässer, W. und Magetti, M.: Mineralogisch-petrographische Untersuchung der neolithischen 
Töpferware vom Burgäschisee. Bull. Soc. Frib. Sc. Nat. 67, 2, 152-173, 1978 

Pernicka, E. und Müller, 0.: Erzuntersuchungen zur Herkunftsbestimmung antiken griechi­
schen Silbers. In: Miner. Rohst. als Kulturg. lnf.-Quelle, Hagen 1978, 114-117 

Petraschek-Heim, 1.: Textilkundliehe Untersuchungen von Stickereien aus Grab I in der Stadt­
pfarrkirche von Traismauer. Fundber. aus Österreich, 16, 261-274, 1978 

Riederer, J.: Der Beitrag der Metalluntersuchung am Rathgen-Forschungslabor zur Kunst- und 
Kulturgeschichte . Jahrb. Preuß . Kulturb. 15, 105-115, 1978 

Rottländer, R . C. A.: Schwierigkeiten bei der Datierung von Silices. In: Miner. Rohst. als Kul­
turg. Inf.-Quelle, Hagen 1978 

Schaaber, 0.: Ein 190 Jahre altes Handbuch metallischer Systeme aus Berlin: Franz Carl 
Achard: Recherehes sur les proprietes des alliages metalliques . Berlin 1788 . In : Miner. 
Rohst. als Kulturg. Inf.-Quelle, Hagen 1978 

Schramm, H. P.: Möglichkeiten der Untersuchung historischer Malmaterialien in der Methode 
der Ultramikroanalyse. 2nd Inter. Rest. Symp. 21-38, 1978 

Sperl, G.: Sinn und Methode der inneren Typologie metallischer Fundobjekte . In: Miner. Rohst. 
als Kulturg. Inf.-Quelle, Hagen 1978 

Suhling, L.: Technologische Entwicklungen in der mittelalterlichen Kupfermetallurgie. Erzme­
tall, 31,348-353, 1978 

Suhling, L.: Innovationsversuche in der nordalpinen Metallhüttentechnik des späten 15. Jahr­
hunderts . Technikgeschichte, 45, 134-147, 1978 

Wagner, G. A .: Alters- und Herkunftsbestimmung südamerikanischer Obsidianartefakte mittels 
Spurenanalyse. In: Miner. Rohst. als Kulturg . Inf.-Quelle, Hagen 1978, 200-205 

Weisgerber, G.: Beispiele zu Problemen und Möglichkeiten bergbauarchäologischer Forschun­
gen . In : Deutsches Bergbau-Museum Bochum (museum 7178) Braunschweig 1978, 23-35 

Weisgerber, G.: Beispiele zu Problemen und Möglichkeiten bergbauarchäologischer Forschun­
gen. In: Miner. Rohst. als Kulturg. Inf.-Quelle, Hagen 1978, 19-43 

Werner, 0 .: Woher stammt der Bleigehalt der alten Messinge. In: Miner. Rohst. als Kulturg. 
Inf.-Quelle, Hagen 1978 

Zwicker, U. : Untersuchungen zur frühen Kupferverhüttung in Ostanatolien. In: Miner. Rohst. 
als Kulturg. Inf.-Quelle, Hagen 1978, 44-63 

1978 (Konservierung) 

Dessauer, G .: Die endogenen und exogenen Alterungsursachen des Papiers und die Möglichkei­
ten des Papiermachers, alterungsbeständige Papiere zu erzeugen. Das Papier, 32, 10A, 
V32-V38, 1978 

Koller, M. und Zehetmaier, G.: Zur Restaurierung der Schönen Madonna von Altenmarkt. In: 
Die Parler und der Schöne Stil. Köln 1978 

243 



Koller, M. und Ranacher, M.: Die Hofburgkapelle in Wien. Untersuchungen, Dokumentation 
und Restaurierung des Innenraumes und seiner Skulpturenausstattung. Österr. Zeitschr. f. 
Kunst und Denkmalpflege 32, 24-50, 1978 

Koura, A. und Krause, Th.: Die Alterung von Papier. Teil Il. Der Einfluß der Mahlung auf die 
Alterung ligninfreier Faserstoffe. Das Papier, 32, 5, 189-194, 1978 

Koura, A. und Krause, Th .: Die Alterung von Papier. Teil III . Einfluß des pH-Wertes und des 
Gegenions der Carboxylgruppen. Das Papier, 32, 12, 558-563, 1978 

Moeßner, G.: Praktisches Papierrestaurieren. Binderreport 1978,4, 178-182 
Taubert, J.: Farbige Skulpturen. Callwey-Verlag, München 1978,208 S. 
Trobas, K.: Elektrochemische Entsäuerung bei Tintenfraß. Mitt . Steierm. Landesarchiv, 28, 

151-155, 1978 
Wächter, W.: Restaurierung von Büchern und die Papierspaltmethode anschaulich demon­

striert. Zellstoff und Papier, 27, 5, 229-231, 1978 

1979 (Analyse) 

Bauch, J.: Die Datierung kunsthistorischer Objekte mit Hilfe der Dendrochronologie. Allgem . 
Forstz. 34 (1979), 1351-1354 

Hecker, B.: Die postglaziale Eichenjahrringchronologie Süddeutschlands und ihre Bedeutung für 
die Datierung neolithischer Chronologien aus der Schweiz. Zeitschr. f. Schweiz. Archäol. u. 
Kunstgesch. 36, 2, 91-92, 1979 

Brachert, T.: Ein Schreibschrank um 1775 von David Roentgen. Maltechnik-Restauro, 85, 4, 
289-314, 1979 

Clough, T. H. McK.: Die neolithische Steinbeilherstellung im englischen Lake DistrieL Der An­
schnitt, 31, I, 2-9, 1979 

Eckstein, D.: Dendrochronologie in Baugeschichte und Volkskunde. Allgem. Forstz. 34 (1979), 
1348-1351 

Eckstein, D., Liese, W. und Schmidt, B.: Dendroklimatologie und Dendroökologie. Allgem. 
Forstz. 34 (1979), 1364-1368 

Eckstein, D., Schwab, F. und Zimmermann, W . H.: Aufbau und Anwendung einer Jahrring­
chronologie im niedersächsischen Küstenraum . Probleme der Küstenforschung im südlichen 
Nordseegebiet, Hildesheim 13 (1979), 99-121 

Emmerling, J.: Zur Technologie zwei er Schwerter und einer Lanzenspitze aus Wolkow . Alt­
Thüringen, 16, 120-126, 1979 

Fiedler, L.: Formen und Techniken neolithischer Steingeräte aus dem Rheinland. Beitr. z. Urg. 
d. Rhein!. 3, 53-190, 1979 

Franke, W .: Internationale Normung von Prüfverfahren für Papier und Pappe. Das Papier, 33, 
No. II, 1979 

Gantzert-Castrillo, E. (Herausg .): Archiv für Techniken und Arbeitsmaterialien zeitgenössischer 
Künstler. Harlekin Art, Wiesbaden 1979 

Hauptmann, A. und Slotta, R.: Zu den Denkmälern des Quecksilberbergbaus von Almaden. Der 
Anschnitt, 31,2/3, 81-100, 1979 

Heimann, R . B.: Archäothermometrie: Methodik der Brenntemperaturbestimmung von antiker 
Keramik . Fridericiana, Zeitschr. d. Univ. Karlsruhe 24, 17-34, 1979 

Hückel, A.: Zur Technologie eines Sarkophags aus dem Metropolitan-Museum, New York. Ar-
beitsbl. f. Rest. 12, 2, 1979, Gr. 9, 43-51 

Jacobi, G.: Drahtzieheisen der Latenezeit. Germania 57, 111-115, 1979 
Kieslinger, A.: Wien er Baustoffe bis 1600. Restauratorenblätter , 3, 26-107, 1979 
Klein, P.: Jahrringanalytische Untersuchungen an Gemäldetafeln aus Holz. In: Museum, Ge­

mäldegalerie Berlin-Dahlem, Westermann-Verlag 1979, S. 104-109 
Klein, P.: Alte Gemälde auf Holz gemalt- jahrringanalytische Untersuchungen an Gemäldeta­

feln . Holz-Zbl. 105 (1979), 2287-2288 

244 



Klein, P.: Dendrochronologische Untersuchungen an Gemäldetafeln. Berliner Museen, Beiheft 
Forschung, Berlin (1979), 6-9 

Koller, M.: Stuck und Stuckfassung: zu ihrer historischen Technologie und Restaurierung. 
Maltechnik-Restauro, 85, 3, 157-180, 1979 

Koller, M.: Zur historischen Steinpolychromie. Restauratorenblätter, 3, 120-138, 1979 
Liese, W.: Dendrochronologische Grundlagen. Allgem. Forstz. 34 (1979), 1344-1345 
Maggetti, M.: Mineralogische und chemische Zusammensetzung hallstattzeitlicher Keramik von 

Chätillon-s.-Gläne (Kt. Fribourg, CH) und der Heuneburg (Kr. Sigmaringen, BRD). 
Fortschr. Min. 57, Beih. I, I-li, 93-94, 1979 

Maggetti, M.: Mineralogisch-petrographische Untersuchung des Scherbenmaterials der urnenfel­
derzeitlichen Siedlung Eiehinger Kreuz, Ldkr. Neu-Ulm/ Donau. Katal. Prähist. Staatss. 
München Nr. 19, 141-168, 1979 

Maggetti, M. und Heimann, R.: Bildung und Stabilität von Gehlenit in römischer Feinkeramik. 
Schweiz. Mineral. Petr. Mett. 59, 3, 413-417, 1979 

Marro, Ch., Maggetti, M., Stauffer, L. u. Primas, M. : Mineralogisch-petrographische Untersu­
chungen an Laugener Keramik- ein Beitrag zum Keramikimport im alpenen Raum. Arch. 
Korrespondenzbl. 9, 393-400, 1979 

Martin-Kilcher, S., Maus, H., Werth, W .: Römischer Bergbau bei Sulzberg "Mühlematt". 
Fundber. Baden-Württ., 4, 170-203, 1979 

Nicolaus, K.: Gemälde. Untersucht- entdeckt- erforscht. Braunschweig 1979,276 S. 
Orcel, Ch. und Egger, H.: Die dendrochronologische Situation des Neolithikums in der West­

schweiz. Zeitschr. f. Schweiz. Archäol. u. Kunstgesch. 36, 2, 92-94, 1979 
Preßlinger, H.: Weitere urzeitliehe und mittelalterliche Schlackenplätze im PaltentaL Berg- und 

hüttenm. Monatsh. 124, 336-337, 1979 
Preßlinger, H.: Kupferschmelzplätze und Kupferschlackenfundplätze im Enns- und PaltentaL 

Berg- und hüttenm. Monatsh., 124,566-568, 1979 
Preußer, F. : Differentialthermoanalyse - eine neue Methode zur Gemäldeuntersuchung. 

Maltechnik-Restauro, 85, I, 54-60, 1979 
Riederer, J.: Die Echtheitsprüfung von Kunstwerken am Rathgen-Forschungslabor. Kunst und 

Fälschung, I, 24-32, 1979 
Riederer, J.: Zur Metallanalyse der Statuetten in "Das Bild des Buddha" (H. Uhlig, Herausg.) 

S.63-68, 1979 
Riederer, J.: Die mineralogische Untersuchung der römischen Amphoren von Manching. In 

Stöckli, W. E.: Die Grob- und Importkeramik von Manching. Wiesbaden 1979,205-213 
Riederer, J.: Ceylonesische Kugeltöpfe. Keramik Magazin, No. 2, 1979, 38-43 
Roeders, H.: So entsteht Zinngerät. Goldschmiede Zeitung, 77, No. 3, 84-85, 1979 
Ruoff, U.: Neue dendrochronologische Daten aus der Ostschweiz. Zeitschr. f. Schweiz. Archäol. 

u. Kunstgesch. 36, 2, 94-96, 1979 
Sanchez-Palencia Ramos, F. J .: Römischer Goldbergbau im Nordwesten Spaniens. Der An­

schnitt, 31,2/3, 38-61, 1979 
Schweingruber, F. H. und Ruoff, U .: Stand und Anwendung der Dendrochronologie in der 

Schweiz. Zeitschr. f. Schweiz. Archäol. u. Kunstgesch. 36, 2, 69-90, 1979 
Schweizer, F.: Zur Echtheitsprüfung von antiken Silbergegenständen. Eine metallographische 

Untersuchung. Arbeitsbl. f. Rest., 12, 2, 1979, Gr. 19, 104-112 
v. Sonnenburg, H.: Rubens' Bildaufbau und Technik, I. Bildträger, Grundierung und Vorskiz­

zierung. Maltechnik-Restauro, 85, 2, 77-100, 1979 
v. Sonnenburg, H.: Rubens' Bildaufbau und Technik. Il. Farbe und Auftragungstechnik. Mal­

technik-Restauro, 85, 3, 181-203, 1979 
v. Sonnenburg, H. und Preußer, F.: Peter Paul Rubens' "Meleager und Atalante". Maltechnik­

Restauro, 85, 2, 101-112, 1979 
Sperl, G.: Vergleichende Untersuchungen an frühgeschichtlichen Eisenschlacken. Berg- u. hüt­

tenm. Monatsh., 124, 79-84, 1979 
Sperl, G.: Römische Metallurgie auf der Feistawiese. In: Montangeschichte des Erzberggebietes, 

Leobenl979,37-41 

245 



Sperl, G.: Zur ehemaligen Kupfergewinnung in der Radmer und im Jonsbachtal. In: Montange­
schichte des Erzberggebietes, Leoben 1979, 135-145 

Sperl, G.: Der Wert der Spurenanalyse für das Tauerngold . Leobener Grüne Hefte, N. F. : H . 1, 
22-30, 1979 

Sperl, G. und Preßlinger, H.: Frühes Berg- und Hüttenwesen rund um das Gesäuse. Österr. Ka­
lender f. Berg, Hütte und Energie 1979, 151-157 

Stauffer, L., Magetti, M . und Marro, Ch.: Formenwandel und Produktion der alpinen Lauge­
ner Keramik. Archäologie der Schweiz, 2, 130-137, 1979 

Steinkellner, Ch.: Transparentpapier, I. Herstellung und Eigenschaft. Maltechnik-Restauro, 85, 
1, 9-13, 1979 

Steinkellner, Ch. : Transparentpapier, II. Versuche zur Alterung und Konservierung . 
Ma1technik-Restauro, 85, 2,113-118,1979 

Stürmer, M.: Die Röntgen-Manufaktur: Markt, Technik und Innovation im 18. Jahrhundert. 
Maltechnik-Restauro, 85, 4, 237-249, 1979 

Todd, J . A.: Das Rennfeuer-Verfahren der Dimi in Äthiopien . Der Anschnitt, 31, 5, 154-165, 
1979 

Vuilleumier, R.: Schildpatt-Verarbeitungstechniken und Imitationen. Maltechnik-Restauro, 85, 
I, 40-47, 1979 

Weisgerber, G .: Das römische Wasserheberad aus Rio Tinto in Spanien im British Museum Lon­
don. Der Anschnitt, 31, 2/3, 62-80, 1979 

1979 (Konservierung) 

Althöfer, H.: Ein neues Untersuchungsgerät im Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt 
Düsseldorf: Transiskop 5. Maltechnik-Restauro, 85, 2, 129-131, 1979 

Arnold, A.: Bedeutung der leichtlöslichen Salze in der Verwitterung und Konservierung von 
Bausteinen. Restauratorenblätter, 3, 176-190, 1979 

Ballestrem, A.: Das Berufsbild des Restaurators. Maltechnik-Restauro, 85, 3, 215-218, 1979 
Bansa, H. und Bargenda, G.: Papieranfasern, I. Teil: Anfaserstraße, Fehlstellen, Fasern, Fär­

ben. Maltechnik-Restauro, 85, 4, 320-325, 1979 
Bassier, C.: Behandlung salzhaltiger polychromer Steinbildwerke, Arbeitsbl. f. Rest., 12, 2, 

1979, Gr. 6, 130-133 
Bauer, W.: Internationale Bestrebungen zum Problem der Steinkonservierung. Restauratoren­

blätter, 3, 17-25, 1979 
Baur, K.: Der Wiederaufbau der Celsus-Bibliothek in Ephesus. Steinmetz und Bildhauer, 95, 4, 

261-267, 1979 
Beil, T .: Die Restaurierung des Schloßsaales zu Dachau. Deutsche Kunst und Denkmalpflege 37, 

No. 2, 126-127, 1979 
Bill, J . und Mühlethaler, B.: Zum Holzaufbau und zur Entwicklung der Holzkonservierung. 

Zeitschr. f. Schweiz. Archäol. u. Kunstg. 36, 2, 99-102, 1979 
Boissonas, P.: Transfer eines Gemäldes von Otto Morach. Maltechnik-Restauro, 85, 1, 48-51, 

1979 
Bosshard, E. D.: Eine Holzfestigung mit Epoxidharz. Maltechnik-Restauro, 85, 2, 126-128, 

1979 
Bräker, 0. U. und Bill, J.: Zum derzeitigen Stand der Naßholzkonservierung. Zeitschr. f. 

Schweiz. Archäol. u. Kunstgesch., 36, 2, 97-99, 1979 
Bräker, U ., Schoch, W . und Schweingruber, F. H.: Ergebnisse des Naßholzkonservierungsver­

suchs. Naturwissenschaftliche Wertung. Zeitschr. f. Schweiz. Archäol. u. Kunstg., 36, 2, 
102-120, 1979 

Chvatal, T.: Erfahrungen mit Natriumsulfat-Testen bei verschiedenen Steinsorten und Konser­
vierungsmitteln. Restauratorenblätter, 3, 206-217, 1979 

Domaslowski, W.: Die strukturelle Verfestigung der Kunstdenkmale aus Stein mit organischen 
und anorganischen Substanzen. Restauratorenblätter, 3, 191-205, 1979 

246 



Dursy, H. V.: Zum Abform- und Ausformverfahren nach DBP Nr. 2410040. Restauratorenblät­
ter, 3, 262-269, 1979 

Eimer, J. T.: Die verschiedenen Methoden der Naßholzkonservierung . 4. Die Gefriertrockungs­
methode . Zeitschr. f. Schweiz. Archäol. u. Kunstg., 36, 2, 131-133, 1979 

Fischer, E. : Über einige Aspekte der Restaurierung. 2nd. Intern. Rest. Sem ., 59-63, 1979 
Foltz, E.: Über Gefahren beim Restaurieren von Goldfunden. Arbeitsbl. f. Rest., 12, 2, 1979, 

Gr. 3, 27-33 
Gerner, M.: Fachwerk-Pflege, Bauerhaltung und Sanierung. Deutsche Kunst und Denkmalpfle­

ge 37, No. 2, 136-146, 1979 
Götze, Ch .: Erhalten ohne zu zerstören. Steinmetz und Bildhauer, 95, 9, 715-720, 1979 
Haas, A .: Die verschiedenen Methoden der Naßholzkonservierung. I. Methode Zyofix DMZ. 

Zeitschr. f. Schweiz. Archäol. u. Kunstgesch., 36, 2, 121-124, 1979 
Heck!, W. : Schutzanstrich und Behandlung von Naturstein-Fassaden mit dem Keim­

Purkristallat-System. Restauratorenblätter, 3, 257-261, 1979 
Hoke , E. : Krustenuntersuchungen mit der Mikrosonde. Restauratorenblätter, 3, 218-222, 1979 
Höfig, W.: Zeitungspapier und Mikrofilm. Ihre Lebensdauer im bibliothekarischen Betrieb. Li­

teraturübersicht. Deutscher Bibliotheksverband, Berlin 1979, 258 S. 
Hofmann, J . : Wasserschäden an Akten und ihre Restaurierung. Der Archivar, 32, No. 3, 326-

330, 1979 
Honold, R.: Fassadenreinigung. Rationell reinigen 7, 8-16, 1979 
Horky, J . : Die ästhetischen Aspekte der Retusche . Arbeitsbl. f. Rest. , 12, 1, 1979, Gr. 15 , 

11-14 
Hug, B.: Die verschiedenen Methoden der Naßholzkonservierung . 2. Die Methode Arigal C. 

Zeitschr. f. Schweiz. Archäol. u. Kunstg. 36, 2, 124-127, 1979 
Hug, B.: Die verschiedenen Methoden der Naßholzkonservierung. 5. Die Methode Carbowox 

(PEG)/Gefriertrocknung. Zeitschr. f.. Schweiz. Archäol. u. Kunstg ., 36, 2, 134-137, 1979 
Kässler, J.: Die Restaurierung der Renaissance-Grabmale in der Losenstein-Kapelle, Gar­

sten/OÖ. Restauratorenblätter, 3, 314-320, 1979 
Kastner, R.: Herstellung von Formen aus RTV-2 Silikonkautschuken . Restauratorenblätter, 3, 

270-277, 1979 
Keicher, U . : Restaurierung der Basilika St. Arbogastin Oberwinterthur, Schweiz. Steinmetz und 

Bildhauer, 95, 9, 715-717, 1979 
Koller, M.: Voraussetzung und Probleme der Steinkonservierung in Österreich - Versuch einer 

Standortbestimmung. Restauratorenblätter, 3, 278-313, 1979 
Koller, M.: Zu Problemen und Methoden der Retusche polychromer Skulpturen. 2nd. Intern. 

Rest. Sem ., 187-199, 1979 
Koller, M.: Probleme und Methoden der Retusche polychromer Skulptur. Maltechnik-Restauro, 

85, 1, 14-39, 1979 
Koura, A. und Krause, T.: Die Alterung von Papier, Teil V: Beeinflussung der Alterungsbestän­

digkeit und Reaktivierung gealterter Papiere mit flüssigem Ammoniak und Ammoniaklö­
sungen. Das Papier 33, No. 4, 142-147, 1979 

Koura, A. und Krause, T.: Untersuchungen zur Cyanoäthylierung von Papier zwecks Verbesse­
rung der AlterungsbeständigkeiL Das Papier 33, No. 10, 453-456, 1979 

Kramer, W.: Die verschiedenen Methoden der Naßholzkonservierung. 3. Die Alkohol-Äther­
Harz-Methode. Zeitschrift für Schweizer Archäologie und Kunstgeschichte, 36, 2, 127-
131, 1979 

Krause, Th. und Koura, A. : Die Alterung von Papier. IV.: Einfluß von Aluminiumsulfat und 
Harzleim auf die Alterung ligninfreier Faserstoffe. Das Papier, 33, 1, 9-13, 1979 

Kukal, N.: Rechtfertigt der heutige Entwicklungsstand den Einsatz von kunststoffhaltigen Fas­
sadenmaterialien am Renovierungssektor? Restauratorenblätter, 3, 250-256, 1979 

Lehmann, R .: Ergänzungen an einer ägyptischen Bronzeplastik. 2nd Intern . Rest. Sem. 245-
254, 1979 

Lehmann, J .: Ergänzung und Festigung in Steinkonservierung von Denkmälern und Kunstwer­
ken. 2nd Intern. Ret. Sem. 79-85, 1979 

247 



Lorenz, G.: Restaurierung am Passionsportal am Ulmer Münster. Steinmetz und Bildhauer, 95, 
3, 192-194, 1979 

Möller, R.: Steinschäden und Konservierungsmethoden in der DDR. Restauratorenblätter , 3, 
147-161, 1979 

Moroff, H.: Können Kunststoffe Kunstwerke konservieren? Röhm-Spektrum 22, 25-30, 1979 
Ney, K.: Kraftschlüssige und elastische Verklebungen durch Injektion bei Beton und Stein . Re­

stauratorenblätter, 3, 240-249, 1979 
Niedermann, K.: Einfaches Hilfsgerät zur Verleimung von Fugen und Rissen. Maltechnik­

Restauro, 51-54, 1979 
Niese!, K.: Bauwerke von Luftverschmutzung bedroht- der Beitrag der Materialforschung zum 

Denkmalschutz. GIT, 23, 2, 105-109, 1979 
Niese!, K.: Zur Verwitterung von Baustoffen in Schwefeldioxidhaitiger Atmosphäre- Literatur­

diskussion. Fortschr. Min. 57,1, 68-124, 1979 
Ott, M.: Die Restaurierung von Kulturgut aus Metall anhand eines Spangenhelms aus dem 6. 

Jahrhundert. 2nd Intern. Rest. Sem. 229-236, 1979 
Pichler, A.: Zur Restaurierung der J. Nepomuk-Säule am Domplatz in Klagenfurt und der Ma­

riensäule in Wemstein am Inn. Restauratorenblätter, 3, 341-347, 1979 
Prandtstetten, R.: Zur Restaurierung der Triumphsäulen der Karlskirche in Wien . Restaurato­

renblätter, 3, 348-363, 1979 
Prandtstetten, R. und Koller, M.: Goldenes Dach! in Innsbruck- zur Restaurierung 1975. Re­

stauratorenblätter, 3, 321-340, 1979 
Riederer, J.: Kunst und Chemie- das Unersetzliche bewahren. Jahrb . Preuß. Kulturb., 14, 

79-87, 1979 
Riederer, J .: Restaurierung mit Kunstharzen in Japan. Maltechnik-Restauro, 85, 2, 118-125, 

1979 
Riederer, J.: Die Erhaltung von Baudenkmälern in extremen Klimazonen . bm- Berliner Mu­

seen, Beiheft 1979, 14-15 
Riederer, J .: Die Wirkung gasförmiger Schadstoffe auf Kunstgüter im Inneren von Museen . Ar­

beitsbl. f. Restaur. Gr. 21, 17-20, 1979 
Ried!, H.: Biologische Steinzerstörung. Restauratorenblätter, 3, 170-175, 1979 
Rinuy, A.: Vergleichende Untersuchungen zur Entsalzung von Eisenfunden. Arbeitsbl. f. Rest. 

Gr. I, 130-140, 1979 
Rohlfs, C.: Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen für Museen. Museumskunde 44, No. I, 10-

20, 1979 
Schmidt-Thomsen, K.: Steinzerstörung, Luftverschmutzung und Konservierungsmethoden in 

Nordrhein-Westfalen. Restauratorenblätter, 3, 139-146, 1979 
Sievers, J.: Fehlstellenergänzung bei Pergament durch Anfasern. Maltechnik-Restauro, 85, 3, 

209-210, 1979 
Snethlage, R.: Untersuchungen bei der Steinrestaurierung. Steinmetz und Bildhauer, 95, 9, 738, 

1979 
Snethlage, R.: Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen an imprägnierten Sandsteinen . 

Arbeitsbl. f. Rest. Gr. 19, 96-103, 1979 
Snethlage, R. und Wihr, R.: Kolloquium über das Acrylharz-Volltränkungsverfahren. Arbeitsh. 

Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege, 4, 26-34, 1979 
Steffny, E.: Entfernung von Kalksinter auf römischen Deckenmalereien mit einem Feinsand­

strahlgerät. Arbeitsbl. f. Rest. 12, 2, 1979, Gr. 7, 86-89 
Timm, 1.: Fragen der Ergänzung an Tafelbildern, vorgestellt an zwei Beispielen aus dem frühen 

16. und 19. Jahrhundert. 2nd Inter. Rest. Sem. 139-147, 1979 
Tripp, G .: Die Steinkonservierung in der Österreichischen Denkmalpflege. Prinzipien und An­

wendung. Restauratorenblätter, 3, 7-16, 1979 
Wächter, 0.: Seiden- und Pergaminpapiere. Schutzpapiere als Schadensverursacher an Biblio­

theksgut. Biblos, 28,95-103, 1979 
Weber, H.: Ursachen und Behandlung der Steinverwitterung. Restauratorenblätter, 3, 223-239, 

1979 

248 



Weber, H.: Reinigung von Fassaden. Steinmetz und Bildhauer, 95, 9, 739-742. 1979 
Weiland, E., Wagner, B. und Streiter, A.: Büsten und Gestelle für Kostüme des 18. Jahrhun­

derts. Arbeitsbl. f. Rest. Gr. 10, 47-53, 1979 
Wieden, P.: Physikalische Ursachen der Steinzerstörung. Restauratorenblätter, 3, 162-169, 

1979 
Wihr, R.: Zur Problematik der Erhaltung von Rotmarmorepitaphien. Steinmetz und Bildhauer, 

Jg. 1979, No. 9, 736-738 
Wihr, R.: Zur Erhaltung von Flurdenkmälern. Arbeitsh. Bayer. Landesamt f. DenkmalpfL 4, 

6-25, 1979 
Wihr, R.: Kieselsäureester und Methylmethacrylat - zwei wichtige SteinkonservierungsmitteL 

Maltechnik-Restauro, 85, 3, 204-208, 1979 
Wihr, R.: Kieselsäureester und Methylmethacrylat - zwei wichtige SteinkonservierungsmitteL 

Arbeitsbl. f. Rest. Gr. 6, 120-129, 1979 
Wihr, R.: Die Dreifaltigkeitssäule in Lengfurt. Geschichte- Konservierung- Restaurierung. 

Steinmetz und Bildhauer, 95, 3, 195-198, 1979 
Wihr, R.: Alte und neue Methoden der Mosaikrestaurierung. Arbeitsbl. f. Rest., 12, 2, 1979, Gr. 

7, 78-85 
Willeitner, H.: Holz als Objekt von Schutzmaßnahmen, Prüfung, Zulassung, Auswahl von 

Holzschutzmitteln. Holzschutz und Umweltschutz. Defazet 33 (1979), 86-95 
van Winkel, B. H.: Die Restaurierung und Konservierung ägyptischer Mumiensärge. ArbeitsbL 

f. Rest., 12, 2, 1979, Gr. 9, 52-56 
Zimmermann, A. und Harrauer, H.: Das Ablösen der Malerei von Mumienkartonage. 

Maltechnik-Restauro, 85, 4, 315-319, 1979 

TAGUNGEN 

1979 und 1980 fanden folgende wichtige Tagungen statt, auf denen Themen der Untersuchung 
und Erhaltung kulturgeschichtlicher Objekte behandelt wurden: 

I. 3. Internationale Tagung über Schäden und Erhaltung von Natursteinen, Venedig, 24.-27. 
Oktober 1979. 

2. 20. Internationales Archäometrie-Symposium, Paris, 26.-29. März 1980. 
3. ICOM - ICOMOS - Kolloquium über die Erhaltung und Erschließung des Kunstwerks 

im gesellschaftlichen Leben in Berlin (DDR), 14.-17. April1980. 
4. Internationales Symposium "Historische Edelmetalle", Stuttgart, 2.-4. Juni 1980. 
5. Specialist Seminar on Thermoluminescence Dating, Oxford, 1.-6. September 1980. 
6. International Institute for Conservation, Wien, 7 .-13 . September 1980. 

Da die Vortragstexte aller Tagungen veröffentlicht werden, genügt es, im folgenden nur die Titel 
der Vorträge wiederzugeben. 

3. Internationale Tagung über Schäden und Erhaltung von Natursteinen, Venedig, 24.-27. Ok­
tober 1979. 

I. Cortes, V., und Martin, A.: The effects of atmospheric pollution by fluorides on stone 
alteration. I. Siliceous materials. 

2. Fassina, V., und Lazzarini, L.: Contribution to the study of sulphur dioxide atmospheric 
oxidation in the presence of ammonia related to the deterioration of buildings in Venice. 

3. Cortes, V., und Martin, A.: The effects of atmospheric pollution by flourides on stone 
alteration II. Calcareous materials. 
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