


G. Kasserollen 

Tass.Nr. lnv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

G 1174 89,48 10, 11 <0,025 0,006 0,08 0,058 0,193 0,030 <0,10 0,048 

G 2332 89,90 9,78 0,06 0,005 0,21 0,006 0,019 0,022 <0,10 <0,005 

G 9041 89,96 9,81 0,04 0,004 0,13 0,007 0,028 0,021 <0,10 <0,005 

G 15264 89,46 �1 �0 �,�2�~� 0,05 0,003 0,09 0,011 0,062 0,045 <0,10 <0,005 

G 18752 Boden 87,30 10,98 0,84 0,067 0,45 0,006 0,043 0,105 0,208 <0,005 

G 18752 Füßchen 66,82 6,97 25,77 0,123 0,20 0,013 0,049 0,052 <0,10 <0,005 

G 43478 82,94 12,36 4,29 0.156 0,07 0,043 0,061 0,085 <0,10 <0,005 

G 1000 
G 1000 1681 90,71 8,89 0,06 0,001 0,13 0,065 0,079 0,068 <0,10 <0,005 

G 1100 
Tass.Nr. Inv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

G 11 10 2865 87,44 12,48 <0,025 0,002 0,07 0,006 0,006 <0,02 <0,10 <0,005 

G 1110 15263 90,81 8,54 0, 12 0,011 0,11 0,032 0,215 0,167 <0,10 <0,005 

G 1120 3240 87,66 12,04 0,05 0,004 0,05 0,177 0,0 16 <0,02 <0,10 <0,005 

G 1120 3291 89,60 9,99 0.03 0.006 0,16 0,033 0,087 0,084 <0,10 <0,005 

G 1120 6516 B 87,45 12,17 <0,025 0,010 0,09 0,032 0,040 0,158 <0,10 0,050 

G 1120 12468 87,44 12,26 0,10 0,016 0,05 0,055 0,041 0,037 <0,10 <0,005 

L'>G 1100 88,16 11 ,5 0,06 0,009 0,07 0,060 0,064 0,08 <0,10 <0,005 

G 1200 
Tass.Nr. Inv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

G 1200 11518 87,5 I 12,01 0,04 0,003 0,28 0,069 0,058 0,032 <0,10 <0,005 
G 1210 2282 85,74 13,61 0,11 0,021 0,19 0,035 0,079 0,105 0,106 <0,005 

G 121 1 11090 90,31 9,45 0,05 0,009 0,14 0,029 0,009 <0,02 <0,10 <0,005 

G 1211 12220 87,42 12,13 0,04 0,009 0,19 0,056 0,040 0,025 <0,10 0,093 

G 1212 1721 85,21 14,40 0,03 0,014 0,14 0,030 0,179 0,020 <0,10 <0,005 

G 1212 1764 90,00 9,54 0,22 0,041 0,17 0,007 0,006 0,021 <0,10 <0,005 

G 1212 7284 88,07 I I , 71 <0,025 0,007 0, 11 0,088 0,016 <0,02 <0,10 <0,005 

G 1212 9676 88,08 II , 72 <0,025 0,008 0,10 0,030 0,012 <0,02 <0,10 0,053 

G 1212 11290 87,25 11 ,21 1,28 0,007 0,07 0,043 0,029 0,065 <0,10 0,046 

G 1212 11740 88,13 I I ,76 <0,025 0,004 0,05 0,01 1 0,007 0,034 <0,10 <0,005 

G 1212b 3993 90,94 8,64 0,08 0,004 0,20 0,010 0, 101 0,022 <0,10 <0,005 

G 1212b 12859 90,62 8,95 0, 11 0,0 11 0,21 0,011 0,031 0,058 <0,10 <0,005 

G 1212b 43482 89,88 9,75 0,21 0,005 0,05 0,015 0,054 0,035 <0,10 <0,005 

G 1212 55903 88,19 11,44 0,06 0,018 0,11 0,047 0,028 0,037 <0,10 0,067 

G 1220 l4 18A 89,47 10,38 0,02 0,007 0,13 0,007 0,005 0,020 <0,10 <0,005 

G 1220 2974 88,75 10,92 0,05 0,005 0,08 0,125 0,026 0,021 <0,10 0,019 

G 1220 3133 87,70 12,00 0,04 0,008 0,06 0,062 0,083 0,043 <0,10 <0,005 

G 1220 6343 88,65 II ' 19 <0,025 0,005 0,08 0,013 0,041 0,022 <0,10 <0,005 

G 1220 10600 88,50 10,68 0,25 0,009 0,12 0,046 0,128 0,036 0,137 0,091 

G 1220 12315 88,01 II ,78 0,02 0,004 0,08 0,047 0,053 0,010 <0,10 <0,005 

G 1220 15454 87,54 12,14 0,04 0,006 0,06 0,084 0,083 0,046 <0,10 <0,005 

G 1230 16607 90,98 8,55 0,17 0,034 0,09 0,114 0,061 <0,02 <0,10 <0,005 
G 1240 1277 90,65 9,09 0,03 0,005 0,14 0,012 0,037 0,039 <0,10 <0,005 

L'>G 1200 88,59 10,99 0,09 0,0 11 0,13 0,044 0,051 0,033 <0.10 0,019 

G 2100 
Tass.Nr. lnv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
G 2100 1126 91,62 8,09 0,03 0,007 0,14 0,014 0,036 0,063 <0,10 <0,005 

G 2100 1276 90,87 8,70 0,16 0,003 0,10 0,018 0,086 0,062 <0,10 <0,005 
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G 2100 1719 
G 2100 2204 
G 2100 2209 A 
G 2100 2209 B 
G 2 100 2252 
G 2100 29 16 
G 2 100 29 17 
G 2100 35 15 
G 2100 35 17 
G 2100 3530 
G2100 4038 
G 2100 4260 
G 2 100 4450 
G 2100 4509 A 
G 2100 4509 B 
G 2100 4509 C 
G 2 100 4928 
G 2100 4947 
G 2100 5475 
G 2100 5953 
G 2100 6359 
G 2100 65 16 A 
G 2100 7058 
G 2100 7 165 
G2 100 7182 
G 2100 8361 
G 2 100 8689 
G 2100 9462 
G 2100 10286 
G 2 100 1029 1 
G 2100 10599 
G 2100 10624 
G 2100 10843 
G 2100 11 094 
G2 100 11199 
G 2100 11477 
G 2 100 11 695 
G 2100 11981 
G 2100 12325 
G 2100 12440 
G 2100 12467 
G 2100 126 10 
G 2 100 12865 
G 2100 13090 
G 2100 13446 
G 2100 14055 
G2 100 15403 
G 2 100 18699 
G 2100 18700 
G 2 100 43480 
G2 100 43733 
G 2100 43735 
t. G 2 100 

91 ,30 8,44 0,03 0,007 0,09 0,010 0,062 0,060 <0.1 0 <0,005 
90, 12 9,48 0,08 0,003 0,20 0,0 12 0,049 0,059 <0. 1 0 <0,005 
91 ,30 8,45 <0,025 0,003 0,16 0,006 0,038 0,039 <0. 1 0 <0,005 
91 ,63 8,0 I 0, 13 0,009 0, II 0,0 14 0,040 0,053 <0, I 0 <0,005 
91 ,4 7 8, 12 0,09 0,009 0,26 0,007 0,021 0,025 <0, I 0 <0,005 
90,22 9,64 0,02 0,003 0, II 0,008 0,024 0,020 <0, I 0 <0,005 
91 ,96 7, 79 0,06 0,004 0,09 0,0 14 0,048 0,038 <0, I 0 <0,005 
89.93 9,79 0,07 0,005 0,07 0,04 1 0,055 0,026 <0,10 0,017 
90,18 9,06 0,50 0,020 0,14 0,0 I 0 0,026 0,063 <0,1 0 <0,005 
90,43 9,48 <0,025 0,004 0,06 0,007 0,02 1 <0,02 <0, I 0 <0,005 
90,16 9,55 0,06 0,006 0,09 0,009 0,052 0,075 <0.10 <0,005 
90,85 8,78 0,06 0,006 0,21 0,012 0,040 0,038 <0, 10 <0,005 
91,50 8,18 0, I 0 0,005 0,13 0,009 0,036 0,037 <0, I 0 <0,005 
90, I S 9,57 <0,025 0,006 0,19 0,0 I 0 0,030 0,040 <0, I 0 <0,005 
89,55 10,08 0,09 0,004 0, 1.4 0,011 0,040 0,086 <0,10 <0,005 
90,70 8,90 0,20 0,004 0, 12 0,0 11 0,027 0,040 <0, 10 <0,005 
9 1 ,7 1 8,08 0,04 0,006 0,04 0,0 I 0 0,055 0,059 <0, I 0 <0,005 
90.95 8,65 0,07 0,005 0,19 0,009 0,043 0,082 <0, I 0 <0,005 
90,36 9,33 0,05 0,006 0, 14 0,0 II 0,064 0,035 <0, I 0 <0,005 
89,13 10,57 0,07 0,003 0, 13 0,014 0,025 0,060 <0,10 <0,005 
90,69 9,12 0,06 0,007 0,06 0,010 0,025 0,032 <0, 10 <0,005 
90,39 8,8 1 0,03 0,004 0,6 1 0,0 14 0,034 0, lOS <0, I 0 <0,005 
90,06 9,45 0,24 0,003 0, I S 0,0 I 0 0,030 0,054 <0, I 0 <0,005 
90,89 8,89 0,05 0,003 0,09 0,009 0,037 0,036 <0, I 0 <0,005 
90,57 7,67 I ,42 0,0 16 0,24 0,009 0,035 0,037 <0, I 0 <0,005 
90,88 8,82 <0,03 0,005 0,19 0,0 13 0,046 0,047 <0, I 0 <0,005 
92,09 7. 7 1 <0,025 0,004 0,06 0,009 0,067 0,06 1 <0, I 0 <0,005 
91 ,07 8,39 0, 14 0,063 0,2 1 0,009 0,057 0,057 <0. 1 0 <0,005 
92,1 9 7,54 0,06 0,005 0,12 0,009 0,038 0,039 <0,10 <0,005 
90,86 8,98 0,03 0,006 0,08 0,007 0,008 0,026 <0, I 0 <0,005 
9 1 ,25 8,42 0, II 0,005 0, 12 0,014 0,032 0,050 <0, I 0 <0,005 
90,87 8,80 0, I 0 0,005 0, 13 0,009 0,032 0,057 <0, I 0 <0,005 
90,74 8,36 0,42 0,022 0, 15 0,054 0,022 <0,02 0,1 61 0,073 
89,36 9,88 0, 16 0,006 0, 16 0,042 0,033 0,059 0, 128 0, 171 
90,09 9,50 0, 11 0,005 0,20 0,0 13 0,029 0,050 <0, 10 <0,005 
90,12 9,67 <0,03 0,006 0,09 0,006 0,042 0,067 <0, 10 <0,005 
9 1 ,23 8,45 0,06 0,0 15 0, 12 0,0 II 0,037 0,073 <0, I 0 <0,005 
88,61 II , I S 0,04 0,004 0, 12 0,009 0,030 0,042 <0, I 0 <0,005 
90, 16 9,58 0,06 0,004 0, 13 0,009 0,033 0,027 <0, 10 <0,005 
90,52 9,27 0,04 0,003 0,06 0,0 11 0,060 0,040 <0, I 0 <0,005 
88,38 I 0.48 0, 19 0,038 0,79 0.0 15 0,044 0,066 <0, I 0 <0,005 
89,92 9,71 0,05 0,003 0, 14 0,0 17 0,056 0,10 1 <0, 10 <0,005 
89,50 10,10 0,08 0,004 0,2 1 0,013 0,039 0,055 <0, 10 <0,005 
90,06 8,24 I ,35 0,008 0,27 0,0 I 0 0,029 0,03 1 <0, I 0 <0,005 
89,86 9,70 0,04 0,003 0,29 0,009 0,058 0,039 <0, I 0 <0,005 
9 1,03 8,65 
90,94 8,7 1 
88,24 11 ,46 
88,65 11 ,12 
9 1,50 8,24 
91,63 8, 17 
90,22 9,51 
90,56 9,03 

0,05 0,02 1 0, 14 0,0 15 0,057 0,037 <0, 10 <0,005 
0,06 0,005 0, I 0 0,007 0,052 0,125 <0, I 0 <0,005 
0,04 0,006 0, 13 0,0 II 0,049 0,062 <0, I 0 <0,005 
0,03 0,006 0,09 0,034 0,0 17 0,025 <0, I 0 0,033 
0,04 0,004 0,09 0,0 I I 0,040 0,080 <0, I 0 <0,005 
0,03 0,006 0,07 0,009 0,050 0,03 1 <0, I 0 <0,005 
0,05 0,007 0, 12 0,0 12 0,049 0,035 <0, I 0 <0,005 
0,13 0,008 0, 16 0,013 0,04 1 0,053 <0. 10 0,01 1 
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Tass.Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
t. G 1100 88,17 11 ,45 0,06 0,009 0,09 0,053 0,063 0,091 0,100 0,024 

t. G 1200 88,59 10,99 0,09 0,011 0, 13 0,044 0,051 0,033 0,106 0,019 

t. G 2100 90,56 9,03 0, 13 0,008 0,16 0,013 0,041 0,053 0,104 0,011 

t. G 2200 90,91 8,73 0, 13 0,007 0, 11 0,028 0 ,043 0,036 <0, 10 0,025 

G 2200 
Tass. Nr. Inv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
G 2200 2328 90,57 9,05 0,10 0,004 0,12 0,088 0,036 0,028 <0,10 <0,005 

G 2200 3321 91 ,26 8,54 0,03 0,005 0,08 0 ,009 0,041 0,038 <0,10 <0,005 

G 2200 6418 92,34 7,45 0,04 0,011 0,09 0 ,009 0,030 0,034 <0,10 <0,005 

G 2200 1038 1 91,01 8,67 0,04 0,005 0, 15 0,014 0,070 0,045 <0,10 <0,005 

G 2200 13335 92,16 7,63 0,07 0,005 0,03 0 ,010 0,051 0 ,049 <0,10 <0,005 

G 2200 43636 88,95 10,16 0,61 0,008 0,09 0,074 0,021 <0,02 <0,10 0,084 

G 2200 53518 90,87 8,88 0,05 0,006 0,11 0 ,008 0,045 0,031 <0,10 <0,005 

G 2210 1345 B 90,12 9,44 0,08 0,008 0,23 0,015 0,051 0,058 <0, 10 <0,005 

t. G 2200 90,91 8,73 0,13 0,007 0,11 0,028 0,043 0,036 <0,10 0,025 

G 3100 
Tass.Nr. lnv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
G 3100 1308 92,44 7,15 0,04 0,006 0,26 0,010 0,035 0,060 <0,10 <0,005 

G 3100 1570 90,54 9, 11 0,14 0,006 0,11 0 ,010 0,047 0,033 <0,10 <0,005 

G 3100 1763 7 1,69 11 ,61 15 ,90 0,2 17 0,37 0,077 0,058 0 ,077 <0, 10 <0,005 

G 3 100 1766 79,14 9,62 10,30 0,658 0, 11 0,037 0,059 0,074 <0,10 <0,005 

G 3100 1926 90,92 8,77 0,07 0,005 0,11 0,007 0,037 0,079 <0, 10 <0,005 

G 3100 2114 90,41 9,37 0,07 0,003 0,08 0,010 0,034 0,026 <0,10 <0,005 

G 3100 2210 91,49 8, 16 0,11 0,019 0, 13 0,020 0,037 0,033 <0,10 <0,005 

G 3 100 2591 91 ,27 8,54 0,02 0,003 0,08 0,012 0,030 0 ,044 <0,10 <0,005 

G 3 100 2593 89,07 10,59 0,07 0,018 0, 12 0,019 0,048 0,040 <0, 10 0,021 

G 3100 3 148 74,99 11 ,97 12,22 0,252 0,40 0,032 0,063 0,060 <0,10 0,009 

G 3100 3328 90,28 9,31 0,05 0,010 0,26 0,013 0,044 0,029 <0, 10 <0,005 

G 3 100 3427 89,57 10,05 0,08 0,004 0,11 0,073 0 ,078 0,037 <0,10 <0,005 

G 3100 3484 78,90 13,57 7, 13 0,178 0,08 0,026 0,053 0,060 <0,10 <0,005 

G 3 100 5193 89,52 9,94 0,10 0,005 0,27 0,013 0 ,069 0,083 <0,10 <0,005 

G 3 100 5498 90,07 9,56 0,05 0,004 0,20 0,018 0,059 0,043 <0,10 <0,005 

G 3 100 5499 91,18 8,56 0,04 0,003 0,14 0,011 0,049 0,022 <0, 10 <0,005 

G 3100 6870 91,92 7,82 0,01 0,005 0,13 0,015 0,057 0,046 <0,10 <0,005 

G 3 100 6905 90,05 9,52 0,12 0,006 0,2 1 0,008 0,062 0,029 <0,10 <0,005 

G 3 100 7042 91,02 8,77 0,08 0,003 0,06 0,007 0,030 0,032 <0, 10 <0,005 
G 3 100 7143 90,54 9,29 <0,025 0,004 0,09 0,011 0,027 0,041 <0, 10 <0,005 

G 3100 8362 90,92 8,67 0,17 0,014 0,12 0,016 0 ,042 0,050 <0,10 <0,005 

G 3 100 9463 90,49 9,01 0, 15 0,007 0,23 0,013 0,063 0,041 <0,10 <0,005 

G 3 100 10476 90,36 9,45 <0,03 0,004 0,14 0,012 0,015 0,024 <0,10 <0,005 

G 3 100 10623 89,96 9,81 0,05 0,005 0,06 0,009 0,043 0,061 <0, 10 <0,005 

G 3 100 1111 8 8 1,41 10,75 7,51 0,067 0,09 0,027 0 ,054 0,089 <0,10 <0,005 

G 3100 11118 80,60 II ,21 7,86 0,087 0,06 0,027 0,058 0,097 <0,10 <0,005 

G 3 100 11118 79,96 11,80 7,91 0,091 0,05 0,027 0,060 0,104 <0,10 <0,005 

G 3 100 12342 90,83 8,94 0,07 0,004 0,07 0,008 0,043 0,035 <0,10 <0,005 

G 3100 12367 88,94 10,71 0,04 0,005 0,19 0,009 0,050 0,060 <0,10 <0,005 

G 3100 12469 85,46 11 ,75 1,62 0,004 0,08 0,069 0,214 0,373 0,434 <0,005 
G 3100 12696 91 ,33 8,38 0,05 0,003 0,13 0,009 0,055 0,042 <0,10 <0,005 

G 3100 12899 80,59 10,39 8,37 0,403 0,07 0,030 0,062 0,081 <0,10 <0,005 

G 3 100 13447 92,00 7,85 <0,025 0,002 0,07 0,007 0,032 0,035 <0,10 <0,005 
G 3100 18694 80,61 10,68 8,46 0,041 0,05 0,026 0,053 0,078 <0,10 <0,005 

G 3100 18697 89,82 9,92 0,07 0 ,005 0,12 0,010 0,055 <0,02 <0, 10 <0,005 
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G 3100 18701 89,71 9,55 0,50 0,004 0,16 0,009 0,041 0,031 <0,10 <0,005 

G 3100 18703 90,04 9,69 <0,03 0,005 0,10 0,012 0,040 0,11 2 <0,10 <0,005 

G 3100 43471 90,53 8,79 0,15 0,006 0,33 0,025 0,072 0,098 <0,10 <0,005 

G 3100 43625 89,58 10, 13 0,04 0,008 0,18 0,012 0,030 0,022 <0,10 <0,005 

G 3100 43626 90,26 9,43 0,06 0,005 0,17 0,011 0,029 0,035 <0,10 <0,005 

G 3100 43629 83,58 9,0 1 7,21 0,006 0,10 0,016 0,040 0,040 <0,10 <0,005 

G 3100 43630 90,40 9,25 0,05 0,006 0,2 1 0,015 0,028 0,039 <0,10 <0,005 

G 3100 55648 89,75 9,84 0,12 0,006 0,20 0,010 0,034 0,037 <0,10 <0,005 

tlG 3100 88,25 9,56 0,07 0,049 0,15 0,019 0,050 0,048 0,122 0,006 

Tass.Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
tlG 1100 88,17 11 ,45 0,06 0,009 0,09 0,053 0,063 0,091 0,100 0,024 

tlG 1200 88,59 10,99 0,09 0,011 0,13 0,044 0,051 0,033 0,106 0,019 

tlG 2 100 90,56 9,03 0,13 0,008 0,16 0,013 0,041 0,053 0,104 0,011 

t1 G 2200 90,9 1 8,73 0,13 0,007 0, 11 0,028 0,043 0,036 <0,10 0,025 

tlG 3100 88,25 9,56 0.07 0,049 0,15 0,019 0,050 0,048 0,122 0,006 

G 3210/20 
Tass.Nr. 1nv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
G 3210 1344 90,62 9,15 <0,025 0,003 0,14 0,011 0,033 0,047 <0, 10 <0,005 

G 3210 1418 B 89,98 9,58 0,14 0,008 0,21 0,014 0,030 0,040 <0, 10 <0,005 

G 32 10 1418 89,32 10,62 <0,025 0,003 0,05 0,006 0,005 <0,02 <0, 10 <0,005 

G 3210 2988 90,8 1 8,83 0,11 0,010 0,15 0,010 0,030 0,051 <0, 10 <0,005 

G 32 10 7043 9 1,01 8,70 0,04 0,003 0,12 0,014 0,042 0,074 <0, 10 <0,005 

G 3210 8489 9 1,20 8,52 0,05 <0,001 0,15 <0,005 0,039 0,038 <0,10 <0,005 

G 3210 8705 9 1,30 8,33 0,12 0,006 0,13 0,010 0,053 0,050 <0,10 <0,005 

G 3210 9895 89,98 9,73 0,02 0,002 0,17 0,015 0,047 0,059 <0,10 <0,005 

G 3210 12169 79,18 9,97 10,63 0,063 0,03 0,027 0,049 0,053 <0, 10 <0,005 
G 32 10 12298 9 1,57 8,14 0,03 0,004 0,10 0,014 0,046 0,100 <0,10 <0,005 

G 3210 12324 89,63 8,44 0,25 0,007 0,38 0,034 0,265 0,739 0,255 <0,005 

G 3210 18696 90,52 8,98 0,08 0,012 0,18 0,018 0,050 0,163 <0, 10 <0,005 

G 3210 18702 90,38 9,30 0,07 0,004 0,16 0,010 0,031 0,048 <0,10 <0,005 

G 3210 18709 90,56 9,02 0,09 0,007 0,22 0,014 0,048 0,044 <0, 10 <0,005 

G 32 10 18710 90,99 8,69 0,08 0,004 0,10 0,014 0,037 0,088 <0,10 <0,005 

G 3210 43476 90,49 9, 13 0,06 0,007 0,19 0,021 0,047 0,057 <0, 10 <0,005 

G 32 10 43624 90,80 8,97 0,05 0,005 0,08 0,011 0,044 0,042 <0, 10 <0,005 

G 3220 4948 91,07 8,29 0,06 0,007 0,25 0,008 0,265 0,048 <0,10 <0,005 

tl G 3200 89,89 9,05 0,08 0,009 0,16 0,015 0,066 0,109 0,117 0,005 

G 3300/3400 
Tass.Nr. 1nv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
G 3330 12054 9 1,64 7,98 0,08 0,004 0,19 0,011 0,053 0,041 <0,10 <0,005 

G 3400 1473 90,13 9,52 <0,025 0,028 0,18 0,017 0,034 0,091 <0,10 <0,005 

G4000 
Tass.Nr. 1nv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
G4111 4032 B 9 1,04 8,62 0,07 0,003 0,17 0,010 0,061 0,022 <0,10 <0,005 

G4112 12744 90,35 9,26 0,10 0,005 0,16 0,009 0,050 0,064 <0, 10 <0,005 

G 4121 1695 90,34 9,16 0,05 0,112 0,20 0,015 0,050 0,077 <0,10 <0,005 

G4122 1696 9 1,05 8,64 0,10 0,005 0, 11 0,008 0,056 0,036 <0, 10 <0,005 
G4122 11144 89,67 9,74 <0,025 0,003 0,19 0,359 0,015 <0,02 <0,10 0,025 

G4122 11145 89,82 9,79 0,08 0,005 0,19 0,016 0,064 0,035 <0,10 <0,005 

G4210 18693 8 1,15 11,51 7,04 0,109 0,07 0,023 0,050 0,050 <0, 10 <0,005 

G 4221 856 1 68,68 9,54 2 1,44 0,102 0,05 0,024 0,060 0,105 <0,10 <0,005 

G 4221 8585 72,26 9,65 17 ,21 0,542 0,18 0,032 0,063 0,065 <0, 10 <0,005 

G4222 2247 91 ,43 8, 17 0,1 1 0,011 0, 17 0,013 0,043 0,053 <0, 10 <0,005 

tl G 4000 85,58 9,41 (7,65) 0,09 0, 15 0,05 1 0,051 0,055 <0, 10 0,008 
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G 5000 
Tass.Nr. Inv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

G 5000 9905 88,22 10,87 0,3 1 0,009 0,27 0,059 0,026 0,034 0,148 0,055 

G 5110 11973 88,88 10,80 <0,03 0,003 0, 11 0,051 0,052 0,109 <0,10 <0,005 

G 5 120 15265 90,80 8,93 0,03 0,006 0,05 0, 114 0,030 0,020 <0, 10 0,02 1 

G 5 130 1694 88,22 11,35 0,02 0,004 0, 12 0,052 0,0 14 0,02 1 0, 126 0,097 

G 5 140 6342 9 1,43 8,08 0, 18 0,010 0,16 0,010 0,038 0,092 <0, 10 <0,005 

G 5 140 9677 89,98 9,62 0, 12 0,004 0, 10 0,043 0,066 0,068 <0,.10 <0,005 

G 5200 2984 89,94 9,44 0,06 0,008 0, 13 0,076 0,033 0,042 0, 138 0. 132 

G 5200 4949 86,50 I 1,87 0, 17 0,005 I ,31 0,025 0, 12 1 0,020 <0, 10 <0,005 

G 5200 6871 9 1,54 8,23 0,07 0,003 0,08 0,020 0,059 <0,02 <0, 10 <0,005 

G 5200 9974 85,56 14,17 0,04 0,006 0,11 0,047 0,047 0,021 <0,10 <0,005 

G 5200 1060 1 88,54 10,86 0,09 0,0 10 0,40 0,024 0,032 0,04 1 <0, 10 <0,005 

G 5200 12857 88,50 11,07 0,04 0,004 0,08 0,036 0,148 0,020 0,115 0,01 1 

G 5200 13234 89,35 I 0,33 <0,025 0,006 0,14 0, 117 0,029 0,026 <0, 10 <0,005 

G 5200 13249 91 ,69 7,98 0, 10 0,007 0, 11 0,007 0,059 0,043 <0. 10 <0.005 

G 5300 8345 A 88,04 1 I ,40 <0,025 0,004 0,07 0,096 0.017 0,030 0,22 1 0,123 

~ G 5000 88,96 10,5 0,069 0,006 0,22 0,055 0,05 1 0,026 0, 16 1 0,064 

H. Schalen 

H 11 00 
Tass.Nr. lnv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Aa 

" 
Sb As Co 

H 1100 3408 Attasche 78,88 12,23 8,26 0,225 0,26 0,053 0,048 0,048 <0,10 <0,005 

H 1100 3408 Griff 76,46 13,89 9,22 0,009 0,28 0,055 0,049 0,04 1 <0, 10 <0,005 

H 1100 3408 Wand 92.70 7,00 0,03 0,005 0,14 0,01 8 0,064 0,04 1 <0, 10 <0,005 

H 11 00 7275 Griff 76,26 7,68 15 ,53 0,0 11 0, 18 0,093 0,043 0,063 0,141 <0,005 

H 11 00 7275 Altasche 71,99 8,49 16,89 0,0 11 0,16 0,088 0,052 0,079 0.202 0,038 

H 1100 7275 Wand 88,65 10,93 0,07 0,004 0, 11 0,158 0,01 4 0,020 <0,10 0,039 

~H 11 00 81, 16 10,04 0,007 0, 19 0,078 0,045 0,049 0,136 0,027 

H 2100 
Tass. Nr. 1nv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

H 2100 50 19 Griffende 85 ,90 10,5 1 3,35 0,038 0,05 0,057 0,057 0,039 <0, 10 <0,005 

H 2 100 5019 Griff 85 ,75 10,66 3,37 0,039 0,03 0,058 0,058 0,039 <0, 10 <0,005 

H 2100 50 19 Gritfansatz 85 ,87 10,47 3,42 0,04 1 0,04 0,05 8 0,055 0,044 <0.10 <0,005 

H 2 100 5019 Fuß 82,52 10,1 3 7,09 0,007 0,08 0,054 0,055 0,064 <0,10 <0,005 

H 2 100 5019 Wand 89,83 9,60 0,12 0,008 0,19 0,068 0,060 0,120 <0.10 <0,005 

~ H 2100 85 ,97 10,27 0,027 0,08 0,059 0,057 0,061 <0, 10 <0,005 

H 2300 
Tass.Nr. lnv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

H 23 11 I 0040 Altasche 75, 17 7,51 17, 11 0,007 0,09 0,026 0,036 0,054 <0,10 <0,005 

H 23 11 I 0040 Widder 73,75 7,57 18,49 0,003 0,08 0,024 0,036 0,05 1 <0, 10 <0,005 

H 23 11 10040 Griff 69,94 7,53 22,30 0,003 0,09 0,026 0,039 0,076 <0, 10 <0,005 

H 23 11 10040 Wand 90,53 8,95 0,36 0,003 0,07 0,0 11 0,04 1 0,040 <0, 10 <0,005 

H 2332a 2578 Griff 80,27 10,53 8,7 1 0,006 0,35 0,0 13 0,043 0,076 <0, 10 <0,005 

H 2332a 2578 Widder 80,16 10,39 8,92 0,007 0,39 0,01 3 0,043 0,073 <0, 10 <0,005 

H 2332a 2578 Wand 90,68 8,86 0, 16 0,006 0, 15 0,010 0,038 0,093 <0, 10 <0,005 

~ H 2300 0,005 0,17 0,018 0,039 0,066 <0, 10 <0,005 

H 2500 
Tass. Nr. Inv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

H 2500 18707 Griff 83,79 7,64 8,37 0,009 0,04 0,0 16 0,079 0,056 <0, 10 <0,005 

H 2500 18707 Wand 9 1,98 7,44 0,07 0,005 0,3 1 0,0 14 0,078 0,099 <0, 10 <0,005 

H 2500 18707 Bulbus 90,45 8,90 0,20 0,004 0,3 1 0,0 15 0,068 0,054 <0, 10 <0,005 
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Tass.Nr. Inv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

~H Wände 90,69 8,8 1 0,14 0,005 0, 18 0,042 0,052 0,067 <0.01 <0.005 

~H Griffe 79,19 9,66 10,79 0,03 0,15 0,045 0,050 0,057 <0.0 1 <0.005 

I. Badeschalen 

I 1100 
Tass.Nr. lnv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
[ 1100 1742 74, 11 11,16 14,56 0,009 0,07 0,0 13 0,048 0,035 <0,10 <0,005 

I 1100 18704 90,72 9,0 1 0,04 0,003 0, 12 0,0 14 0,045 0,052 <0,10 <0,005 
I 111 0 !4070 89,88 9,8 1 0, 12 0,004 0, 11 0,0 12 0,039 0,027 <0,10 <0,005 
[ 1120 10074 90,07 9,57 0,04 0,003 0,18 0,01 5 0,083 0,04 1 <0,10 <0,005 
I 11 20 12742 90,45 9,23 0,08 0,003 0, 13 0,009 0,050 0,053 <0,10 <0,005 
I 1130 10768 90,77 8,89 0,06 0,003 0, 17 0,02 1 0,047 0,043 <0,10 <0,005 

~ I 11 00 90,38 9,3 0,07 0,003 0, 14 0,0 14 0,053 0,043 <0, 10 <0,005 

I 1200 
Tass.Nr. lnv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
I 1200 2 195 Boden 78,33 9,67 11 ,83 0,0 15 0,02 0,0 19 0,068 0,05 1 <0, 10 <0,005 
I 1200 2 195 Gri ff 78,73 9,38 I 1,72 0,014 0,02 0,0 19 0,066 0,048 <0, 10 <0,005 
[ 1200 18706 Wand 88,65 11, 12 0,03 0,006 0,09 0,034 0,0 17 0,025 <0,10 0,033 

I 2 100 
Tass.Nr. Inv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

12 100 333 1 85 ,99 13,24 0,64 0,004 0,06 0,009 0,03 1 0,022 <0, 10 <0,005 

I 2200 
Tass.Nr. lnv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
I 2200 12860 89,04 10,0 1 0,76 0,005 0,06 0,0 18 0,049 0,059 <0.1 0 <0,005 

I 2200 13 164 84,80 10,18 4,60 0,098 0, 11 0,028 0, 105 0,080 <0. 10 <0,005 
I 2200 14223 86,09 II ,78 1,58 0,024 0,34 0,037 0,07 1 0,079 <0,10 <0,005 

~ 12200 86,63 10,69 2,26 0,034 0,23 0,028 0.07 0,071 <0,10 <0,005 

I 2300 
Tass.Nr. lnv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
I 2300 2594 88,05 11 ,15 0, 19 0,023 0,37 0,03 1 0,042 0,145 <0, 10 <0,005 
I 2300 12 195 89,25 9,5 1 0,08 0,005 1,05 0,0 16 0,045 0,049 <0, 10 <0,005 

[ 2400 
Tass.Nr. lnv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
I 2400 1780 93,45 6,04 0,20 0,003 0, 18 0,0 15 0,044 0,072 <0, 10 <0,005 

I 2400 5470 85 ,75 10,99 2,95 0,0 13 0,2 1 0,016 0,037 0,036 <0, 10 <0,005 

Tass.N r. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

~I 90,14 9,37 0,09 0,006 0,27 0,0 19 0,046 0,056 <0, 10 <0,005 
~I 83,27 10,8 5,64 0,021 0, 15 0,021 0,059 0,053 <0, 10 <0,005 

J. Pfannen 

Tass .Nr. lnv. Nr. Cu Sn Pb Zn f'e Ni Ag Sb As Co 

1 1100 3462 99,73 <0,25 0,02 0,005 0, 18 0,008 0,077 0,020 <0, 10 <0,005 
1 12 12 13 10 1 98,04 1,56 0,05 0,007 0,24 0,0 13 0,059 0,033 <0,10 <0,005 

1 1212 18685 99,78 <0,25 <0,02 0,003 0,18 0,011 0,023 0,020 <0, 10 <0,005 

1 22 12 8036 99,48 0,25 0,02 0,004 0,17 0,0 13 0,059 0,022 <0, 10 <0,005 

1 23 10 11 446 99,59 0,27 0,02 0,003 0,09 0,008 0,036 0,020 <0,10 <0,005 

~1 99,65 0,26 0,02 0,004 0, 16 0,0 1 0,049 0,02 1 <0,10 <0,005 
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K. Kellen, Schöpfer und Siebe 

Tass.Nr. lnv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

K 1122 12079 87,36 12,43 0,04 0,003 0,06 0,035 0,036 0,039 <0,10 <0,005 

K 1221 12968 87,67 12,21 <0,025 0,005 0,01 0,018 0,022 0,057 <0,10 <0,005 

K 2210 6469A 90,35 9,40 0,04 0,006 0,12 0,011 0,029 0,041 <0.10 <0.005 

K 2224 I 1386 94 ,05 5,69 0,03 0,002 0,12 0,017 0,050 0,037 <0,10 <0,005 

K3100 10625 89,59 10,2 1 <0,025 0,003 0,09 0,015 0,059 0,031 <0,10 <0,005 

K 32 11 2233 88,11 9,95 1,68 0,009 0,13 0,022 0,047 0,048 <0,10 <0,005 

K 3300 12718 89,27 10,21 0,2 1 0,004 0,12 0,015 0,118 0,057 <0,10 <0,005 

K 3300 18716 90,63 9,15 <0,025 0,005 0,10 0,020 0,045 0,048 <0,10 <0,005 

1'1K 89,63 9,91 0,485 0,005 0,09 0,019 0,051 0,045 <0,10 <0,005 

L, M Tassen, Becher 
Aus diesen Gefäßkategorien wurden keine Objekte untersucht 

N .Muschelschalen 

Tass.Nr. lnv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

N 2100 13385 92,36 7,45 0,02 0,007 0,09 0,008 0,051 0,039 <0,10 <0,005 

0. Pfannen 

Tass.Nr. Inv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

0 1112 1999c Wand 99,55 <0,25 0,02 0,004 0,39 0,016 0,014 0,026 <0,10 <0,005 

01221 !2738 Griff 99,92 <0,25 0,02 0,002 0,01 0,008 0,036 0,031 <0, 10 <0,005 

01221 12738 Wand 98,70 0,8 1 0,10 0,009 0,25 0,010 0,069 0,053 <0, 10 <0,005 

0 2000 3 I 15 91 ,60 7,27 0,50 0,061 0,47 0,015 0,044 0,041 <0,10 <0,005 

02000 11931 93,39 6,07 0,08 0,082 0,27 0,024 0,043 0,040 <0,10 <0,005 

1'10 96,63 3,6 0,14 0,032 0,28 0,0 15 0,041 0,038 <0,10 <0,005 

P. Becken 

p 1100 
Tass.Nr. In v. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

p 1100 2551 Wand 86,97 9,46 2,41 0,027 1,08 0,048 0,006 <0,02 <0, 10 <0,005 

p 1100 2551 Henkel 88,28 10,28 1,20 0,117 0,03 0,050 0,022 0,021 <0,10 <0,005 

p 2000 
Tass.Nr. Inv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

p 2100 12864 Wand 89,90 9,73 0, 15 0,005 0,1 I 0,010 0,040 0,057 <0, 10 <0,005 

p 22 10 1109 Wand 89, I I 10,53 0,07 0,013 0,15 0,015 0,052 0,059 <0,10 <0,005 

p 2210 3375 Wand 89,58 9,73 0,16 0,020 0,23 0,014 0,043 0,052 0,176 <0,005 

P22 10 5024 Wand 89,9 1 9,8 1 0,07 0,006 0,09 0,025 0,032 0,055 <0, 10 <0,005 

p 2210 5321 Wand 89,67 9,92 0,12 0,009 0,20 0,018 0,036 0,028 <0,10 <0,005 

P2210 7269 Wand 88,69 10,52 0,17 0,016 0,15 0,015 0,043 0,120 0,276 <0,005 

P2210 10661 Wand 9 1,47 6,69 1,52 0,026 0,14 0,016 0,037 0,103 <0,10 <0,005 

P2210 11474 Wand 92,23 6,95 0,29 0,036 0,23 0,013 0,047 0,074 0,127 <0,005 

P2210 14006 Wand 91 ,58 8,04 0,13 0,004 0,13 0,018 0,039 0,061 <0,10 <0,005 

6 P2000 Wand 90,24 9,10 0,30 0,015 0,16 0,016 0,041 0,068 <0,10 <0,005 

Tass.Nr. Inv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

P2100 12864 Boden 90,52 9, 17 0,08 0,004 0,13 0,0 10 0,037 0,046 <0,10 <0,005 

p 22 1Q I 109 Boden 89,38 10,03 0,29 0,0 12 0, 15 0,016 0,052 0,073 <0,10 <0,005 

p 22 10 3375 Boden 90,88 8,73 0,03 0,003 0,27 0,01 I 0,042 0,035 <0, 10 <0,005 
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P 2210 5024 Boden 
P2210 5321 Boden 
P 2210 7046 Boden 
P 2210 7269 Boden 

P 2210 10661 Boden 
P 22 10 11474 Roden 
P 2210 14006 Boden 
tl P2000 Boden 

90,53 9,26 0,03 0,002 0,09 0,021 0,030 0,038 <0,10 <0,005 

89,84 9,88 0,03 0,003 0,16 0,019 0,035 0,034 <0,10 <0,005 
93,00 6,64 0,05 0,003 0,09 0,016 0,025 0,057 0, 120 <0,005 
90,07 9,30 0, II 0,008 0,26 0,013 0,025 0,050 0,160 <0,005 
93,67 6,02 0,07 0,004 0, 13 0,013 0,032 0,060 <0, I 0 <0,005 
92,9 1 6,59 0.06 0,003 0,20 0,013 0,042 0,062 0,117 <0,005 
91 ,91 7,77 0,12 0,004 0,10 0,018 0,037 0,046 <0, 10 <0,005 

91 ,27 8,34 0,09 0,005 0,16 0,015 0,036 0,050 <0,10 <0,005 

Tass.Nr. !nv. Nr. Cu Sn Pb 

P2100 12864 Boden.innen 90,68 9, 12 0,02 
P 2210 II 09 Boden.innen 88,57 II ,03 0,08 
P 22 tO 3375 Boden.innen 89,76 8,67 0,30 

P 2210 5024 Boden.innen 90,33 9,43 0,05 
P 2210 5321 Boden.innen 90,32 9,47 0,03 
P 2210 7046 Boden.innen 93, 11 6,56 0,07 
P 2210 7269 Boden.innen 88,98 I 0,54 0, I 0 
P 2210 I 0661 Boden. innen 93,24 5,33 0,43 
P2210 11474 Boden.innen 92,59 6,59 0,31 

P2210 14006 Boden.innen 9 1,89 7,75 0, 18 
tl P2000 Boden innen 90,95 8,45 0, 16 

Zn Fe Ni 
0,003 0,09 0,009 

0,008 0,15 0,021 
0,003 1,18 0,012 
0,004 0,09 0,023 
0,002 0,09 0,019 
0,004 0,11 0,015 
0,004 0,12 0,013 

0,048 0,87 0,012 
0,007 0,23 0,013 
0,002 0,09 0,016 
0,009 0,3 0,015 

Ag Sb As Co 
0,037 0,045 <0,10 <0,005 
0,057 0,088 <0, I 0 <0,005 

0,037 0,037 <0,10 <0,005 
0,030 0,047 <0,10 <0,005 
0,034 0,031 <0, I 0 <0,005 
0,089 0,038 <0, I 0 <0,005 
0,026 0,052 0, 164 <0,005 
0,028 0,046 <0,10 <0,005 

0,040 0,065 0,153 <0,005 
0,037 0,037 <0,10 <0,005 
0,042 0,049 <0,10 <0,005 

Tass.Nr. lnv. Nr. 
P 2 100 12864 Henkel 
P 2210 1109 Henkel 
P2210 3375 Henkel 
P 2210 5024 Henkel 
P 2210 5321 Henkel 
P 22 tO 7046 Henkel 

P 2210 7269 Henkel 
P2210 1066 1 Henkel 
P 2210 11474 Henkel 
P 2210 14006 Henkel 
tl P2000 Henkel 

Tass.Nr. lnv. Nr. 
P 2100 12864 Attasche 

P 2210 II 09 Attasche 
P 2210 3375 Attasche 

P 2210 5024 Attasche 
P 2210 7046 Attasche 

P 221 0 7269 Attasche 
P2210 10661 Attasche 

P2210 11474 Attasche 

P 22 tO 14006 Attasche 
tl P2000 A ttasche 

Tass.Nr. lnv. Nr. 
tl P2000 Wand 

tl P2000 Boden 

tl P2000 Henkel 
tl P2000 Boden innen 

tl P2000 Attasche 

Cu Sn 

89,82 9,93 
89,59 9,10 
91 ,36 8,00 

Pb Zn Fe 
0,05 0,003 0,11 
0,96 0,024 0,07 
0,35 0,003 0,18 

Ni Ag Sb As Co 

0,008 0,035 0,042 <0, I 0 <0,005 
0,018 0,042 0,052 0,146 <0,005 
0,016 0,041 0,047 <0,10 <0,005 

9 I ,82 7,9 I 0, I 7 0,002 0,0 I 0,0 I 6 0,036 0,035 <0,1 0 <0,005 
92,88 6,74 0,07 0,005 0,16 0,027 0,037 0,083 <0,10 <0,005 
94,19 5,27 0,10 0,025 0,17 0,016 0,036 0,052 0,142 <0,005 
87,90 11 ,57 0, 14 0,004 0,15 0,013 0,029 0,050 0,143 <0,005 
93,49 6,02 0,20 0,029 0,15 0,015 0,048 0,045 <0, I 0 <0,005 
92,26 7,27 0,03 0,003 0, 18 0,019 0,060 0,084 0, 128 <0,005 

9 1,72 7,82 0,20 0,005 0,15 0,017 0,040 0,044 <0,1 0 <0,005 
91 ,50 7,96 0,23 0,0 I 0 0,13 0,017 0,04 0,053 <0,1 0 <0,005 

Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

83 ,61 8,45 7,52 0,016 0,31 0,012 0,046 0,038 <0,10 <0,005 
84,52 8,44 6,88 0,004 0,04 0,018 0,050 0,048 <0,1 0 <0,005 

82,48 8,22 8,95 0,006 0,12 0,017 0,037 0,058 0,109 <0,005 

84,46 8,61 6,45 0,004 0,34 0,019 0,053 0,069 <0,1 0 0,005 
71,01 7,69 20,53 0,098 0,42 0,020 0,040 0,056 0, 140 <0,005 

86,98 8,62 3,68 0,202 0,31 0,013 0,029 0,062 0,109 <0,005 
74,29 6,73 18,52 0,319 0,03 0,018 0,044 0,045 <0.10 <0,005 

80,12 4,03 10,52 4,916 0,12 0,027 0,060 0,053 0,150 <0,005 
79,78 8,71 11 ,19 0,119 0,08 0,022 0,044 0,055 <0, 10 <0,005 

80,81 7,72 10,47 0,632 0,20 0,018 0,045 0,054 <0.10 <0,005 

Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

90,24 9, 10 0,30 0,015 0,16 0,016 0,041 0,068 <0,10 <0,005 

9 1 ,27 8,34 0,09 0,005 0,16 0,015 0,036 0,050 <0,1 0 <0,005 

9 1,50 7,96 0,23 0,010 0,13 0,017 0,040 0,053 <0,10 <0,005 
90,95 8,45 0, 16 0,009 0,30 0,0 I 5 0,042 0,049 <0,1 0 <0,005 
80,81 7, 72 I 0,4 7 0,632 0,20 0,018 0,045 0,054 <0, l 0 <0,005 
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Q. Soßenschüsseln 

Tass.Nr. 
Q 1000 

ln v. Nr. 
10626 

R. Trichter 

Tass.Nr. ln v. Nr. 
R 1220 3335 
R 2300 3334 

S. Schüsseln 

Tass.N r. lnv. Nr. 
S 31 10 10728 Wand 
S 31 I 0 13358 Wand 
S 31 I 0 13956 Wand 
S 3120 12428 Wand 
S 3200 12676 Wand 
L'. S3000 Wand 

Tass.N r. lnv. Nr. 
S 4 1 I I a 18 1 0 Wand 
S 4 11 2 2554 Wand 
S 41 12 11 464 Wand 
S 4121 2600 Wand 
S 412 1 30 16 Wand 
S 412 1 10535 Wand 
S 412 1 18734 Wand 
S 412 1 18735 Wand 
S 4310 I 0543 Wand 
S 4322 12097 Wand 
L'. S4000 Wand 

Tass.Nr. ln v. Nr. 
S 3 1 I 0 I 0728 Boden 
S 3 11 0 13358 Boden 
S 3 I I 0 13956 Boden 
S 3 120 12428 Boden 
S 3200 12676 Boden 
L'. S3000 Boden 

Tass.Nr. ln v. Nr. 
S 4 I I I a I 81 0 Boden 
S41 11 a 1810 Fuß 
S 41 12 2554 Boden 
S 4 11 2 11 464 Boden 
S 412 1 2600 Boden 
S 412 I 30 16 Boden 
S 4 121 18734 Boden 
S 4 121 18735 Boden 
S 4210 18733 Boden 
S 43 I 0 I 0543 Boden 
S 4322 12097 Boden 
L'. S4000 Boden 
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Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
87,96 II ,85 0,09 0,006 0,06 0,02 1 0,0 II <0,02 <0,10 <0,005 

Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
90,92 8,82 0,05 0,00 I 0, I 0 0,0 15 0.036 0.056 <0, I 0 <0,005 
91.46 8,28 <0,025 0,009 0,14 0,0 14 0,048 0,046 <0, I 0 <0,005 

Cu Sn 
91 ,36 8,46 
91 ,94 7,73 
91.04 8,57 
91 ,02 8,42 
89,55 8,74 
90,98 8,38 

Pb 
0,03 
0,03 
0,02 
0,35 
1,46 
0,3 8 

Zn Fe 
0,002 0,10 
0,006 0, 16 
0,003 0,15 
0.002 0, 11 
0,005 0,14 
0,004 0,1 3 

Ni 
0,010 
0,0 13 
0,0 16 
0,012 
0,014 
0,0 13 

Ag Sb As 
0,03 1 0,037 <0, I 0 
0,053 0,073 <0. 1 0 
0,04 1 0, 146 <0, 10 
0,038 0.049 <0, I 0 
0.04 1 0,052 <0, I 0 
0,04 1 0,()7 1 <0, I 0 

Co 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 

Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
9 1 ,43 8,29 0, 12 0,006 0,07 0,008 0,048 0,033 <0, I 0 <0,005 
89,05 I 0,46 0,03 0.004 0.18 0,250 0,0 14 0,020 <0, I 0 0,014 
90.59 9,08 0,03 0.002 0,13 0,184 0,0 15 0,002 <0, I 0 <0,005 
83,33 II ,33 0,08 0,006 0,16 0,0 17 0,03 1 0,045 <0, I 0 <0,005 
90,02 9,35 0,40 0.0 14 0, 13 0,0 I I 0,033 0,043 <0, I 0 <0,005 
91 , 19 8,5 I 0. 13 0.004 0.06 0,015 0,035 0,060 <0, I 0 <0.005 
88,79 I 0,60 0,30 0,002 0, I I 0,0 12 0,035 0,028 0, I 19 <0,005 
90,29 8,88 0,36 0,004 0, 18 0,0 16 0,065 0,063 0, 145 <0,005 
87,70 11 ,75 0,07 0,004 0,30 0,008 0,029 0.027 0, 11 0 <0,005 
90,05 9.57 0,04 0,002 0, I I 0,0 14 0,025 0,079 0, I 06 <0,005 
80,93 8,97 0,15 0,0 11 0, 14 0,058 0,032 0,047 <0, 10 <0,005 

Cu Sn 
9 1,28 8.48 
91 ,95 7.33 
9 1 ' 12 8,42 
91 ,00 8,67 
91.51 8,14 
91,37 8,2 1 

Pb 
0.05 
0,28 
0,03 
0,03 
0,03 
0,08 

Zn 
0,002 
0,056 
0,005 
0,002 
0,006 
0,0 14 

Fe Ni 
0, 11 0,01 1 
0,25 0,0 15 
0,23 0,0 17 
0.08 0,0 13 
0,22 0,0 13 
0, 18 0,0 14 

Ag 

0,030 
0,050 
0,039 
0,037 
0,038 
0,039 

Cu 
91,39 
92,45 
88,86 
90,6 1 
88,80 

Sn Pb Zn Fe Ni Ag 
8,44 <0,025 0,00 I 0,08 0,009 0,049 
7,39 <0,025 0,002 0,08 0,008 0,042 
I 0,69 0,03 0,003 0, 17 0,252 0,0 14 
9,0 I 0,03 0,003 0, 13 0, 192 0,0 15 
10,73 0,03 0,003 0, 14 0,016 0,030 

Sb 
0,035 
0,073 
0, 139 
0,044 
0,04 1 
0,066 

As 
<0, 10 
<0,10 
<0,10 
0, 129 
<0, 10 
<0, 10 

Co 
<0.005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 

Sb As Co 
0,034 <0, I 0 <0,005 
0,032 <0, I 0 <0,005 
0,020 <0, I 0 0,014 
0,020 <0, I 0 0,0 16 
0,043 0,203 <0,005 

91,10 8,62 0.08 0,003 0, 12 0,010 0,032 0,038 <0,10 <0,005 
88,66 10,71 0,29 0,002 0, 11 0,0 12 0,034 0,034 0, 147 <0,005 
90,39 9,07 0, 17 0.004 0,19 0,0 16 0,067 0,092 <0. 1 0 <0,005 
90,57 8, 11 1,03 0.014 0, 16 0,017 0,038 0,059 <0, 10 <0,005 
88,57 I 0,66 0,4 1 0,0 I 0 0,13 0,007 0,029 0,027 0, 159 <0,005 
90,03 9.71 0,04 0,002 0,11 0,015 0,02 1 0,075 <0,10 <0,005 
90, 13 9,38 0,213 0,004 0,13 0,05 0,034 0,043 <0, I 0 <0.005 



Tass.Nr. lnv. Nr. 
~ S3000 Wand 
~ S4000 Wand 
~ S3000 Boden 
~ S4000 Boden 
Ll. S3000 Boden innen 
~ S4000 Boden innen 
~ S3000 Henkel 
~ S4000 Henkel 

T. Elliptische Becken 

Tass.Nr. 
T 1000 
T2000 

U. Kesse l 

ln v. Nr. 
11 444 
111 24 

Tass.Nr. ln v. Nr. 
u 1200 10549 
u 2 120 18 11 
u 2 120 10597 
u 2 120 10657 
u 2 120 11 322 
~u 

V Kesse l 

Tass.N r. ln v. Nr. 
V 11 00 977 1 Wand 
V 11 00 977 1 Altasche 
V 1100 977 1 Ring 
V 3120 13343 Altasche 
V 3120 13343 Wand 
V 3120 13343 Henkel 
V 3 134 3291 
V 323 1 
V 323 1 
V 323 1 

34 13 Altasche 
34 13 Gri ff 
34 13 Wand 

V 323 1 18665 
~ V 

W. Kesse l 

Tass.Nr. ln v. Nr. 
W 22 1 0 I 0504 Kessel 
W 221 0 12897 Kessel 

X. Eimer 

Tass.Nr. ln v. Nr. 
X 1200 50 14 Fuß 
X 1200 50 14 Wand 
X 1200 50 14 Atlasehe 
X 1200 50 14 Henkel 

Cu Sn 
90,98 8.38 
80.93 8.97 
91,37 8,2 1 
74,86 8,73 
91,44 l\ ,03 
89,85 9,44 
80. 14 7,84 
73. 10 10.3 1 

Cu Sn 
81,05 9,30 
91.48 7,98 

Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
0,38 0,004 0, 13 0.0 13 0.04 1 0,07 1 <0, I 0 <0.005 
0, 15 0,0 I I 0, 14 0,058 0,032 0.04 7 <0, I 0 <0.005 
0.08 0.01 4 0,18 0.0 14 0,039 0,066 <0. 10 <0,005 
0, 19 0,01 9 0. 12 0,057 0,03 1 0,05 1 <0, I 0 <0,005 
0. 16 0.0 17 0. 17 0,013 0,033 0,068 <0, I 0 <0.005 
0,24 0,022 0,27 0,056 0,03 1 0.050 <0, I 0 <0,005 
I 1.79 0,007 0, 12 0,0 14 0,040 0,056 <0.1 0 <0,005 
9.73 0.082 0.18 0.033 0.047 0,072 <0,10 <0,005 

Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
9.25 0,003 0, II 0,07 1 0,063 0. 149 <0, I 0 <0,005 
0,2 1 0,00 I 0, 16 0,020 0,08 1 0,064 <0, I 0 <0,005 

Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
99,73 <0,25 <0,025 0.005 0, 18 0,009 0,047 0,027 <0, I 0 <0.005 
89.80 9,8 1 0, 15 0.007 0. 17 0,0 15 0,0 I 0 0.039 <0. I 0 <0,005 
86,78 7.98 0.7 1 0,046 4,37 0,039 0,038 0,042 <0. 10 <0,005 
90,20 8,8 1 0,74 0,004 0,22 0,008 0,022 <0,02 <0,10 <0,005 
90.76 8.69 0, 15 0.006 0.27 0,008 0.06 1 0.051 <0, 10 <0,005 
91,45 7, 11 0.355 0.0 14 1,04 0,016 0.036 0.036 <0,10 <0,005 

Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
97.74 I ,34 0,7 1 0,003 0,08 0,0 18 0,065 0,04 1 <0, I 0 <0,005 
67.80 3.90 28,02 0.008 0,0 1 0,034 0.04 1 0.085 0, 100 0,007 
64,59 7,76 27,40 0,0 17 0,04 0.046 0,052 0.084 « l , IO 0,0 12 
76,83 13,67 8.8 1 0. 187 0,34 0.04 1 0.057 0.047 <0,10 0.022 
90,79 8,86 0. 10 0,004 0, 12 0,0 13 0.053 0,059 <0. 1 0 <0,005 
70.33 8, I 0 2 1.14 0, 11 4 0,09 0.056 0.072 0,10 I <0. 1 0 <0.005 
89.60 9,99 0,03 0,006 0, 16 0.033 0.087 0,084 <0. 1 0 0,007 
99,69 <0,25 <0,02 0,002 0,20 0,0 I 0 0,054 0,043 <0, I 0 <0,005 
99,56 0,26 <0.02 0.003 0.05 0.008 0.045 0,073 <0. 1 0 <0.005 
98,82 0,85 0,09 0.005 0. 14 0,009 0,030 0.058 <0, I 0 <0,005 
99. 16 0.55 0,08 0,005 0,09 0,0 15 0,052 0,050 <0, I 0 <0,005 
86,81 0,48 0,06 0,032 0, 12 0.026 0,055 0.066 <0, I 0 <0,005 

Cu Sn 
90,72 8,84 
94,08 5.2 1 

Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
0,06 0,005 0,30 0,0 I 0 0,032 0.036 <0. I 0 <0,005 
0,2 1 0,01 3 0,42 0,008 0.03 1 0,025 <0, I 0 <0.005 

Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 
87, 11 5.64 1,94 4,702 0,29 0, 105 0,023 0,079 0, 107 <0.005 
86,17 13.47 0.04 0,00 I 0. 11 0.064 0.057 0,089 <0, I 0 <0.005 
86.66 12.60 0.40 0,00 I 0, 16 0.060 0.052 0,064 <0, I 0 <0,005 
86,75 12,52 0,43 0,001 0. 13 0,057 0,053 0,059 <0. 10 <0.005 
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X 1200 7309 Attasche 86,79 9,64 3,47 0,001 0,03 0,011 0,026 0,034 <0,10 <0,005 

X 1420 1714 80,15 8,54 10,77 0,005 0,38 0,064 0,053 0,040 <0,10 <0,005 

X 16 12 1962 89,35 9,91 0,31 0,004 0,41 0,007 0,007 <0,02 <0,10 <0,005 

X 1621 8412 92,02 7,48 0,19 0,006 0, 17 0,024 0,069 0,042 <0,10 <0,005 

X 1622 10009 90,93 8,54 0,07 0,008 0,30 0,011 0,055 0,085 <0, 10 <0,005 

X 1622 13981 88,85 9,51 1,38 0,006 0,16 0,010 0,033 0,053 <0, 10 <0,005 

X 1911 10293 90,42 8,83 0,34 0,033 0,21 0,024 0,049 0,099 <0,10 <0,005 

L1X 87,75 9,70 0,007 0,21 0,04 0,043 0,060 <0,1 0 <0,005 

Y. Krater 

Tass.Nr. Inv. Nr. Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

y 1100 3600 86,27 8, 11 5,48 <0,001 0,04 0,026 0,042 0,036 <0,10 <0,005 

Zusammenfassung: 
Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Co 

L1A 1000 Wand 92,57 6,95 0,18 0,012 0,17 0,026 0,050 0,052 <0, 10 <0,005 

L1 A 2000 Wand 90,35 8,86 0,52 0,024 0,18 0,013 0,036 0,029 <0, 10 <0,005 

L1 A 3 122 Wand 90,52 9,10 0,15 0,027 0,13 0,015 0,030 0,031 <0, 10 <0,005 

L1 A 3200 Wände 90,22 9,51 0,04 0,004 0,12 0,060 0,032 0,025 <0,10 <0,005 

L1 A 3220 Wände 90,70 8,75 0,23 0,024 0,18 0,038 0,035 0,038 <0,10 <0,005 

L1 A 3230 Wände 90,78 8,81 0,14 0,007 0,16 0,028 0,049 0,050 <0,10 <0,005 

L1 A 3000 Wände 90,59 8,78 0,14 0,019 0, 16 0,038 0,037 0,036 <0,10 0,005 

L1 B 1222 Wände 88,97 9,88 0,83 0,006 0,15 0,019 0,044 0,053 0,149 <0,005 

L1 B 1240 Wände 91,64 8,06 0.05 0,007 0,17 0,009 0,034 0,043 <0, 10 <0,005 

t:, B 1250 Wände 91 ,23 8,21 0,26 0,003 0, 15 0,013 0,048 0,067 0, 103 <0,005 
t:, B 1260 Wände 88,83 10,33 0,17 0,042 0,14 0,052 0,042 0,042 <0,10 0,005 

L1 B 2220 Wände 89,79 8,68 ( I, 17) 0,032 0,15 0,066 0,061 0,052 <0,10 <0,005 

Ll c 1220 Wände 91 ,32 8,04 0, 15 0,015 0, 17 0,038 0,043 0,053 0,137 0,005 

Ll c 2200 Wände 89,15 10,41 0, 13 0,023 0,13 0,054 0,049 0,047 <0,10 0,005 

t:, E 4000 Wände 90,2 9,19 0,08 0,032 0,35 0,060 0,046 0,055 <0,10 <0,005 

L1 E 5000 Wände 95,32 3,71 0,24 0,020 0,60 0,013 0,047 0,051 <0, 10 <0,005 

L1 G 1100 Wände 88,16 11 ,50 0,06 0,009 0,07 0,060 0,064 0,080 <0, 10 <0,005 

L1 G 1200 Wände 88,59 10,99 0,09 0,011 0, 13 0,044 0,051 0,033 0,106 0,019 

L1G2100 Wände 90,56 9,03 0, 13 0,008 0, 16 0,013 0,041 0,053 0,104 0,011 

L1 G 2200 Wände 90,9 1 8,73 0, 13 0,007 0, II 0,028 0,043 0,036 <0,10 0,025 

t:, G 3100 Wände 88,25 9,56 0.07 0,049 0, 15 0,01 9 0,050 0,048 0,122 0,006 

L1 G 4000 Wände 85 ,58 9,41 (7 ,65) 0,090 0,15 0,051 0,051 0,055 <0, 10 0,008 

L1 G 5000 Wände 88,96 10,5 0,069 0,006 0,22 0,055 0,051 0,026 0,16 1 0,064 

L1H 1100 Wände 81 , 16 10,04 0,007 0,19 0,078 0,045 0,049 0,136 0,027 

L1 H 2100 Wände 85 ,97 10,27 0,027 0,08 0,059 0,057 0,061 <0, 10 <0,005 

L1 H 2300 Wände 0,005 0,17 0,01 8 0,039 0,066 <0, 10 <0,005 

L1H Wände 90,69 8,81 0, 14 0,005 0, I 8 0,042 0,052 0,067 <0.01 <0.005 

L11 1100 Wände 90,38 9,30 0,07 0,003 0,14 0,014 0,053 0,043 <0,10 <0,005 

L1 I 2200 Wände 86,63 10,69 2,26 0,034 0,23 0,028 0,070 0,071 <0,10 <0,005 

L1J Wände 99,65 0,26 0,02 0,004 0, 16 0,010 0,049 0,021 <0, 10 <0,005 

L1K Wände 89,63 9,91 0,485 0,005 0,09 0,019 0,051 0,045 <0, 10 <0,005 

L10 Wände 96,63 3,6 0,14 0,032 0,28 0,015 0,041 0,038 <0,10 <0,005 

Ll p 2000 Wand 90,24 9,10 0,30 0,015 0,16 0,016 0,041 0,068 <0, 10 <0,005 

L1 S3000 Wand 90,98 8,38 0,38 0,004 0,13 0,013 0,041 0,071 <0, 10 <0,005 

L1 S4000 Wand 80,93 8,97 0, 15 0,011 0,14 0,058 0,032 0,047 <0, 10 <0,005 

L1U Wände 91 ,45 7,11 0,355 0,014 1,04 0,016 0,036 0,036 <0, 10 <0,005 

L1V Wände 86,8 1 0,48 0,06 0,032 0,12 0,026 0,055 0,066 <0, 10 <0,005 

L1X Wände 87,75 9,7 0,007 0,21 0,040 0,043 0,060 <0, 10 <0,005 
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L\ A 3220 

L\ A 3230 
L\A 3000 

L\ B 1222 
L\ B 1240 
L\ B 1250 

L\ c 2200 
L\ p 2000 
L\ p 2000 

L\ S3000 
L\ S4000 

L\ S3000 
L\ S4000 

L\ A 3 122 

L\ A 3200 

L\A 3220 
L\ A 3230 

L\ A 3000 
L\ B 1222 

L\ B 1240 
L\ B 1250 

L\ B 1260 
L\ B 2220 

L\ c 1220 

L\ c 2200 
L\ E 4000 

L\H 

L\ p 2000 

L\ p 2000 

L\ S3000 
L\ S4000 

Böden 

Böden 

Böden 

Böden 

Böden 

Böden 

Böden 

Boden 

Boden innen 

Boden 

Boden 

Boden innen 

Boden innen 

Griffe 

Griffe 

Griffe 

Griffe 

Griffe 

Griffe 

Griffe 

Griffe 

Griffe 

Griffe 

Griffe 

Griffe 

Griffe 

Griffe 

Henkel 

Altaschen 

Henkel 

Henkel 

L\ Zinnbronzen 

L\ Bleibronzen 

L\ Kupfer 

L\ zinnarme 

L\ zinnreiche 

L\ alle 

89,27 8,57 (1 ,90) 0,007 0,15 0,035 0,043 0,049 <0,10 <0,005 
90,74 8,90 0,08 0,008 0,17 0,023 0,052 0,038 <0, I 0 <0,005 

89,47 8,55 0,15 0,008 0,15 0,033 0,043 0,048 <0,10 0,005 
90,97 8,65 0, I 0 0,005 0,14 0,018 0,041 0,049 0,126 <0,005 

92,06 7,58 0,033 0,001 0,18 0,009 0,031 0,051 <0, 10 <0,005 
91 ,49 8,16 0,09 0,002 0, 12 0,014 0,046 0,063 0, I 0 <0,005 
82,96 10,07 (6,48) 0,084 0,18 0,056 0,056 0,064 0,146 0,014 

91,27 8,34 0,09 0,005 0,16 0,015 0,036 0,050 <0,10 <0,005 
90,95 8,45 0,16 0,009 0,30 0,015 0,042 0,049 <0, I 0 <0,005 

91 ,37 8,21 0,08 0,014 0,18 0,014 0,039 0,066 <0,10 <0,005 

90, 13 9,38 0,213 0,004 0,13 0,050 0,034 0,043 <0, I 0 <0,005 
91 ,44 8,03 0, 16 0,017 0, 17 0,013 0,033 0,068 <0, I 0 <0,005 

89,85 9,44 0,24 0,022 0,27 0,056 0,031 0,050 <0, I 0 <0,005 

83,94 8,65 7,24 0,005 0,05 0,017 0,044 0,055 <0, I 0 <0,005 
78,63 9,33 ( II ,34) 0,119 0,24 0,077 0,076 0,082 0,115 0,009 

80,56 8, 17 I 0,93 0,053 0,16 0,032 0,051 0,055 <0, I 0 <0,005 

8 1,82 7,79 10,14 0,005 0,15 0,022 0,058 0,038 <0, 10 <0,005 
80,42 8,38 10,8 1 0,025 0, 17 0,037 0,054 0,060 0,10 0,005 

84,56 9,28 5,87 0,008 0,12 0,021 0,049 0,051 0, 128 <0,005 
77,71 7,76 14,3 1 0,029 0,09 0,017 0,042 0,042 <0,10 <0,005 

78,05 6,46 15,33 0,00 I 0,06 0,0 I 0 0,044 0,042 <0, I 0 <0,005 

82,28 8,63 8,71 0,037 0,16 0,046 0,051 0,046 0,148 0,005 
77,65 8,77 (13, 12) 0,013 0, 11 0,060 0,079 0,065 0, 134 0,012 

81,86 9,08 8,89 0,072 0,23 0,034 0,055 0,057 0,149 0,017 
78,29 R,35 12,72 0,025 0,20 0,077 0,069 0,080 0,173 0,017 

71,73 7,09 20,77 0,062 0,16 0,043 0,065 0,087 <0,10 0,006 
79,19 9,66 10,79 0,030 0,15 0,045 0,050 0,057 <0.01 <0.005 

91 ,50 7,96 0,23 0,010 0,13 0,017 0,040 0,053 <0,10 <0,005 
80,8 1 7,72 10,47 0,632 0,20 0,018 0,045 0,054 <0,10 <0,005 

80,14 7,84 11 ,79 0,007 0,12 0,014 0,040 0,056 <0, 10 <0,005 

73, I 0 I 0,31 9,73 0,082 0.18 0,033 0,047 0,072 <0, I 0 <0,005 

80, 13 7,92 0,364 0,038 0,19 0,032 0,049 0,05 <0,10 <0,005 

60,48 10,53 13,409 0,067 0, 127 0,041 0,055 0,078 <0,10 <0,005 
99,48 0,37 0,038 0,004 0,16 0,0 I 0,045 0,037 <0, I 0 <0,005 

88,80 9,55 0, I 06 0,012 0,168 0,031 0,04 0,039 <0, I 0 <0,005 
87,93 11 ,51 0,225 0,01 0,18 0,05 0,045 0,059 <0,10 <0,005 

80,70 10,47 0,082 0,046 0,163 0,07 0,052 0,033 <0,10 <0,005 

Berliner Datenbank von Metallanalysen kulturgeschichtlicher Objekte 

Römische Kupferlegierungen, Kasserollen 
Quelle: Rathgen-Forschungslabor 

Kasserolle 

Grifffragment 

Eimeraltasche 

Eimeraltasche 

Cu 

73 .15 

76.24 
73.34 

75.26 

Sn Pb Zn Fe 

12.12 13.91 0.55 0.09 

8.26 15 .00 0.07 0.15 

6.67 17.33 1.96 0.53 
9.83 13.91 0.21 0.60 

N i 

0.03 

0.06 
0.03 

0.03 

Ag 

0.06 
0.06 

0.06 
0.07 

Sb 

0.09 
0.1 3 

0.07 
0.08 

As Bi Co 

<0.1 0 <0.03 0.02 

<0.10 <0.03 <0.01 
<0. I 0 <0.03 0.0 I 
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Berliner Datenbank von Metallanalysen kulturgeschichtlicher Objekte 

Römische Kupferlegierungen: Gefäße aus dem Rheinischen Landesmuseum in Mainz 
Quelle: Rathgen-Forschungslabor 

.ld.Nr. 
80- 025 
80- 059 
82- 059 
82-06 1 
82- 062 
82-062 
82- 062 
82 - 062 

84- 107 
86- 050 
87- 007 
87- 024 
87- 024 
87- 135 
87- 135 
93-066 

93-066 
96 - 068 

ln v.Nr. Objekt Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Bi Co 
Ke lle/S ieb 88,64 I 0,29 0,63 0,200 0,08 0,043 0.052 0.066 <0, I 0 <0,025 <0,005 
Miniaturschale 94,65 3,49 1.36 0.064 0. 12 0,034 0,174 0, I 06 <0, I 0 <0,025 <0.005 
Kanne. Griff 96.77 2,00 0,77 0,056 0,25 0.020 0,072 0.0117 <0, 10 <0,025 <0,005 
Kelle/Sieb 88.36 II , 16 0,18 0,056 0.11 0,021 0,046 0.07 I <0, I 0 <0,025 <0,005 
Östlandeimer 95,52 3.32 0,23 0.036 0,68 0,022 0.043 0.047 0, 106 <0,025 <0,005 
Hemmorer Eimer. Fuf3 78.66 1.59 0.40 18.968 0.22 0,027 0,082 0.052 <0. 1 0 <0,025 <0.005 
Hemmorer Eimer, Rand 74.46 2,63 0.59 2 1,918 0.2 1 0,030 0,092 0.07 1 <0.1 0 <0,025 <0,005 
Hemmorer Eimer, 74, 12 2,62 4,95 17,587 0,52 0.036 0.096 0.07 1 <0, I 0 <0,025 <0,005 
Attasche 
Krug 

Kru g/Kanne 

Omegahenkel 
Omegahenkel, Atlase he 
Omegahenkel, Henkel 
Kasseroll engriff 
Kasseroll engriff 
Geripptes Becken , 
Att asche 

82.03 9. 11 8,68 0,005 0,02 0.0 I 0 0.045 0. 100 <0, I 0 <0,025 <0,005 
89.63 8.77 1,25 0.017 0,08 0,037 0,09 1 0. 128 <0, 10 <0,025 <0,005 
91 ,87 7.45 0,25 0, 173 0,06 0.030 0,061 0. 108 <0, I 0 <0,025 <0,005 
77,73 6,47 1,70 13, 155 0,71 0,034 0,062 0. 14 1 <0,10 <0,025 <0,005 
78, 12 6,45 14,80 0,432 0,04 0,027 0,057 0.070 <0.1 0 <0,025 <0.005 
80,97 17,6 1 0.60 0.287 0.21 0.049 0,06 1 0.2 15 <0, 10 <0,025 <0,005 
88.66 I 0,45 0,54 0,032 0,09 0.023 0,208 <0,02 <0, I 0 <0.025 <0,005 
76.8 1 1. 11 0,54 2 1,047 0. 17 0.080 0.048 0.045 0.150 <0,025 <0.005 

Geripptes Becken, Blech 79,82 0.50 <0.025 19,4 15 0,07 0,156 0,037 <0.02 <0. 1 0 <0.025 <0,005 
Krug mit Griff. Rand 9 1,56 7,71 0,54 0.021 0,04 0,02 1 0.048 0.057 <0, 10 <0.025 <0,005 

96- 068 Krug mit Griff. Griff 86.35 7, I 0 6,34 0,030 0.02 0,034 0,06 1 0.067 <0. 1 0 <0.025 <0.005 
96-077 0,1095 Gesichtsattasche v. Eimer 74, 11 10,02 14.8 1 0,796 0,05 0,047 0,086 0.086 <0. 10 <0,025 <0.005 
94-023 0,3 184 Trifoliarkanne 88,26 11,49 0,05 0,0 13 0,13 0,026 0,008 0.024 <0,10 <0,025 <0,005 
96 - 081 0,32 Blistengefäß 69.99 8, 12 11 ,00 10, 195 0,28 0,048 0,078 0,15 1 0, 140 <0,025 <0,005 
96 - 081 0.32 Blistengel'äß 65,49 7,46 12,79 13,561 0,29 0,044 0.064 0. 147 0, 157 <0,025 <0,005 
94 - 2 15 0,34 Krug, Rand ?S, 90 <0,25 0, 14 20,699 0,08 0, 18 1 <0,005 <0 ,02 <0.1 0 <0,025 <0,005 
94-215 0,34 Krug, Altasche 79,64 <0,25 0.04 20,222 0,04 0,026 0,029 <0.02 <0,10 <0,025 <0,005 
94 -2 15 0,34 Krug. Boden 81,19 <0,25 <0.02518,603 0.03 0, 176 <0.005 <0,02<0, 10 <0,025 <0,005 
94-2 15 0.34 Krug, Henkel 76,89 <0.25<0,02522,859 0,07 0.055 0.093 0,029 <0, 10 <0,025 <0,005 
97 - 094 0.3468 Kelle/S ieb 88.93 8,44 2.03 0,296 0,06 0.022 0, 143 0,077 <0.1 0 <0.025 <0,005 
94- 166 0.3503 Omegahenkel 89,30 I 0,22 0,19 0.009 0,04 0,03 1 0,032 0,044 0. 125 <0.025 0,0 II 
97 - 089 0,3526 GritT v. Krug 66,91 7, 13 19,58 6,030 0, 16 0.032 0,075 0.082 <0. 10 <0,025 <0.005 
94- 168 0.3532 Gefäßgriff 82,29 6.6 1 I ,30 9,320 0.23 0,029 0. 175 0,044 <0. 1 0 <0,025 <0,005 
97 - 095 0.3539 Kannengriff 63.86 5,94 29.89 0, 119 0,06 0,026 0,053 0,052 <0, I 0 <0.025 <0,005 
95 -207 0.354 1 Östlandeimer 90,93 8,24 0,07 0,013 0,09 0,054 0,247 0.358 <0, 10 <0,025 <0,005 
97 - 091 0.3542 Griffv. Krug 82,95 9,23 7,54 0.009 0,18 0,01 2 0,033 0,044 <0. 10 <0,025 <0.005 
95 - 166 0.3545 Sieb 90,25 9,53 <0.025 0.006 0,08 0,021 0,035 0.083 <0, I 0 <0,025 <0.005 
97 - 090 0,3546 Kell e/S ieb 88,37 I 0,70 0,66 0,039 0.09 0,024 0,055 0,064 <0, I 0 <0 ,025 <0,005 
97 - 093 0,3548 Kelle 88,33 II ,25 0,05 0,019 0,21 0,038 0,058 0.045 <0, I 0 <0,025 <0,005 
95-2 10 0,356 1 Kru g 71.32 6.78 11.68 9,660 0,36 0,035 0,085 0,081 <0, 10 <0,025 <0,005 
95 - 210 0,3561 Krug, Boden 73.80 8.56 14.02 3,294 0,09 0.043 0.091 0. 106 <0. 1 0 <0,025 <0.005 
95 - 210 0,3561 Kru g, Oberrand 80.64 8,96 6, I I 3,878 0, 17 0.043 0,089 0. 106 <0. 1 0 <0.025 <0.005 
95-210 0,356 1 Krug. Griff 72,06 7,86 17,08 2.679 0,10 0,041 0.085 0.094 <0,10 <0,025 <0,005 
97-092 0.3564 Henkel v. Deckel 94,67 3,72 1,02 0,241 0. 17 0.029 0,097 0.057 <0. 10 <0.025 <0,005 
94 - 170 0.3569 Griff mit Schlangenköpfen 84,44 5,0 I I 0.30 0.028 0.05 0,034 0.070 0.066 <0, I 0 <0.025 <0,005 
94- 167 0,3578 Deckelknaul 73.06 13.83 12.65 0,006 0,01 0,062 0.249 0.066 <0,10 0,067 <0,005 
94 - 163 0,4 195 Becken 
96 - 124 0,439 Tintenfaß, Griff 
96 - 124 0,439 Tinten faß , Gefäß 
95 - 168 0,5 141 Backplatte 
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75.79 7,2 1 16,95 0.005 0,0 I <0,005 0.0 19 0,021 <0.1 0 <0,025 <0,005 
84.82 I I ,07 3.92 0,0 18 0,0 I 0,054 0.059 0,053 <0, I 0 <0,025 <0,005 
86,42 9,59 2.66 0,0 17 0,0 I 0,057 0.080 0.070 1.098 <0,025 <0,005 
96 ,87 2,22 0,65 0,020 0, I 0 <0,005 0,072 0,065 <0, I 0 <0,025 <0,005 



95- 120 0,5 142 Östlandeimer 97,22 1.93 0,59 0,014 0,12 <0,005 0.069 0,059 <0, 10 <0,025 <0,005 
95- 195 0,5 143 Östl andeimer 95 ,87 3,56 0.14 0,030 0,16 0,03 1 0,057 0,153 <0,10 <0,025 <0,005 
94- 233 0,652 Kasserolle, Griff 85,58 13,83 0,39 0,016 0,07 0.064 0.0 II 0.037 <0, I 0 <0,025 <0,005 
94- 233 0,652 Kasserolle, Fuß (M ün ze) 82.16 8,18 8,57 0,005 0,03 0,160 0,223 0,407 0,26 1 <0,025 <0,005 
94 - 164 0,653 Tell er 83,22 I 0,92 5,63 0,035 0,02 0,027 0,063 0,086 <0, I 0 <0,025 <0,005 
96- 080 0,654 Simpulum 86.46 12,82 0.20 0,0 I S 0, 16 0.061 0,230 0,033 <0, I 0 <0,025 0.025 
94- 158 0,655 Schale 72,84 8,00 18.93 0,026 0,04 0,02:> 0.05 I 0,081 <0, I 0 <0,025 <0,005 
95- 153 0,656 Östlandeimer 87,84 11 ,78 0,03 0,003 0, 11 0,059 0,046 0, 131 <0, 10 <0,025 <0,005 
94- 160 0,657 Östlandeimer 97, 19 2,06 0,08 0,010 0,36 0,01 8 0,046 0,233 <0, 10 <0.025 <0,005 
95- 12 1 0,658 Steil wandbecken 89,77 9,75 0,19 0,0 19 0,04 0.024 0,075 0,134 <0, 10 <0,025 <0,005 
94- 203 0,660 Zylindrischer Eimer 90, I S 9,31 0,07 0,007 0, 12 0,045 0,044 0,258 <0, I 0 <0,025 <0,005 
94 - 185 0,661 Badeschale 88,56 I 0,35 0,66 0,014 0,32 0,0 18 0,045 0,036 <0, I 0 <0,025 <0.005 
94 - 192 0,662 Kanne 87,82 11 .90 0,05 0,007 0,17 <0,005 0,028 0,025 <0. 1 0 <0.025 <0,005 
94- 189 0,663 Östl andeimer 9 1,24 7,99 0,05 0,007 0, 12 0,057 0,071 0,344 0,120 <0,025 <0,005 
94-220 0,684 Krug, Körper 90,67 7. 13 1,83 0,090 0, 18 0,025 0,049 0,030 <0, 10 <0,025 <0,005 
94 - 220 0,684 Krug, Boden 82,08 8,02 0, 72 8, 737 0,29 0,038 0,049 0,069 <0, I 0 <0,025 <0,005 
94 - 217 0,685 Trifo li arka nne, Gefäß 88,92 10,73 0,04 0,0 17 0, 12 0,146 0,0 18 0,0 14 <0. 10 <0.025 <0,005 
94- 2 17 0.685 Trifoli arkanne, AH 83,49 9,29 7,00 0,02 1 0.06 0,030 0.041 0.070 <0, I 0 <0,025 <0,005 
97- 101 0,8 17 Henkel v. Eimer 89.84 9,39 0,27 0,013 0,06 0,040 0,066 0,144 0,18 1 <0,025 <0,005 
97 - 104 1.11.19 12 Griff v. Simpul a 8 1,2 1 9,90 8,75 0,013 0,02 0,0 19 0,042 0,046 <0, 10 <0.025 <0,005 
97- 104 1.11.191 2 Gri ff v. Sim pul a 76,5 1 11 ,39 11 ,92 0,0 11 0,04 0.018 0,047 0.06 1 <0,10 <0.025 <0,005 
95-208 16/ 15 Östlandeimer 95 ,46 3,68 0,14 0,1 18 0.31 0,032 0,057 0.098 0. 109 <0.025 <0,005 
94 - 207 20. VII. 190 Westl andkessel 83,5 I I 0.23 3, 16 2,442 0,29 0,050 0. 139 0,048 0, 135 <0,025 <0,005 
97- 096 20.X I.97 Kasserollengriff 76,38 9,59 13,25 0,268 0,30 0,037 0,080 0,091 <0,10 <0,025 <0,005 
94-204 20/8 Zyl indri scher Eimer 93,38 6.38 0,05 0.006 0. 10 0.007 0,036 0.037 <0, 10 <0.025 <0,005 
97 - 097 23.X. I3 Kasseroll engriff 90,25 9, 11 0,20 0,0 II 0,18 0.021 0,030 0,086 0, I 08 <0,025 <0,005 
96- 095 27. 1!.1904 Backplatte 9 1 ,73 7, I S 0,7 1 0,132 0, 16 0,037 0,039 0,04 1 <0, 10 <0,025 <0,005 
94-205 27.V I. 07 Becken 99,22 <0,25 0.53 0,008 0,0 1 0,060 0. 101 0,074 <0. 10 <0,025 <0.005 
94- 205 27. Yi.07 Becken, Attasche 98,93 <0,25 0,75 0,012 0.03 0,05 I 0, 11 2 0, 11 3 <0.1 0 <0,025 <0,005 
94- 186 27/63 Aryballos 82.43 3,43 1,90 11 ,805 0,25 0,029 0,054 0,098 <0, 10 <0,025 0,009 
97- 105 37a II Deckelknauf 84,35 7, 17 6,61 0,019 0,02 0.040 0,0 19 0,066 1,710 <0,025 <0,005 
93 - 086 53/61 B Kessel 87,09 I 0,65 0.60 I ,362 0, 13 0,027 0,073 0,067 <0.1 0 <0,025 <0,005 
93 - 086 53/6 1 B Ke lle/S ieb 89,98 9,30 0,44 0,02 1 0,05 0,03 1 0.1 OS 0,075 <Ü, I 0 <0,025 <0,005 
94- 188 55/70 A I Östlande imer 92,07 7,55 0.06 0,03 1 0,17 0.040 0,018 0,066 <Ü, I 0 <0,025 <0,005 
96- 082 58/96 Büstengefäß "Nubier"80,60 4,45 5.57 8,800 0,26 0,038 0,059 0,107 0, 11 8 <0,025 <0,005 
95 - 282 62/ 184 Kessel 86,2 1 4.35 I ,87 6.350 0,20 0,049 0,160 0, 199 0,554 0,058 <0,005 
95 - 285 63/42 Krugboden 76,28 I 0,04 12,69 0,669 0,09 0,038 0,073 0, 11 6 <0. 1 0 <0,025 <0,005 
94- 19 1 64/ 133 Schüssel 81,67 4,82 3,33 9,763 0,18 0,065 0,139 0.038 <0, I 0 <0,025 <0,005 
95- 152 65/9 Östlandeimer 97,39 2,01 0,15 0,008 0,09 0,033 0,072 0, 14 1 0,108 <0,025 <0,005 
97- 100 67/61 Schälchen 78,08 3,59 0,66 16,677 0,70 0,035 0.071 0,055 0,128 <0,025 <0,005 
95 - 2 17 70/ 136 Schälchen 86,90 I 0,06 2,53 0,044 0.36 0,01 8 0,053 0,033 <0, I 0 <0.025 <0,005 
95- 219 7115 Westlandkessel 85,2 1 7.72 2,03 4,5 13 0,3 1 0,073 0,099 0,047 <0, 10 <0,025 <0,005 
95 - 28 1 73/ I 03 Rippenscha le 91 ,53 8,0 I 0,08 0, 190 0,08 0,020 0,050 0.042 <0, I 0 <0,025 <0,005 
97- 107 F 1598 Kasserolle 86.95 11.92 0,69 0,014 0, I 0 0,047 0,097 0. 123 <0.1 0 <0.025 0.063 
97- 108 F 1655 Griffv. Becken 90, 14 9,50 0, 14 0,0 10 0,08 0,010 0,062 0,061 <0. 10 <0,025 <0,005 
97- 109 F 1693 Griff v. Krug 63,14 9,76 26,83 0,004 0,13 0,033 0,050 0,042 <0, 10 <0.025 0,013 
97- 11 0 F2 170 Arybal los 71,35 7,47 14,79 5,98 1 0, 19 0,031 0, 104 0,087 <0,10 <0.025 <0,005 
97- III F 2533 Schälchen 87,92 7,94 3,8 1 0.034 0.0 I 0,038 0, 162 0,086 <0, I 0 <0,025 <0,005 
97 - 11 3 F 2872 Deckel 64,94 8, 72 26,18 0.088 0,0 I 0,007 0,025 0,034 <0, I 0 <0,025 <0.005 
97 - 11 4 F 3371 Kelle/S ieb 87.61 11.86 0,07 0,017 0,29 0,016 0,056 0,083 <0,10 <0,025 <0,005 
97- 11 7 F 3432 Gewicht 79.76 0,68 1,98 17,225 0,05 0,203 0,062 0,040 <0,10 <0,025 <0.005 
97 - 11 8 F 3724 Tintenfaß 8 1,39 13.8 1 3,3 1 0.005 0,0 I 0,024 0,394 0.884 0, 177 <0.025 <0,005 
97- 11 9 F 3726 Miniaturkan ne 80,77 17,72 0.99 0,009 0,03 0,059 0,140 0,034 0,103 0,094 0,050 
95- 165 F 3766 Krug 90,81 8,92 0,05 0,007 0,13 0.0 12 0,028 0,040 <0,10 <0,025 <0,005 
97- 120 F 38 11 Aryballos 68,68 7,50 15,82 7,205 0,53 0,042 0,080 0. 137 <0. 10 <0,025 <0,005 
97- 122 F 3841 Krug 78,25 3,00 18.33 0,009 <0,0 I 0.057 0,041 0,048 0.249 <0,025 0,012 
97- 123 F 3904 Griff v. Simpulu m 88,81 7,25 3,34 0,176 0, 13 0,01 3 0,06 1 0,085 0,134 <0,025 <0,005 
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