




126 AE56:92 96.14 

127 AE30: 1848 85.33 

128 AE66: 122 88.80 

129 F 13 90.80 

130 F 2 88.52 

131 F 9 88.94 

132 F II 94.74 

133 F 6 89.22 

134 F I 93.29 

135 F 3 87.64 

136 F 5 89.42 

137 F ß 59 83.75 

138 F 1989/ 102.45 97.84 

139 F 1989/ 102.39 95.64 

140 F ß 197 95.97 

141 F 1989/ 102.44 92.26 

142 F o.Nr. Beil 84.50 

143 F 97.3.67 68.38 

144 F 1989/102.41 93.81 

145 F 19891102.43 83.55 

146 F 19891102.40 92.47 

147 F 1989/102.42 96.30 

148 F 12 91.66 

149 F 7 90.01 

150 F 8 88.03 

151 F 10 80.05 

152 F ß 33 86.74 

153 HH 1967.250 85.68 

154 H H 1967.11 89.60 

155 H 1955.158 91.11 

156 HH 1931.63 93.93 

157 HH 1931.279 89.54 

158 F 126 13 90,80 

159 F 106 ß 29 90,24 

160 F 107 ß 30 98,72 

161 F 108 o.Nr. 81,13 

162 F 109 ß 31 91,15 

163 F 133 2 88,52 

164 F 125 9 88,94 

165 F 128 11 94,74 

166 F 132 3 87,64 

167 F 130 5 89,42 

168 F 127 12 91,66 

169 F 129 10 80,05 

170 F 123 308 7 

171 F 124 8 

172 F 131 4 

90,01 

88,03 

90,39 

92,25 

<0.20 

3.88 

7.55 

5.71 

10.23 

9.87 

<0.25 

9.80 

<0.25 

0.48 

9.62 

7.47 

<0.25 

<0.25 

2.43 

7.34 

14.30 

1.55 

1.73 

13.41 

4.13 

0.32 

7.41 

9.46 

11.35 

5.01 

0.85 

13.69 

9.95 

8.00 

4.76 

9.76 

5,71 

8,98 

0,91 

7,57 

8,02 

10,23 

9,87 

<0,25 

0,48 

9,62 

7,41 

5,01 

0.12 0.002 0.20 0.05 

10.12 

1.86 

1.40 

0.08 

0.008 <0.01 0.03 

0.003 0.14 0.01 

0.009 0.88 <0.005 

0.004 0.02 0.21 

0.18 0.031 0.05 0.21 

0.10 0.004 0.02 0.003 

0.08 0.004 0.04 0.33 

0.04 0.033 0.30 0.07 

4.89 0.043 0.10 0.20 

0.51 0.006 0.10 0.03 

7.09 0.523 0.42 0.03 

0.07 0.007 0.01 0.07 

0.04 0.005 0.13 0.35 

0.24 0.004 0.12 0.04 

0.03 0.007 0.14 0.02 

0.21 0.006 0.13 0.14 

3.39 25.920 0.22 0.19 

0.57 

0.35 

0.97 

0.27 

0.29 

0.07 

<0.03 

13.10 

9.38 

0.36 

0.14 

0.37 

0.22 

0.04 

1,40 

0,24 

0,14 

10,23 

0,31 

0,08 

0,18 

0,10 

4,89 

0,51 

0,29 

13,10 

0.234 

0.114 

0.004 

0.006 

0.024 

0.006 

0.007 

1.12 0.40 

0.68 0.12 

0.10 0.18 

0.67 0.22 

0.04 0.09 

0.10 0.01 

0.04 0.31 

0.15 0.07 

0.62 0.21 

0.09 0.02 

0.02 0.01 

0.05 0.13 

0.09 0.23 

0.04 0.07 

0,88 <0,005 

0,05 0,12 

0,02 0,03 

0,09 0,06 

0,05 0,15 

0,02 0,21 

0,05 0,21 

0,02 0,03 

0,10 0,20 

0,10 0,03 

0,04 0,09 

0,15 0,07 

9,46 0,07 

11,35 < 0,025 

0.75 

0.007 

0.004 

0.003 

0.006 

0.003 

0.004 

0,009 

0,003 

0,004 

0,003 

0,004 

0,004 

0,031 

0,004 

0,043 

0,006 

0,024 

0,753 

0,006 

0,007 

0,007 

0,004 

0,10 

0,04 

0,10 

0,21 

0,01 

0,31 

0,06 

0,18 

8,86 0,07 

6,00 0,35 173 F 114 ß 32 

174 F 116 ß 62 

175 F 117 ß 97 

83,08 15,01 0,33 0,005 0,31 0,04 

93,11 4,55 0,66 0,006 0,13 0,14 

208 

0.19 

0.06 

0.06 

0.10 

0.12 

0.03 

0.05 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.043 

0.186 

0.017 

0.105 

0.037 

0.177 

0.107 

0.113 

0.125 

0.187 

0.155 

0.06 

0.02 

0.07 

O.ll 

0.157 

0.14 

0.02 

0.04 

0.03 

0.02 

0,10 

0,10 

0,01 

0,06 

0,04 

0,12 

0,03 

0,05 

0,01 

0,01 

0,06 

0,11 

0.03 

0.03 

0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

0.04 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

0.14 

0.05 

0.06 

0.02 

0.02 

0.03 

0.09 

<0.02 

0.03 

0.03 

0.06 

0.03 

0.03 

<0.02 

0.14 

0.04 

0.02 

0.07 

0.04 

0.03 

0.04 

<0,02 

0,05 

0,05 

0,10 

0,04 

<0,02 

<0,02 

<0,02 

<0,02 

<0,02 

0,03 

0,14 

0,02 0,03 

0,07 <0,02 

0,01 0,03 

0,16 0,04 

0,07 

0,17 

0,10 

0,04 

3.27 <0.025 <0.005 

0.54 <0.025 <0.005 

1.56 <0.025 <0.005 

1.10 <0.025 <0.005 

0.82 <0.025 <0.005 

0.69 <0.025 <0.005 

5.06 < 0.025 <0.005 

0.44 <0.025 0.030 

6.26 <0.025 <0.005 

6.25 0.049 0.337 

0.27 <0.025 0.041 

0.44 0.093 0.009 

l. 77 <0.025 <0.005 

3.75 <0.025 0.008 

1.07 <0.025 <0.005 

0.15 <0.025 0.008 

0.50 <0.025 0.006 

0.14 <0.025 0.009 

1.97 <0.025 0.057 

1.62 <0.025 0.006 

1.93 <0.025 0.009 

1.99 <0.025 0.018 

0.40 <0.025 <0.005 

0.28 <0.025 0.018 

0.18 <0.025 0.010 

0.62 <0.025 <0.005 

1.98 <0.025 0.017 

<0.10 <0.025 <0.005 

0.19 <0.025 <0.005 

0.24 <0.025 0.020 

0.67 <0.025 0.031 

0.46 <0.025 0.030 

1,10 <0,025 <0,005 

0,20 <0,025 0,012 

0,12 <0,025 0,007 

0,75 <0,025 <0,005 

0,22 <0,025 0,027 

0,82 <0,025 <0,005 

0,69 <0,025 <0,005 

5,06 <0,025 <0,005 

6,25 0,049 0,337 

0,27 <0,025 0,041 

0,40 <0,025 <0,005 

0,62 < 0,025 <0,005 

0,28 <0,025 0,018 

0,18 < 0,025 0,010 

0,48 <0,025 <0,005 

0,81 <0,025 0,007 

1,00 0,040 0,018 

1,19 <0,025 <0,005 



176 F 118 ß 63 88,25 9,90 0,56 0,010 0,32 0,05 

177 F 122 ß 547 89,38 7,29 0,89 0,009 0,23 0,91 

170 0081-88 94.32 <0.25 0.14 0.029 1.33 0.17 

171 0081-64 97.88 <0.25 0.23 0.004 0.21 0.31 

172 0081-63 94.76 1.33 0.53 0.004 1.05 < 0.01 

173 0083-91 85.69 13 .51 0.05 0.002 0.11 <0.01 

Keulenköpfe 

200 0081-242 

201 0083-74 

202 0083-78 

203 0083-79 

204 0081-244 

205 0081-245 

206 0081-246 

207 0081 -239 

208 0081-240 

209 0081-241 

210 0083-76 

211 ES 16a 

212 ES16c 

213 AE74: 157 

214 F ß 12 

215 F ß 14 

216 F 1997/3 .72 

217 F 1997/3.73 

218 F 1997/3.71 

219 F 1997/3.70 

Cu Sn Pb 

88.89 11.05 <0.03 

91.85 4.31 3.77 

89.22 <0.25 5.60 

90.46 8.30 0.24 

91.88 7.49 <0.03 

87.99 9.65 1.53 

84.76 11.19 2.18 

93.57 <0.25 3.22 

93 .12 <0.25 6.31 

72.20 <0.25 26.18 

99.82 <0.25 <0.02 

82.44 <0.25 15.79 

92.11 7.10 0.10 

86.14 12.42 0.37 

88.97 10.90 <0.025 

88.96 10.82 0.08 

86.58 0.33 2.15 

94.60 0.26 2.53 

92.18 5.70 0.59 

68.99 0.30 26.68 

220 F 1997/3.74 90.85 4.95 

0.33 

2.96 

2.90 

2.30 

0.29 

6.68 

5.45 

0.11 

0.14 

0.11 

0.21 

0.19 

2.14 

0.20 

3,81 

221 F 1997/3.69 95.49 

222 F 1997/3.69 93.68 

223 F 16 91.69 

224 F 19 92.61 

225 F 17 90.39 

226 F 18 90.53 

227 F 15 87.20 

228 HH 1938. 260 96.82 

229 H 1971.11 88.50 

230 H 1971.12 87.99 

231 H 1971.19 97.69 

232 F 110 ß 95 90,23 

<0.25 

<0.25 

7.86 

7.88 

11.67 

0.43 

9.50 

9.15 

0.44 

2,98 

Zn Fe Ni 

0.002 0.02 <0.01 

0.005 0.11 0.02 

0.019 1.57 0.02 

0.004 0.03 0.14 

0.003 0.09 0.03 

0.004 0.03 0.29 

0.433 0.20 0.02 

0.002 0.01 0.02 

0.003 0.01 0.01 

0.002 0.02 0.06 

0.001 < 0.01 < 0.01 

0.016 

0.014 

0.001 

0.004 

0.007 

0.009 

0.005 

0.007 

0.003 

0.004 

0.003 

0.004 

0.024 

0.007 

0.008 

0.008 

0.013 

0.008 

0.009 

0.027 

0.008 

0,004 

0.35 

0.09 

0.32 

0.08 

0.03 

4.34 

0.75 

0.19 

0.44 

0.02 

0.01 

0.33 

0.06 

0.08 

0.02 

0.16 

0.12 

0.86 

0.14 

0.10 

0.07 

0,13 

0.02 

0.14 

0.01 

0.01 

0.05 

0.26 

0.26 

0.27 

0.23 

0.17 

0.10 

0.65 

0.02 

0.06 

0.20 

0.33 

0.06 

0.13 

0.233 

0.050 

0.370 

1,27 

233 F 111 ß 54 

234 F 112 ß 53 

235 F 113 ß 52 

236 F 115 ß 50 

93,11 2,49 3,77 0,133 0,04 <0,005 

0,05 0,07 88,29 11,20 

92 ,88 6,35 

89,06 <0,25 

0,16 0,005 

0,14 0,005 0,08 

1,96 0,004 0,02 

0,10 

0,12 

0,03 0,03 

0,03 0,03 

0.08 <0.01 

0.19 0.03 

0.01 0.03 

0.05 0.07 

Ag Sb 

0.03 <0.01 

0.03 <0.01 

0.06 0.07 

0.05 0.05 

0.03 0.03 

0.03 0.03 

0.11 0.28 

0.14 0.04 

0.21 <0.01 

0.11 0.07 

0.01 0.01 

0.18 <0.01 

0.02 0.01 

0.11 0.04 

0.015 <0.02 

0.057 <0.02 

0.095 0.03 

0.028 <0.02 

0.147 0.05 

0.019 0.056 

0.143 

0.098 

0.069 

0.04 

0.08 

0.06 

0.12 

0.02 

0.08 

0.066 

0.110 

0.070 

0,04 

0,29 

0,06 

0,01 

0,65 

<0.02 

<0.02 

0.05 

0.03 

0.04 

0.22 

0.04 

0.06 

0.04 

0.036 

0.100 

0.043 

0,10 

0,04 

0,04 

0,03 

3,72 

0,85 < 0,025 <0,005 

1,04 < 0,025 0,195 

3.87 < 0.025 0.056 

1.14 <0.025 0.012 

2.28 < 0.025 < 0.005 

0.48 < 0.025 < 0.005 

As Bi Co 

<0.05 < 0.025 <0.005 

0.17 < 0.025 <0.005 

2.79 < 0.025 0.023 

0.65 < 0.025 0.031 

0.43 < 0.025 <0.005 

0.40 < 0.025 0.049 

0.82 < 0.025 0.006 

3.00 < 0.025 <0.005 

0.34 < 0.025 <0.005 

1.37 < 0.025 <0.005 

0.15 < 0.025 < 0.005 

1.19 < 0.025 <0.005 

0.38 < 0.025 0.021 

0.56 < 0.025 <0.005 

<0.10 <0.025 0.023 

<0.10 < 0.025 <0.005 

6.18 < 0.025 0.024 

1.57 < 0.025 <0.005 

0.83 < 0.025 0.031 

3.28 < 0.025 <0.005 

0.97 < 0.025 <0.005 

1.67 < 0.025 <0.005 

1.96 < 0.025 0.018 

1.45 < 0.025 0.007 

1.68 < 0.025 <0.005 

1.07 0.041 0.026 

0.79 < 0.025 0.007 

0. 75 < 0.025 <0.005 

1.40 < 0.025 0.030 

1.315 < 0.025 0.012 

0.324 < 0.025 0.013 

1.098 < 0.025 0.010 

1,42 < 0,025 0,021 

0,12 < 0,025 <0,005 

0,1 2 < 0,025 0,009 

0,34 < 0,025 0,069 

4,49 < 0,025 <0,005 

209 



Aufsätze 

300 ES6b 

301 ES6a 

302 ES5 

Cu 

82.03 

76.81 

90.02 

303 ES3b 94.94 

304 ES4a 92.19 

305 ES3c 88.30 

306 ES3d 91.95 

307 ES4b 77.30 

308 AE73:189A 92.36 

309 AE69: 172. 91.41 

310 AE91:1.72 89.37 

311 AE73:89 92.99 

312 AE74:8.9 72.74 

313 F 1989/102.7 88.22 

314 F ß 529 93.37 

315 F ß 94 86.31 

316 F ß 64 90.86 

317 F ß 15 87.52 

318 F ß 111 93.54 

319 F ß 93 78.79 

320 F 87.40 89.61 

321 F 1989/ 102.6 91.57 

Sn 

17.13 

21.15 

6.96 

4.10 

7.23 

10.94 

7.12 

21.92 

6.50 

6.19 

10.48 

6.12 

<0.20 

9.98 

2.18 

4.26 

7.46 

8.79 

5.93 

20.65 

9.60 

7.09 

Pb 

0.19 

1.65 

0.31 

Zn 

0.002 

0.004 

0.019 

0.10 0.005 

0.07 0.004 

0.32 0.003 

0.18 0.003 

0.08 0.006 

0.20 0.067 

1.90 0.013 

0.06 <0.001 

0.11 <0.001 

14.11 0.005 

0.07 0.005 

2.33 0.015 

8.77 0.005 

0.39 0.012 

0.07 0.015 

0.08 0.005 

0.35 0.007 

0.14 0.005 

0.27 0.004 

Ni 

0.07 

0.08 

0.62 

0.04 

0.05 

0.06 

0.17 

0.05 

0.19 

0.16 

<0.01 

0.17 

0.04 

0.13 

0.07 

0.04 

0.13 

0.08 

0.09 

0.05 

0.21 

0.06 

Ag 

0.17 

0.06 

0.02 

0.01 

0.03 

0.07 

0.02 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

0.02 

0.06 

0.06 

0.11 

0.02 

0.01 

0.03 

0.02 

0.04 

0.03 

0.02 

Sb 

0.06 

0.05 

0.06 

0.05 

0.06 

0.02 

0.05 

0.09 

0.03 

0.02 

<0.01 

0.04 

0.33 

1.01 

0.52 

0.02 

0.03 

322 F 1989/ 102.5 73.18 18.56 7.94 0.004 

0.004 

0.003 

0.003 

0.004 

0.078 

0.024 

0.056 

0.014 

Fe 

0.11 

0.03 

0.57 

0.44 

0.02 

0.03 

0.03 

0.06 

0.17 

0.03 

0.02 

0.16 

2.49 

0.08 

0.40 

0.02 

0.35 

2.39 

0.03 

0.07 

0.04 

0.29 

0.06 

0.01 

0.05 

0.01 

0.03 

0.28 

0.02 

0.07 

0.02 

0.04 0.05 

<0.02 

0.04 

0.04 

0.04 

0.03 

0.03 

0.31 323 F 1989/ 102.4 85.97 

324 F ß 66 94.43 

325 F 1989/ 102.3 95.90 

12.55 0.68 0.09 0.08 

5.33 0.11 0.05 0.02 

3.69 0.18 0.07 0.03 

326 F ß 343 90.80 9.01 0.06 0.01 0.06 

< 0.02 

<0.02 

0.02 

327 H 1971.13 91.26 6.44 0.53 0.83 <0.01 <0.02 

0.07 

0.06 

0.03 

328 H 1931.46 87.78 9.55 0.22 0.35 0.03 

329 H 1971.28 87.82 11.48 0.07 0.03 0.02 

330 H 1971.29 87.63 12.27 <0.025 0.01 0.01 

Untersätze 

360 ES6d 

361 ES6e 

362 ES6c 

Armreifen 

400 0081-206 

401 0081-119 

402 DD81-134 

403 0081-135 

404 DD81-137 

405 ES13a 

406 ES14b 

407 ES13d 

210 

Cu Sn Pb Zn Fe Ni 

89.22 10.39 0.03 0.002 0.01 0.01 

90.68 8.84 0.09 0.003 0.05 0.05 

89.12 10.34 0.16 0.003 0.03 0.06 

Cu Sn Pb Zn Fe Ni 

90.88 8.71 <0.03 0.004 0.03 0.02 

85.64 12.93 0.98 0.002 0.09 0.03 

85.55 13.31 0.51 0.006 0.19 0.07 

90.68 8.58 0.06 0.004 0.21 0.07 

88.17 11.44 0.05 0.007 0.10 0.02 

88.84 10.11 0.05 0.004 0.09 0.23 

89.33 8.98 0.36 0.348 0.17 0.03 

91.94 7.16 0.08 0.002 0.07 0.11 

Ag 

0.01 

0.03 

0.02 

Sb 

0.02 

0.03 

0.06 

Ag Sb 

0.01 0.03 

0.14 <0.01 

0.03 0.03 

0.03 0.02 

0.04 <0.01 

0.02 0.02 

0.10 0.18 

0.02 0.03 

As Bi 

0.23 <0.025 

0.15 <0.025 

1.02 <0.025 

Co 

0.013 

0.007 

0.388 

0.32 <0.025 <0.005 

0.32 <0.025 <0.005 

0.24 <0.025 0.011 

0.45 <0.025 0.021 

0.42 <0.025 0.031 

0.42 <0.025 0.031 

0.24 <0.025 0.008 

0.07 <0.025 <0.005 

0.35 <0.025 0.034 

10.08 <0.025 0.028 

0.42 <0.025 0.025 

0.95 <0.025 0.067 

0.52 <0.025 0.040 

0.66 <0.025 0.108 

1.09 <0.025 0.018 

0.25 <0.025 0.017 

<0.10 <0.025 0.013 

0.27 <0.025 0.048 

0.61 <0.025 0.063 

0.13 <0.025 0.008 

0.31 <0.025 <0.005 

<0.10 <0.025 0.006 

0.13 <0.025 <0.005 

<0.10 <0.025 <0.005 

0.55 <0.025 0.038 

1.82 <0.025 0.136 

0.37 <0.025 0.016 

<0.10 <0.025 0.025 

As Bi Co 

0.31 <0.025 <0.005 

0.22 <0.025 0.012 

0.22 <0.025 0.006 

As Bi Co 

0.29 <0.025 0.030 

0.18 <0.025 <0.005 

0.28 <0.025 0.027 

0.36 <0.025 <0.005 

0.17 <0.025 <0.005 

0.51 <0.025 0.116 

0.50 <0.025 <0.005 

0.55 <0.025 0.043 



408 ES14c 

409 ES14a 

410 ES 13c 

411 AE66:12.1 

412 AE66:12.1 

91.33 

95.20 

89.37 

91.12 

92.69 

413 AE67: 130 87.00 

414 AE67 :131 86.99 

415 AE 94.41 

416 AE 95.09 

417 AE931:207 90.46 

418 F 1989/102.168 91.47 

419 F 1989/102.167 93.12 

420 F ß 96 89.18 

421 F 1989/102.144 81.27 

422 F 1989/102.105 90.99 

423 F ß 19 91.06 

424 F ß 18 89.34 

425 F ß 17 89.39 

426 H 1971.44 91.00 

427 H 1971.45 89.85 

428 HH 1930.179 94.53 

429 H H 1930.319 90.29 

430 HH 1931.280 91.67 

431 F 94 ß 70 93,22 

432 F 93 85,126 87,57 

433 F 95 ß 20 88,29 

Fußreif 

440 F 96 ß 16 

Anhänger 

Cu 

89,87 

7.58 

4.24 

9.56 

5.18 

4.54 

7.66 

7.82 

4.90 

4.41 

8.89 

7.80 

6.15 

10.07 

2.50 

7.99 

7.89 

9.14 

9.68 

5.80 

6.01 

5.00 

9.17 

7.32 

5,74 

11,42 

11,39 

Sn 

9,03 

Cu Sn 

450 DD53 

451 ES12d 

452 ES 12a 

453 ES10c 

454 ES10d 

455 ES lld 

456 ES10a 

457 ES10b 

458 ES11a 

459 ESllb 

460 ES11c 

461 ES !Je 

462 AE55:194 

463 AE59:232 

464 AE59:232 

465 AE55:194 

466 AE59:232 

97.94 9.70 

90.17 <0.25 

88.72 8.06 

87.55 10.61 

85.89 11.64 

85 .85 6.72 

88.61 9.10 

84.75 14.68 

90.17 1.60 

89.86 7.85 

89.58 6.84 

89.10 10.27 

78.79 10.98 

89.85 9.73 

92.55 6.59 

92.24 7.15 

89.33 10.25 

0.37 0.003 0.06 0.16 

0.10 0.003 0.02 0.09 

0.26 0.004 0.10 0.12 

3.03 0.007 0.12 0.26 

2.28 0.007 0.11 0.03 

0.06 

0.03 

0.04 

0.06 

0.05 

0.02 

0.05 

0.03 

0.06 

0.02 

4.64 0.013 0.08 0.02 0.04 0.07 

4.51 0.013 0.08 

0.22 <0.001 0.05 

0.22 < 0.001 < 0.01 

0.09 0.001 0.01 

0.09 0.006 0.02 

0.14 0.005 0.05 

0.58 0.004 0.03 

5.75 10.15 0.13 

0.21 0.013 0.19 

0.52 0.026 0.15 

0.77 0.003 0.07 

0.25 0.018 0.22 

2.01 0.061 0.54 

2.75 0.044 0.51 

0.05 0.004 < 0.01 

0.07 0.004 0.05 

0.11 0.004 0.11 

0,43 0,005 0,06 

0,25 0,004 0,18 

0,07 0,005 0,05 

Pb Zn Fe 

0, 47 0,005 0,07 

0.02 0.04 0.06 

0.06 0.04 0.03 

0.08 0.02 0.04 

0.19 0.02 0.02 

0.33 0.013 <0.02 

0.29 0.013 0.02 

0.05 0.057 0.02 

0.04 0.108 0.07 

0.02 0.066 < 0.02 

0.03 0.041 0.03 

0.10 0.059 0.10 

0.03 0.058 0.06 

0.06 0.07 0.23 

0.06 0.09 0.40 

0.11 0.07 < 0.02 

0.17 0.01 0.03 

0.30 0.01 0.03 

0,08 0,03 0,05 

0,10 0,04 0,05 

0,01 0,02 0,03 

Ni 

0,16 

Ag 

0,10 

Sb 

0,04 

Pb Zn Fe Ni Ag 

0.04 

0.02 

0.07 

0.07 

0.07 

0.05 

0.07 

0.01 

0.02 

0.06 

0.25 

0.03 

0.12 

0.07 

0.10 

0.02 

0.06 

Sb 

0.21 

0.10 

0.13 

0.05 

0.03 

5.61 

0.12 

0.07 

1.99 

0.07 

0.08 

0.03 

0.16 

0.04 

0.06 

0.03 

0.04 

1.12 0.170 0.31 0.01 

0.03 0.003 < 0.01 0.03 

0.67 0.007 0.13 0.11 

0.99 0.017 0.11 0.05 

0.82 0.015 0.88 0.05 

0.67 0.006 0.03 0.11 

0.65 0.162 0.64 0.05 

0.07 0.003 0.03 0.03 

4.78 0.012 0.41 0.14 

0.93 0.012 0.01 0.28 

2.82 0.002 0.01 0.05 

0.15 0.002 

9.26 < 0.001 

0.15 0.002 

0.18 0.001 

0.08 0.011 

0.09 <0.001 

0.35 < 0.01 

0.10 0.07 

0.14 0.01 

0.37 0.04 

0.05 0.07 

0.09 0.02 

0.39 <0.025 0.026 

0.26 <0.025 0.010 

0.40 <0.025 0.027 

0.39 <0.025 <0.005 

0.27 <0.025 0.007 

0.45 <0.025 0.025 

0.44 <0.025 0.025 

0.29 <0.025 0.006 

0.14 <0.025 0.009 

0.30 <0.025 0.016 

0.25 <0.025 0.025 

0.19 <0.025 0.023 

<0.10 <0.025 0.006 

< 0.10 <0.025 <0.005 

0.51 <0.025 0.010 

0.25 <0.025 0.009 

0.43 <0.025 <0.005 

0.31 <0.025 <0.005 

0.19 <0.025 0.040 

0.25 <0.025 0.030 

0.22 <0.025 0.017 

0.21 <0.025 0.007 

0.38 <0.025 0.077 

0,37 <0,025 0,017 

0,36 <0,025 0,023 

0,13 <0,025 <0,005 

As Bi Co 

0,24 <0,025 0,018 

As Bi Co 

0.45 <0.025 0.012 

9.65 <0.025 <0.005 

2.05 <0.025 0.043 

0.54 <0.025 0.022 

0.54 <0.025 0.053 

0.93 <0.025 0.020 

0.59 <0.025 0.011 

0.34 <0.025 0.012 

0.79 <0.025 0.083 

0.86 <0.025 0.060 

0.36 <0.025 <0.005 

0.06 <0.025 <0.005 

0.51 <0.025 <0.005 

<0.025 

0.11 <0.025 <0.005 

0.29 <0.025 0.041 

0.11 <0.025 0.005 
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467 AE59:232 

468 AE59:232 

469 AE71:217 

470 F 48 

Schellen 

500 ES28a 

501 ES28c 

502 ES28d 

503 ES28b 

504 AE74:273 

505 AE74:273 

506 H 1971.63 

Rassel 

508 F ß 55 

509 F ß 442 

Stempel 

510 ES15d 

511 ES15e 

512 ES15c 

513 ES15f 

514 ES15g 

515 AE65 :254 

Stäbe 

520 H 1955.77 

521 H 1971.25 

522 H 1971.26 

523 H o.Nr. 

524 HH 1931.67 

Sonstiges 
Pokal 

530 AE62:23 

Deckel 

532 AE69:172 

Broschen 

534 F 87/44 

535 F 50 

212 

96.96 

91.39 

0.87 0.41 0.060 0.19 0.22 

8.24 <0.03 <0.001 0.02 0.02 

81.18 18.21 

90.39 8.74 

Cu 
92.09 

90.10 

85.08 

91.27 

90.19 

93.07 

92.39 

Cu 
94.35 

89.64 

Sn 
7.14 

9.49 

8.10 

8.01 

9.35 

5.11 

0.54 

Sn 
4.99 

9.81 

Cu Sn 
97.77 1.77 

98.84 0.76 

66.84 <0.25 

97.01 2.55 

96.46 2.73 

98.99 0.77 

Cu 
89.33 

90.20 

89.82 

87.57 

96.96 

Sn 
7.19 

9.26 

9.32 

10.69 

2.18 

Cu Sn 
97.11 <0.20 

Cu 
70.55 

Sn 
4.34 

0.28 0.024 0.03 0.05 

0.20 0.013 0.05 0.09 

Pb Zn 
0.14 0.017 

0.21 0.011 

6.27 0.072 

0.10 0.003 

0.12 0.002 

0.14 0.007 

1.70 0.018 

Pb 
0.10 

0.11 

Zn 
0.004 

0.003 

Pb Zn 
0.15 0.002 

0.09 0.003 

25.31 0.115 

0.08 0.003 

0.24 0.003 

0.04 0.001 

Pb 
2.95 

0.06 

0.24 

0.20 

0.66 

Zn 
0.009 

0.025 

0.007 

0.018 

0.004 

Fe Ni 
0.09 0.21 

0.02 0.06 

0.04 0.06 

0.05 0.08 

0.09 0.02 

1.44 0.01 

0.02 <0.005 

Fe 
0.03 

0.05 

Fe 
0.03 

0.03 

0.75 

0.05 

0.15 

0.01 

Fe 
0.07 

0.05 

0.03 

0.08 

0.08 

Ni 
0.24 

0.12 

Ni 
0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

Ni 
0.08 

0.04 

0.10 

0.17 

0.06 

Pb Zn Fe Ni 
0.11 0.06 0.020 0.03 

Pb 
18.5'1 

Zn 
5.120 

Fe 
0.36 

Ni 
0.10 

Cu 
77.36 

76.62 

Sn Pb Zn Fe Ni 
6.29 15.14 0.016 0.05 0.09 

2.98 10.46 9.33 0.15 0.10 

0.04 

0.01 

0.05 

0.06 

0.12 

0.04 

0.09 

0.09 

Ag Sb 

0.03 <0.01 

0.09 <0.01 

0.14 0.11 

0.02 0.06 

0.07 0.05 

0.16 0.07 

0.263 0.354 

Ag Sb 

0.026 < 0.02 

0.028 <0.02 

Ag Sb 

0.13 0.03 

0.10 0.05 

0.38 0.48 

0.17 0.02 

0.19 0.04 

0.18 <0.01 

Ag 

0.03 

0.03 

0.06 

0.03 

<0.01 

Ag 

0.08 

Ag 

0.11 

Ag 

0.17 

0.07 

Sb 

0.104 

0.058 

0.122 

0.077 

0.02 

Sb 

0.08 

Sb 

0.23 

Sb 

0.36 

0.06 

1.04 <0.025 0.004 

0.29 < 0.025 <0.005 

0.09 <0.025 <0.005 

0.36 <0.025 0.011 

As Bi Co 

0.26 <0.025 0.026 

< 0.05 <0.025 0.009 

0.11 <0.025 0.006 

0.37 <0.025 0.032 

0.10 <0.025 <0.005 

<0.05 <0.025 <0.005 

4.648 0.069 <0.005 

As Bi 

0.24 <0.025 

0.22 <0.025 

As Bi 

Co 

0.022 

0.024 

Co 

0.09 <0.025 <0.005 

0.11 <0.025 <0.005 

5.98 0.138 <0.005 

0.10 <0.025 <0.005 

0.18 <0.025 <0.005 

0.05 <0.025 <0.005 

As Bi 

0.22 <0.025 

0.26 <0.025 

0.28 <0.025 

1.01 <0.025 

<0.10 <0.025 

As Bi 

Co 

0.018 

0.032 

0.021 

0.158 

0.033 

Co 

2.51 <0.025 <0.005 

As Bi 

0.59 <0.025 

Co 

0.015 

As Bi Co 

0.49 0.034 <0.005 

0.22 <0.025 0.009 



Fibeln 

537 F 49a 

538 F 49b 

Ringel 

540 F ß 38 

541 F ß 38 b 

542 F ß 39 a 

543 F ß 39 b 

Halsreif 

545 F1989/102.79 

Bogenspanner 

547 F 99 o. Nr. 

Scheinaxt 

550 F 4 

551 H 1921.20 

552 H 1932.157 

Schutzgriff 

560 F 42 

Schwertscheide 

562 F 38 

Sockel 

565 F 81 ß 10 

Henkel 

Cu 

88.26 

88.52 

Cu 

93 .82 

93.25 

90.38 

94.09 

Cu 

92.79 

Cu 

70,30 

Sn 

9.01 

8.55 

Sn 

5.42 

5.85 

7.33 

4.17 

Sn 

6.00 

Sn 

15,05 

Cu Sn 

90.39 8.86 

91.02 8.54 

82.63 16.52 

Cu Sn 

89.92 9.44 

Cu 

91.19 

Sn 

8.21 

Cu Sn 

88.66 10.90 

Cu 

Pb 

0.75 

0.71 

Pb 

0.13 

0.14 

1.25 

0.06 

Pb 

0.26 

Pb 

14,45 

Zn Fe Ni 

0. 72 0.21 0.04 

0. 73 0.22 0.04 

Zn 

0.004 

0.004 

0.011 

0.006 

Zn 

0.006 

Zn 

Fe 

0.04 

0.05 

0.36 

0.03 

Fe 

0.24 

Fe 

Ni 

0.10 

0.11 

0.09 

0.07 

Ni 

0.10 

Ni 

0,004 <0,01 <0,005 

Pb Zn Fe Ni 

0.07 0.007 0.10 0.06 

0.16 0.007 0.01 0.03 

0.20 0.006 0.07 0.24 

Pb Zn Fe Ni 

0.23 0.013 0.18 0.005 

Pb Zn Fe Ni 

0.17 0.058 0.07 0.02 

Ag 

0.05 

0.05 

Ag 

0.048 

0.052 

0.051 

0.032 

Ag 

0.020 

Ag 

0,17 

Ag 

0.01 

0.02 

0.06 

Sb 

0.13 

0.12 

Sb 

0.06 

0.07 

0.04 

0.28 

Sb 

0.06 

Sb 

0,03 

Sb 

0.03 

0.04 

0.04 

Ag Sb 

0.10 <0.02 

Ag 

0.04 

Sb 

0.07 

As Bi Co 

0.81 <0.025 0.026 

0.74 <0.025 0.026 

As Bi 

0.36 <0.025 

0.46 <0.025 

0.47 <0.025 

1.23 0.037 

As Bi 

0.52 <0.025 

Co 

0.013 

0.013 

0.013 

0.008 

Co 

0.010 

As Bi Co 

<0,10 <0,025 <0,005 

As Bi Co 

0.48 <0.025 <0.005 

0.17 <0.025 0.005 

0.22 <0.025 0.023 

As Bi Co 

0.12 <0.025 <0.005 

As Bi Co 

0.17 <0.025 0.015 

Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Bi Co 

0.12 0.017 0.07 0.05 0.073 0.10 <0.10 <0.025 0.015 

Pb Zn Fe Ni Sb As Bi Co 

567 H H1931.307 90.94 

Sn 

8.16 0.31 0.258 0.08 0.02 

Ag 

0.13 0.09 <0.10 <0.025 <0.005 

Fingerförmiges Gerät 

570 H 1971.55 

571 H 1971.56 

572 H 1971.57 

Cu Sn Pb Zn Fe Ni 

89.30 5.91 3.55 0.020 0.38 0.05 

86.12 11.61 0.43 0.148 0.10 0.05 

73.33 5.24 20.22 0.164 0.19 0.05 

Ag 

0.49 

0.05 

0.07 

Sb 

0.04 

0.08 

0.14 

As Bi Co 

0.24 <0.025 0.030 

1.35 <0.025 0.062 

0.58 <0.025 0.024 
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Kultständer 

575 H 1971.16 

576 H 1971.30 

Kreuzflihrung 

580 H 1971.88 

581 H 1971.81 

Mischg 

585 HH 1931.64 

586 HH1931.277 

587 HH1927.136 

Nadelk 

590 HH1967.221 

Fächergr 

591 HH1931.287 

Pferde 

592 HH 1931.65 

593 HH1967.249 

Rand 

594 HH1931.307 

Röhrenid 

595 HH1930.176 

Verschi 

596 HH1967.215 

597 F 89 ß 61 a 

598 HH1931.278 

Nadeln 

600 DD83-103 

601 ES9c 

602 ES8a 

214 

Cu 

92.55 

89.83 

Sn 

6.74 

9.85 

Pb 

<0.03 

<0.03 

Zn 

0.057 

0.199 

Fe 

0.17 

0.04 

Ni 

0.016 

0.016 

Cu 

92.71 

88.86 

Sn 

5.28 

8.64 

Pb 

1.54 

2.03 

Zn 

0.101 

0.111 

Fe Ni 

0.15 0.020 

0.08 0.020 

Cu 

92.18 

87.57 

91.55 

Cu 

77.56 

Cu 

89.22 

Sn 

5.90 

11.78 

7.02 

Sn 

21.33 

Sn 

10.03 

Pb 

0.08 

0.12 

0.09 

Pb 

0.88 

Pb 

0.13 

Zn 

0.004 

0.004 

0.038 

Zn 

0.007 

Zn 

0.004 

Fe 

0.05 

0.06 

0.22 

Fe 

0.06 

Fe 

0.06 

Cu Sn Pb Zn Fe 

84.15 15.46 0.14 0.004 0.03 

88.97 9.42 0.92 0.076 0.14 

Cu 

88. 17 

Cu 

87.99 

Cu 

87.37 

Cu 

88.47 

79.97 

Cu 

81.45 

90.60 

91.02 

Sn 

7.06 

Sn 

8.70 

Sn 

3.08 

Pb 

4.60 

Pb 

2.87 

Pb 

9.30 

Zn 

0.006 

Fe 

0.09 

Zn Fe 

0.005 <0.01 

Zn Fe 

0.010 <0.01 

Sn 

11.19 

16.27 

Pb Zn Fe 

0.04 

0.02 

0.05 0.008 

3.51 0.003 

Sn Pb 

17.61 <0.03 

6.77 1.81 

5.75 2.33 

Zn Fe 

0.005 0.16 

0.101 <0.01 

0.006 0.40 

Ni 

0.04 

0.04 

0.08 

Ni 

0.03 

Ni 

0.06 

Ni 

0.04 

0.05 

Ni 

0.01 

Ni 

0.03 

Ni 

0.10 

Ni 

0.05 

0.05 

Ni 

0.01 

0.07 

0.06 

Ag 
0.01 

0.01 

Sb 
0.037 

0.038 

Ag Sb 
0.16 0.037 

0.09 0.067 

Ag 
0.02 

0.02 

0.04 

Ag 
0.09 

Ag 
0.03 

Ag 
0.01 

0.10 

Ag 
0.01 

Ag 
0.05 

Ag 
0.07 

Ag 
0.016 

0.15 

Ag 
0.02 

0.11 

0.05 

Sb 
1.32 

0.03 

0.10 

Sb 
0.04 

Sb 
0.08 

Sb 
0.02 

0.10 

Sb 
0.05 

Sb 
0.03 

Sb 
0.06 

Sb 
0.06 

0.02 

Sb 
0.14 

0.08 

0.05 

As Bi 

0.41 <0.025 

<0.10 <0.025 

As Bi 

Co 

0.006 

0.014 

Co 

<0.10 <0.025 <0.005 

0.10 <0.025 <0.005 

As Bi 

0.31 <0.025 

0.20 <0.025 

0.81 <0.025 

As Bi 

<0.10 <0.025 

As Bi 

0.36 <0.025 

Co 

0.017 

0.006 

0.080 

Co 

0.013 

Co 

0.008 

As Bi Co 

0.12 <0.025 0.015 

0.20 <0.025 0.015 

As Bi 

<0.10 <0.025 

As Bi 

Co 

0.009 

Co 

0.33 <0.025 <0.005 

As Bi 

<0.10 <0.025 

As Bi 

Co 

0.011 

Co 

0.10 <0.025 0.010 

<0.10 <0.025 <0.005 

As Bi Co 

0.58 <0.025 0.025 

0.46 <0.025 <0.005 

0.31 <0.025 0.018 



603 ES7b 

604 ES9b 

605 ES9a 

606 ES7d 

607 ES7f 

608 ES7e 

609 ES7c 

610 AE67:242 

611 AE69:172. 

612 AE91: 1.33 

613 AE55: 194 

614 AE66:109 

615 AE56.92 

616 AE56:92 

617 AE431:315 

618 AE66:260 

619 AE56 :92 

620 F ß 24 a 

621 F ß 25 

622 F ß 26 

623 F ß 73 

624 H 1971.83 

625 H 1978.40 

626 H 1971.37 

627 H 1971.39 

628 H 1971.52 

629 H 1971.53 

630 H 1971.52-54 

631 HH 1930.178 

Meißel 

640 AE74:201 

Wetzsteingriff 

650 ES24b 

651 ES24e 

652 AE73:189 

653 F 43 

654 H 1971.15 

655 HH 1931.276 

656 HH 1931.286 

Knebel 

660 ES36a 

661 ES36b 

78.28 20.28 

84.84 9.61 

88.67 10.56 

93.14 5.90 

95.09 

95.38 

96.79 

91.06 

92.03 

89.99 

90.35 

97.39 

81.69 

79.11 

91.82 

93.66 

79.11 

98.04 

98.05 

89.15 

89.25 

89.12 

85.30 

90.47 

90.26 

93.29 

90.01 

56. 12 

97.66 

3.76 

3.82 

2.62 

5.95 

7.30 

8.83 

9.11 

2.01 

17.17 

16.70 

7.70 

5.73 

16.70 

1.42 

1.67 

10.25 

9.74 

10.46 

9.25 

9.04 

8.50 

4.88 

6.91 

4.48 

1.86 

Cu Sn 

96.50 <0.25 

Cu 

94.82 

90.71 

90.10 

87.91 

97.18 

91.99 

82.43 

Cu 

94.65 

95.02 

Sn 

4.46 

8.58 

8.93 

11.36 

2.27 

7.37 

16.77 

Sn 

2.41 

4.80 

0.52 0.002 0.04 0.06 

0.21 0.014 4.90 0.07 

0.14 0.005 0.05 0.05 

0.30 0.014 0.35 0.08 

0.41 0.004 0.05 0.16 

0.20 0.003 < 0.01 0.15 

0.12 0.003 0.01 0.23 

2.13 0.178 0. 14 0.03 

0.43 <0.001 

0.37 <0.001 

0.09 <0.001 

0.21 0.020 

0.77 0.002 

0.12 < 0.01 

0.31 0.15 

0.04 0.03 

0.16 0.02 

0.03 0.04 

3.85 0.124 0.10 0.04 

0.08 0.004 0.06 0.05 

0.18 0.004 0.02 0.14 

3.85 0.124 0.10 0.04 

0.07 0.005 0.09 0.05 

0.05 0.010 0.01 0.04 

0.14 0.028 

0.56 0.013 

0.25 0.006 

4.90 0.025 

0.16 0.007 

0.83 0.007 

0.40 0.066 

2.16 0.026 

38.44 0.433 

0.30 0.006 

Pb Zn 

< 0.03 <0.001 

Pb 

0.04 

0.13 

0.52 

0.15 

0.23 

0. 16 

0.10 

Zn 

0.019 

0.016 

0.001 

0.005 

0.007 

0.004 

0.004 

Pb Zn 

1.22 0.015 

0.04 0.004 

0.14 0.07 

0.32 0.01 

0.02 0.02 

0.04 0.38 

0.05 0.02 

0.02 0.09 

0.32 0.08 

0.39 <0.005 

0.04 <0.005 

0.04 0.06 

Fe Ni 

0.87 <0.01 

Fe 

0.32 

0.11 

0.05 

0.05 

0.01 

0.02 

0.01 

Ni 

0.03 

0.09 

0.13 

0.08 

0.08 

0.17 

0.13 

Fe Ni 

0.01 0.50 

0.11 <0.01 

0.01 

0.05 

0.01 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.06 

0.03 

0.03 

0.03 0.03 

0.02 0.03 

0.17 0.03 

0.03 < 0.02 

0.07 0.03 

0.03 0.05 

0.06 0.07 

0.05 0.05 

0.05 0.05 

0.01 0.03 

0.08 0.03 

0.05 0.05 

0.03 0.04 

0.01 0.03 

0.04 0.06 

0.07 0.03 

0.10 0.03 

0.07 0.03 

0.20 0.05 

0.1 I 0.04 

0.08 0.06 

0.03 0.07 

0.05 0.13 

0.04 0.03 

Ag Sb 

0.23 < 0.02 

Ag 

0.01 

0.02 

0.01 

0.01 

0.02 

0.06 

0.02 

Ag 

0.11 

0.01 

Sb 

0.02 

0.02 

0.06 

0.05 

0.06 

0.04 

0.04 

Sb 

0.14 

0.02 

0.21 < 0.025 <0.005 

0.23 < 0.025 0.010 

0.44 < 0.025 0.024 

0.14 <0.025 0.005 

0.45 < 0.025 0.017 

0.38 < 0.025 <0.005 

0.17 <0.025 0.011 

0.30 < 0.025 <0.005 

0.09 < 0.025 <0.005 

0.23 < 0.025 0.018 

0.29 < 0.025 <0.005 

0.06 < 0.025 <0.005 

0.25 < 0.025 <0.005 

0.26 < 0.025 <0.005 

0.24 < 0.025 0.015 

0.13 < 0.025 0.016 

0.26 <0.025 <0.005 

0.23 < 0.025 0.029 

0.11 < 0.025 0.015 

0.11 < 0.025 0.014 

<0.10 < 0.025 <0.005 

<0. 10 < 0.025 <0.005 

<0.10 < 0.025 0.005 

<0.10 < 0.025 <0.005 

0.14 < 0.025 0.012 

0.81 < 0.025 0.013 

0.40 < 0.025 <0.005 

0.28 < 0.025 0.037 

< 0.10 < 0.025 0.010 

As Bi Co 

2.40 < 0.025 <0.005 

As Bi 

0.28 <0.025 

0.33 <0.025 

0.16 < 0.025 

0.38 <0.025 

0.13 <0.025 

0.18 <0.025 

0.47 < 0.025 

As Bi 

Co 

0.006 

0.009 

0.038 

0.013 

0.007 

0.016 

0.031 

Co 

0.91 <0.025 0.034 

<0.05 < 0.025 <0.005 
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Henketatlachen 

Cu Sn 

670 ES35c 85.39 10.37 

Gürtelschloß 

Cu Sn 

680 ES36c 81.46 9.49 

681 F1989/102.36B 88.64 10.80 

682 F 19891102.36 89.90 9.58 

683 F1987/36 95.88 3.79 

Gabel 

690 0081-90 

691 AE931: 151 

692 F ß 34 

Löffel 

Cu 

91.42 

96.20 

89.61 

Sn 

6.80 

3.22 

9.94 

Pb Zn Fe 

2.08 0.375 0.15 

Ni 

0.02 

Pb Zn Fe Ni 

8.38 0.084 0.03 0.19 

0.09 0.004 0.05 0.02 

0.11 0.004 0.05 0.02 

0.07 0.004 0.01 0.04 

Pb 

0.26 

0.05 

0.25 

Zn 

0.006 

0.006 

0.009 

Fe 

0.17 

0.17 

0.09 

Ni 

0.05 

0.03 

0.03 

Cu 

69.86 

Sn Pb Zn Fe Ni 

0.01 695 AE66: 109 8. 78 21.03 0.038 0.04 

Tierfiguren 

700 ES2c 

701 ES36d 

702 ES(79) 

703 AE935:888 

Cu Sn 

91.97 7.80 

68.27 8.01 

90.12 7.35 

95.62 <0.20 

704 AE69:280 95.05 3.28 

705 F 87.38 90.02 7.98 

706 F ß 37 90.53 8.32 

707 HH 1930.177 90.29 9.27 

708 H 1971.35 91.54 7.36 

709 HH 1931.67 97.11 1.84 

Gespann 

710 AE69:280 

Stierprotom 

711 AE69:280 

Menschliche Figuren 

730 ES ia 

731 ESte 

732 ES1d 

733 ES2a 

734 ES2b 

735 H 1955.76 

216 

Cu 

95.05 

Cu 

93.80 

Sn 

3.28 

Sn 

4.48 

Cu Sn 

98.02 <0.25 

88.72 9.55 

99.65 <0.02 

56.32 5.13 

73.01 7.26 

87.74 9.46 

Pb Zn 

0.10 0.003 

21.59 0.070 

0.29 0.007 

3.31 0.040 

Fe Ni 

0.05 <0.01 

0.08 0.09 

0.07 0.10 

0.19 0.03 

1.02 0.009 0.01 0.06 

0. 17 0.030 0.10 0.19 

0.44 0.004 0.23 0.09 

0.14 0.004 0.02 0.05 

0.62 0.012 0.04 0.07 

0.64 0.004 <0.01 0.07 

Pb Zn Fe 

1.02 0.009 0.01 

Ni 

0.06 

Pb Zn Fe Ni 

1.14 0.077 0.02 0.05 

Pb Zn Fe 

0.17 0.002 0.02 

0.56 0.004 0.05 

0.22 0.003 <0.01 

38.20 0.001 0.04 

18.69 0.016 0.06 

0.06 0.029 2.26 

Ni 

0.05 

0.05 

0.01 

0.05 

0.08 

0.02 

Ag 
0.13 

Sb 

0.39 

Ag Sb 

0.05 0.07 

0.02 <0.02 

0.02 0.03 

0.02 0.03 

Ag 
0.05 

0.06 

0.04 

Ag 
0.05 

Sb 

0.28 

0.11 

0.02 

Sb 

0.09 

As Bi Co 

1.10 <0.025 <0.005 

As Bi Co 

0.23 <0.025 0.020 

0.37 <0.025 0.014 

0.27 <0.025 0.014 

0.16 <0.025 <0.005 

As Bi 

0.95 <0.025 

0.15 <0.025 

<0.10 <0.025 

Co 

0.012 

0.010 

0.008 

As Bi Co 

0.10 <0.025 <0.005 

Ag 
0.03 

0.19 

0.05 

0.01 

0.07 

0.02 

0.02 

0.02 

0.06 

0.01 

Sb As Bi Co 

Ag 
0.07 

Ag 
0.06 

Ag 

0.21 

0.05 

0.01 

0.05 

0.13 

0.02 

0.03 <0.05 <0.025 <0.005 

0.67 1.00 0.025 <0.005 

1.81 0.20 <0.025 <0.005 

0.07 0.66 <0.025 0.033 

0.11 

0.14 

0.04 

0.03 

0.04 

0.05 

Sb 

0.11 

Sb 

0.05 

Sb 

0.04 

0.08 

0.04 

0.04 

0.25 

0.07 

0.38 <0.025 <0.005 

1.24 <0.025 0.106 

0.31 <0.025 0.008 

0.16 <0.025 0.007 

0.25 <0.025 0.018 

0.21 <0.025 0.019 

As Bi Co 

0.38 <0.025 <0.005 

As Bi Co 

0.33 <0.025 <0.005 

As Bi Co 

1.49 <0.025 <0.005 

0.91 <0.025 0.021 

0.06 <0.025 <0.005 

0.16 <0.025 <0.005 

0.50 <0.025 <0.005 

0.33 <0.025 <0.025 



Idol 

Cu 

93.19 

Sn Pb Zn Fe Ni 

0.07 750 AE69:280 4.94 1.31 0.038 0.01 

Speer- und Lanzenspitzen 

Cu 

760DD81-46 88.71 

Sn 

11.01 

761 DD81-45 99.85 <0.25 

3.02 

4.00 

8.18 

8.75 

5.90 

8,13 

762 DD81-48 93.13 

763 F 41/24a 95.56 

764 F 41/24b 91.75 

765 F 41/24c 91.01 

766 F 41/24d 91.78 

767 F 104 ß 148 91,19 

770 ES20a 

771 ES20b 

772 AE70: 162 

773 AE69 : 172 

774 AE931:020 

Lanzenschuh 

775 AE70:162 

Pfeilspitzen 

Cu Sn 

92.39 7.17 

90.20 9.02 

90.55 

90.67 

91.48 

Cu 

89.44 

Cu 

98.26 

8.93 

8.65 

5.56 

Sn 

1040 

Sn 

1.41 

94.18 5.10 

93.22 5.90 

87.24 11.40 

95.44 1.79 

93.19 6.02 

98.96 <0.25 

99.58 <0.25 

94.99 4.20 

99.46 0.27 

99.38 <0.20 

88.81 10.77 

90.77 8.49 

90.94 7.39 

97.25 2.29 

92.64 6.75 

99.00 <0.25 

92.90 6.71 

89.36 10.05 

Pb 

0.07 

0.08 

0.82 

0.09 

0.03 

0.06 

1.91 

0,43 

Zn 

0.010 

0.006 

0.002 

0.006 

0.011 

0.008 

0.009 

0,003 

Fe 

0.06 

0.02 

0.56 

0.11 

0.01 

0.02 

0.05 

0,08 

Ni 

<0.01 

0.01 

0.02 

0.06 

0.005 

0.01 

0.01 

0,04 

Pb Zn Fe Ni 

0.17 0.003 0.04 0.02 

0.06 0.002 <0.01 0.02 

0.15 0.003 

0.08 0.002 

1.35 0.003 

Pb Zn 

0.10 0.006 

Pb Zn 

0.07 0.005 

0.15 0.004 

0.04 < 0.001 

0.44 0.003 

0.61 0.003 

0.53 0.004 

0.12 < 0.001 

0.07 < 0.001 

0.15 < 0.001 

0.18 0.003 

< 0.03 

0.025 

0.06 

0.001 

0.013 

0.009 

1.03 0.007 

0.025 0.008 

0.10 0.014 

0.15 0.007 

0.20 0.004 

0.11 0.004 

0.14 <0.01 

0.19 0.01 

0.10 0.03 

Fe 

0.02 

Ni 

0.01 

Fe Ni 

0.03 0.01 

0.09 0.02 

0.57 < 0.01 

0.05 <0.01 

0.09 0.18 

0.13 0.05 

0.01 0.02 

0.17 0.02 

0.16 0.13 

0.01 0.01 

0.50 <0.01 

0.20 0.01 

0.16 0.01 

0.11 0.20 

0.23 0.02 

0.09 0.14 

0.65 0.01 

0.01 <0.01 

0.06 0.11 

780 AE74:293 

781 AE74:293 

782 AE74:293 

783 AE74:293 

784 AE74:293 

785 AE74:293 

786 AE65:254 

787 AE74:273 

788 AE61:45 

789 AE74:273 

790 AE74:273 

791 F 41/26a 

792 F 41/26b 

793 F 41/25a 

794 F 41/25b 

795 F 41/25c 

796 F ß 364 a 

797 F ß 364 b 

798 F ß 364 c 

799 F ß 365 97.92 0.30 <0.025 0.003 0.01 0.01 

Ag 

0.16 

Sb 

0.04 

Ag Sb 

0.05 <0.01 

0.04 <0.01 

0.14 <0.01 

0.03 0.04 

0.02 0.03 

0.12 0.03 

0.17 <0.02 

0,08 0,04 

Ag 

0.04 

0.06 

Sb 

0.02 

0.35 

0.07 <0.02 

0.18 0.05 

0.05 0.11 

Ag Sb 

0.03 <0.01 

Ag Sb 

0.03 0.04 

0.03 0.05 

0.03 <0.02 

0.08 044 

0.03 0.17 

0.03 0.04 

0.22 <0.02 

0.16 <0.02 

0.11 0.03 

0.06 <0.01 

0.12 <0.01 

0.01 0.04 

0.04 0.03 

0.17 0.03 

0.02 0.03 

0.01 0.07 

0.18 <0.02 

0.14 <0.02 

0.02 0.03 

0.02 <0.02 

As Bi Co 

0.24 < 0.025 <0.005 

As Bi Co 

0.09 <0.025 <0.005 

< 0.05 < 0.025 <0.005 

2.31 < 0.025 <0.005 

0.12 < 0.025 <0.005 

<0.10 < 0.025 <0.005 

< 0.10 < 0.025 <0.005 

0.17 < 0.025 <0.005 

<0,10 < 0,025 0,007 

As Bi Co 

0.15 < 0.025 <0.005 

0.29 < 0.025 <0.005 

0.13 < 0.025 <0.005 

0.18 < 0.025 <0.005 

1.33 < 0.025 <0.005 

As Bi Co 

<0.05 < 0.025 <0.005 

As Bi Co 

0.14 < 0.025 <0.005 

0.37 < 0.025 <0.005 

0.22 < 0.025 <0.005 

0.34 < 0.025 <0.005 

1.69 < 0.025 <0.005 

< 0.025 

0.68 < 0.025 <0.005 

<0.05 < 0.025 <0.005 

0.23 < 0.025 <0.005 

<0.05 < 0.025 <0.005 

<0.05 < 0.025 <0.005 

0.17 < 0.025 <0.005 

0.44 < 0.025 <0.005 

0.13 < 0.025 <0.005 

0.16 < 0.025 <0.005 

0.17 <0.025 0.032 

< 0.10 < 0.025 <0.005 

< 0.10 0.035 <0.005 

0.25 <0.025 0.015 

1.73 <0.025 <0.005 
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Gefäße 

800 AE58:238 

801 AE62:34 

802 AE63:65 

Cu Sn 

95.14 3.99 

87.72 10.67 

86.92 12.30 

803 AE66:260 90.12 9.45 

1.16 

3.89 

8.11 

8.39 

3.52 

2.15 

6.02 

8,91 

804 AE67:242 95.43 

805 AE72: 141 95.25 

806 F ß5. 115 88.56 

807 F 1985/125 a 91.30 

808 F 1985/125 b 95.31 

809 F 50 85.62 

810 F 44 79.67 

811 F 184 1989/102.18 89,38 

Scheiben 

Cu Sn 

820 AE67: 199 

821 AE69:172 

822 AE69:172 

823 AE70: 162 

824 AE931:060 

Schild 

830 AE73:189 

Helm 

89.20 10.16 

74.93 8.03 

91.80 7.44 

93.16 6.28 

94.27 5.02 

Cu 
90.63 

Sn 

8.67 

Pb Zn Fe Ni 

0.16 0.172 0.02 0.03 

0.16 0.004 0.08 0.45 

0.05 0.013 0.05 0.04 

0.04 0.001 0.21 <0.01 

0.34 0.006 0.24 0.45 

0.28 0.002 0.11 0.09 

2.67 0.010 <0.01 0.04 

0.05 0.004 0.02 0.03 

0.30 0.090 0.01 0.06 

0.39 11.34 0.12 0.02 

13.53 0.016 <0.01 0.10 

0,39 0,158 0,32 0,42 

Pb Zn Fe 

0.08 0.002 0.13 

16.47 0.007 0.03 

0.40 0.019 0.22 

0.15 0.002 0.04 

0.13 0.021 0.04 

Pb 

0.32 

Zn 

0.008 

Fe 

0.04 

Ni 

0.01 

0.07 

0.04 

0.04 

0.05 

Ni 

0.03 

Cu 
87.94 

Sn Pb Zn Fe Ni 

0.04 840 AE72:246 10.67 0.90 0.029 0.09 

Gürtel 

Cu Sn 

850 AE57:140 96.96 <0.25 

Pferdekopfpanzer 

860 AE73:189 

Sichel 

870 AE66:83 

Cu 
97.27 

Cu 
76.38 

Dolche und Schwerter 

Cu 
889 S57.244 90.59 

890 S61.35 90.69 

891 S59.27G 89.36 

892 S59.27K 90.08 

893 S68.15 88.67 

218 

Sn 

1.66 

Sn 

15.21 

Sn 

8.48 

8.85 

10.53 

9.78 

11.23 

Pb Zn Fe Ni 

0.19 <0.001 0.04 0.25 

Pb Zn Fe Ni 

0.09 0.24 0.025 0.65 

Pb 

7.98 

Zn 

0.001 

Pb Zn 

0.18 0.002 

0.21 0.002 

<0.03 <0.001 

<0.03 <0.001 

<0.03 <0.001 

Fe 

0.04 

Ni 

0.04 

Fe Ni 

0.12 0.26 

0.11 0.02 

0.06 <0.01 

0.10 <0.01 

0.07 <0.01 

Ag Sb 

0.03 0.04 

0.02 0.18 

0.03 <0.02 

0.07 <0.02 

0.05 0.05 

0.02 0.02 

0.094 0.12 

0.010 <0.02 

0.063 0.45 

0.11 <0.02 

0.08 0.11 

0,03 0,04 

Ag 
0.01 

0.13 

0.05 

0.03 

0.07 

Ag 
0.04 

Ag 
0.11 

Ag 
0.04 

Ag 
0.03 

Ag 
0.10 

Sb 

0.02 

0.07 

0.04 

0.03 

0.04 

Sb 

0.04 

Sb 

0.08 

Sb 

0.03 

Sb 

0.03 

Sb 

0.05 

Ag Sb 

0.02 0.04 

0.11 <0.01 

0.05 <0.01 

0.04 <0.01 

0.03 <0.01 

As Bi 

0.41 <0.025 

0.64 <0.025 

Co 

0.014 

0.067 

0.57 <0.025 0.010 

0.11 <0.025 <0.005 

2.26 <0.025 0.006 

0.31 <0.025 0.026 

0.40 <0.025 <0.005 

0.19 <0.025 0.006 

0.18 <0.025 0.008 

0.21 <0.025 0.028 

0.46 <0.025 0.012 

0,28 <0,025 0,078 

As Bi Co 

0.38 <0.025 <0.005 

0.25 <0.025 0.014 

<0.025 

0.28 <0.025 <0.005 

0.33 <0.025 0.014 

As Bi 

0.21 < 0.025 

Co 

0.008 

As Bi Co 

0.15 <0.025 <0.005 

As Bi Co 

2.51 <0.025 <0.005 

As Bi Co 

< 0.025 <0.005 

As Bi 

0.19 <0.025 

As Bi 

Co 

0.006 

Co 

0.25 <0.025 0.048 

<0.05 <0.025 <0.005 

<0.05 <0.025 <0.005 

<0.05 <0.025 <0.005 

<0.05 <0.025 <0.005 



894 577W23G 

895 577W23K 

896 561.38 

897 567.29 

899 582W3 

900 569W9G 

901 569W9K 

902 559.71 

903 559.145 

904 559.145 

905 562.107 

906 561.134 

907 562.36 

908 559.73 

909 572W8G 

910 572W8K 

911 563.97 

912 568.20G 

913 568.20 

914 563.48 

915 568.8 

916 556.10 

917 561.33 

918 562.38 

919 556.169 

920 559.32 

921 557. 73 

922 559.97 

923 556.9 

924 558.105 

925 572W9 

926 559.10 

927 564.80 

928 555.166 

929 562.53 

930 563.46 

931 564.42 

932 556.168 

933 562.51 

934 562.108 

935 567.31 

936 5L.37 

937 562.147 

938 563.100 

939 569W14K 

940 0081-24 

941 0081-89 

942 0081-25 

943 0081-35 

944 0081-30 

93.43 5.25 

94.46 4.54 

90.03 9.00 

90.09 9.06 

89.49 9.44 

89.61 9.50 

89.36 8.73 

88.61 10.17 

88.93 10.58 

89.14 8.22 

87.24 11.38 

87.44 12.14 

90.82 8.07 

89.57 9.50 

88.02 11.14 

91.47 5.81 

91.42 7.95 

87.71 10.68 

86.18 11.81 

87.23 11.50 

97.56 2.03 

94.54 4.72 

91.19 6.92 

90.37 9.23 

88.99 9.94 

89.05 10.35 

83.45 15.91 

80.36 18.36 

88.37 <0.20 

97.85 <0.20 

93.90 0.28 

93.27 5.68 

91.03 7.28 

92.37 7.40 

90.76 7.98 

90.55 8.16 

90.14 8.33 

90.93 8.79 

89.80 9.40 

88.66 10.02 

89.32 10.08 

89.05 10.34 

88.24 11.02 

88 .12 11.19 

86.28 12.03 

87.99 11.81 

87.35 11.02 

82.70 15.77 

94.19 3.82 

92.82 <0.25 

0.48 0.002 0.02 0.09 

0.21 0.001 0.22 0.07 

0.09 0.008 0.44 0.02 

0.07 0.002 0.09 0.06 

0.41 0.044 0.05 0.05 

0.69 0.005 0.06 0.04 

1.62 0.010 

1.01 <0.001 

0.28 <0.001 

2.08 <0.001 

1.03 0.011 

0.20 <0.001 

0.24 0.002 

0.20 0.002 

0.30 0.018 

1.67 <0.001 

0.03 0.004 

0.39 0.005 

1.14 0.005 

0.44 <0.001 

0.27 0.001 

0.29 0.002 

1.31 <0.001 

0.04 0.001 

0.26 < 0.001 

0. 15 < 0.001 

0.18 <0.001 

0.13 0.028 

0.03 0.006 

0.05 0.001 

0.36 0.010 

0.76 0.003 

1.39 0.005 

< 0.03 <0.001 

0.48 0.002 

0.57 0.064 

0.16 <0.001 

0.09 <0.001 

< 0.03 0.002 

0.10 <0.001 

0.08 0.002 

0.06 <0.001 

0.05 0.002 

0.07 0.002 

0.10 

0.06 

0.02 

0.21 

0.04 

0.18 

0.09 

0.10 

0.19 

0.13 

0.18 

0.20 

0.07 

0.12 

0. 10 

0.07 

0.11 

0.07 

0.12 

0.10 

0.07 

0.13 

4.04 

0.13 

0.03 

0.03 

0.16 

0.19 

0.22 

0.05 

0.03 

0.01 

0.01 

0.02 

0.01 

0.15 

0.07 

0.05 

0.06 

0.03 

0.07 

0.05 

0.04 

0.01 

0.09 

0.19 

0.02 

0.25 

0.03 

0.11 

0.02 

1.14 

0.05 

0.04 

0.07 

0.01 

0.01 

0.10 

0.05 0.05 

0.19 0.27 

0.16 < 0.01 

0.18 0.28 

0.09 0.14 

0.23 0.06 

0.08 0.04 

0.21 0.03 

0.1 1 0.06 

0.07 0.002 < 0.01 0.06 

0.11 0.005 0.02 0.03 

0.59 0.008 0.21 0.04 

0.23 0.198 0.73 0.05 

0.49 0.005 0.11 0.02 

1.99 0.004 0.02 0.02 

0.04 

0.05 

0.07 

0.05 

0.07 

0.07 

0.03 0.38 < 0.025 0.007 

0.07 0.35 < 0.025 0.012 

0.02 0.32 < 0.025 0.010 

0.03 0.51 < 0.025 0.028 

0.15 0.29 < 0.025 0.014 

0.02 <0.05 < 0.025 <0.005 

0.09 0.04 

0.10 0.02 

0.16 0.02 

0.12 0.03 

0.07 0.15 

0.03 < 0.01 

0.07 0.03 

0.01 0.02 

0.05 0.04 

0.03 0.14 

0.01 0.03 

0.10 0.18 

0.05 0.04 

0.05 0.03 

0.01 0.01 

0.02 0.04 

0.02 0.05 

0.01 0.04 

0.06 0.06 

0.04 0.02 

0.02 0.02 

0.02 0.02 

0.03 0.19 

0.16 0.09 

0.04 5.02 

0.02 0.03 

0.07 < 0.01 

0.01 0.02 

0.01 < 0.01 

0.05 

0.07 

0.01 

<0.01 

0.15 

0.03 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

0.05 

0.07 

0.12 

0.02 

0.10 

0.02 

0.02 

<0.01 

0.04 

0.03 

0.03 

0.04 

0.03 

0.07 

<0.01 

0.33 

0.03 

<0.01 

2.72 

<0.05 <0.025 <0.005 

<0.05 < 0.025 <0.005 

<0.05 < 0.025 <0.005 

0.18 <0.025 <0.005 

0.05 <0.025 0.007 

<0.05 < 0.025 <0.005 

0.52 < 0.025 0.011 

0.47 <0.025 0.049 

0.18 < 0.025 0.008 

0.69 < 0.025 <0.005 

0.34 < 0.025 0.006 

0.45 < 0.025 0.029 

0.63 < 0.025 0.023 

0.59 <0.025 0.010 

0.05 < 0.025 0.006 

0.22 < 0.025 0.016 

0.21 < 0.025 0.015 

0.22 <0.025 <0.005 

0.29 < 0.025 0.032 

0.26 <0.025 <0.005 

0.21 <0.025 0.017 

0.61 <0.025 0.051 

6.19 <0.025 0.037 

1.66 < 0.025 <0.005 

0.33 <0.025 <0.005 

0.11 <0.025 0.013 

<0.05 < 0.025 <0.005 

0.05 <0.025 <0.005 

0.40 <0.025 0.041 

0.39 <0.025 0.012 

0. 79 <0.025 0.022 

<0.05 <0.025 <0.005 

0.31 < 0.025 0.015 

0. 79 <0.025 <0.005 

0.15 < 0.025 0.024 

0.39 < 0.025 <0.005 

0.39 < 0.025 0.013 

0.38 <0.025 0.021 

1.47 < 0.025 <0.005 

<0.05 < 0.025 0.013 

0.38 <0.025 0.015 

0.18 < 0.025 0.043 

1.24 <0.025 <0.005 

2.42 < 0.025 <0.005 
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945 DD8l-27 

946 DD81-28 

947 DD81-22 

948 DD81-37 

949 DD81-21 

950 DD81-39 

951 DD81-26 

952 DD81-40 

91.00 8.58 

92.14 5.92 

91.19 8.10 

99.49 <0.25 

89.97 9.66 

89.19 9.16 

87.34 12.01 

89.39 9.49 

953 DD81-32 89.22 

954 ES22c 91.98 

955 ES23a 92 .89 

956 ES22a 89.99 

957 ES22b 90.71 

958 AE65 :254 90.46 

959 AE65:254 89.86 

960 AE73:116 89.42 

961 AE74:229 90.50 

962 AE931:313 92.96 

963 AE931 :346 95.76 

964 AE56:92 90.21 

965 AE60:240 95.59 

966 F 1989/102.48 87.60 

967 F 1089/102.51 89.77 

968 F 1989/102.52 90.40 

969 F 1989/102.47 89.90 

970 F 1989/102.49 91.30 

971 F 1989/102.54 90.36 

973 F 1989/102.46 97.48 

974 F 1089/102.51 92.32 

975 F 30 90.18 

976 F 32 90.13 

977 F 25 89.18 

978 F 25 78.45 

979 F 31 94.09 

980 F 35 90.92 

981 F 36 87.25 

982 F 31 88.99 

983 F 35 88.25 

984 F 36 94.17 

985 F 21 89.14 

986 F 22 94.34 

987 F 33 88.18 

988 F 21 93.13 

989 F 33 94.77 

990 F 39 87.30 

991 F 40 86.63 

992 F 20 91.79 

993 F 26 91.04 

994 F 27 91.98 

995 F 28 93.75 
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9.81 

6.88 

6.68 

8.83 

8.64 

5.61 

9.70 

10.03 

7.57 

6.52 

<0.20 

8.33 

4.03 

11.88 

9.31 

8.27 

9.39 

7.63 

8.70 

1.13 

3.18 

9.26 

8.98 

9.55 

1.82 

5.15 

8.08 

10.86 

5.56 

10.66 

5.10 

9.67 

5.24 

9.76 

5.82 

3.53 

7.49 

12.76 

1.00 

8.29 

7.17 

5.60 

0.09 

0.37 

0.03 

<0.03 

< 0.03 

0.26 

0.16 

0.67 

0.15 

0.29 

0.16 

0.06 

0.05 

1.57 

0.33 

0.17 

1.04 

0.26 

0.18 

0.16 

0.05 

0.14 

0.36 

0.22 

0.10 

0.30 

0.10 

0.44 

2.46 

0.025 

0.27 

0.54 

18.24 

0.06 

0.63 

0.77 

3.99 

0.70 

0.06 

0.70 

0.13 

0.65 

0.43 

0.17 

3.50 

0.13 

0.06 

0.35 

0.13 

0.06 

0.005 0.07 < 0.01 

0.003 <0.01 0.04 

0.009 0.19 0.05 

0.003 <0.01 0.31 

0.006 0.03 0.03 

0.004 0.26 0.61 

0.004 0.09 0.08 

0.006 0.14 0.02 

0.004 

0.016 

0.003 

0.003 

0.003 

0.002 

0.002 

0.035 

0.025 

0.001 

0.001 

0.004 

0.001 

0.005 

0.005 

0.005 

0.005 

0.004 

0.004 

0.005 

0.011 

0.007 

0.008 

0.010 

0.200 

0.080 

0.010 

0.015 

0.010 

0.010 

0.008 

0.014 

0.009 

0.097 

0.010 

0.011 

0.014 

0.014 

0.008 

0.009 

0.015 

0.008 

0.20 

0.09 

0.07 

0.51 

0.10 

0.11 

0.06 

0.06 

0.19 

0.02 

0.48 

0.32 

0.03 

0.14 

0.05 

0.14 

0.08 

0.18 

0.10 

0.19 

0.15 

0.15 

0.10 

0.11 

0.02 

0.18 

0.13 

0.03 

0.03 

0.09 

0.18 

0.16 

0.12 

0.38 

0.15 

0.29 

0.65 

0.19 

3.06 

0.13 

0.10 

0.12 

0.07 

0.19 

0.08 

0.02 

0.04 

0.02 

< 0.01 

0.04 

0.06 

0.04 

0.09 

0.07 

0.02 

0.01 

0.09 

0.01 

0.12 

0.24 

0.24 

0.01 

0.09 

0.03 

0.11 

0.09 

0.14 

0.12 

0.03 

0.09 

0.05 

0.06 

0.12 

0.01 

0.01 

0.09 

0.04 

0.07 

0.13 

0.02 

0.27 

0.03 

0.03 

0.01 

0.12 

0.02 

0.02 

0.01 

0.02 

0.01 

0.02 

0.09 

<0.01 

0.54 

0.03 

0.01 

0.03 

0.06 

0.03 

0.02 

0.11 0.21 

0.07 0.02 

0.04 0.02 

< 0.01 0.03 

0.01 0.04 

0.05 0.13 

0.01 0.04 

0.05 0.06 

0.09 0.25 

0.01 <0.01 

0.07 0.03 

0.03 0.09 

0.09 0.02 

0.10 <0.02 

0.01 < 0.02 

0.05 <0.02 

0.01 0.05 

0.04 0.03 

0.02 0.03 

0.01 0.18 

0.01 0.04 

0.04 <0.02 

0.03 0.03 

0.04 0.14 

0.13 0.24 

0.01 0.04 

0.03 0.04 

0.04 0.11 

0.01 1.21 

0.05 0.06 

0.01 0.04 

0.11 <0.02 

0.12 0.03 

0.06 0.27 

0.06 0.06 

0.05 0.31 

0.10 0.02 

0.06 0.03 

0.05 0.04 

0.02 <0.02 

0.005 0.05 

0.005 0.04 

0.09 0.039 <0.005 

0.96 < 0.025 <0.005 

0.34 <0.025 0.041 

0.18 < 0.025 <0.005 

0.23 < 0.025 0.017 

0.40 < 0.025 0.041 

0.25 < 0.025 0.015 

0.16 <0.025 <0.005 

0.21 < 0.025 0.012 

0.43 < 0.025 0.031 

0.12 < 0.025 <0.005 

0.54 < 0.025 0.013 

0.40 < 0.025 <0.005 

2.04 < 0.025 <0.005 

0.13 < 0.025 <0.005 

0.28 < 0.025 <0.005 

0.19 < 0.025 0.010 

3.38 < 0.025 <0.005 

0.78 < 0.025 0.020 

0.17 < 0.025 <0.005 

0.13 < 0.025 <0.005 

0.36 < 0.025 0.043 

0.92 <0.025 <0.005 

0.31 < 0.025 0.044 

0.25 < 0.025 0.040 

0.42 < 0.025 0.032 

0.56 <0.025 <0.005 

1.73 < 0.025 0.010 

0.33 < 0.025 0.011 

0.33 < 0.025 0.021 

0.33 < 0.025 0.008 

0. 77 < 0.025 <0.005 

0.31 < 0.025 <0.033 

0.12 < 0.025 0.007 

0.81 < 0.025 0.017 

0.13 < 0.025 0.007 

0.12 < 0.025 0.008 

0.28 < 0.025 0.032 

0.18 < 0.025 0.007 

<0.10 < 0.025 <0.005 

0.49 < 0.025 0.028 

0.30 < 0.025 <0.005 

0.78 <0.025 0.023 

0.80 < 0.025 <0.005 

0.16 <0.025 <0.005 

3.50 <0.025 <0.005 

0.12 <0.025 0.015 

0.49 <0.025 0.031 

0.41 <0.025 <0.005 



996 F 37 92.36 7.56 

6.83 

9.02 

9.50 

8,31 

997 F 37 92.57 

998 F 1989/102.54 90.23 

999 HH 1967.13 89.69 

1000 F 103 ß 510 90,63 

1001 F 105 88,44 

1002 F 119 ß 371 

1003 F 120 ß 380 

1004 F 121 ß 486 

1005 F 97 ß 441 

1006 F 100 ß 189 

1007 F 101 ß 28 

1008 F 102 ß 27 

1009 F 98 ß 199 

96,53 0,72 

87,51 11,69 

93,02 6,46 

93 ,89 <0,25 

90,43 2,83 

88,14 10,69 

90,55 8,76 

89,41 9,69 

90,02 9,58 

0.025 0.006 

0. 15 0.007 

0.49 0.005 

0. 14 0.009 

0,32 0,005 

0,09 0,003 

0,11 0,003 

0,25 0,013 

1,40 0,116 

3,83 0,068 

0,41 0,004 

0,17 0,004 

0,18 0,005 

0,06 0,003 

0.02 

0.11 

0.04 

0.40 

0,06 

0.01 

0.02 

0.05 

0.02 

0,14 

0,03 0,93 

0,02 0,02 

0,03 < 0,005 

0,16 0,02 

0,14 0,04 

0,03 0,27 

0,07 0,09 

0,08 0,04 

0,08 0,03 

0.03 0.03 <0.10 <0.025 <0.005 

0.10 0.04 0.17 <0.025 0.008 

0.017 < 0.02 0.13 < 0.025 0.016 

0.02 0.04 0.15 < 0.025 0.030 

0,43 < 0,025 0,049 0,02 0,04 

0,07 

0,20 

0,19 

0,03 

0,05 

0,02 

0,02 

0,05 

0,03 

0,08 1,55 < 0,025 <0,005 

0,03 0,42 <0,025 <0,005 

0,03 <0,10 <0,025 <0,005 

0,38 4,01 < 0,025 0,010 

0,86 1,74 < 0,025 0,018 

0,04 0,38 <0,025 0,015 

0,05 0,27 < 0,025 0,018 

0,05 0,48 < 0,025 0,023 

0,04 0,15 <0,025 0,009 

Berliner Datenbank von Analysen kulturgeschichtlicher Metallobjekte 

Einzelproben aus Luristan 
Quelle: Rathgen-Forschungslabor 

RF 1936 Anhänger 

RF 2071 Beil 

RF 2072 Steinbock 

RF 2073 Stier 

R F 2074 Doppelstier 

RF 2075 Gefaß 

RF 2076 Bogenspanner 

RF 2077 Zügelring 

RF 2078 Trensenknebel 

RF 2079 Trensenknebel 

RF 2080 Trensenknebel 

RF 3539 Hirsch 

RF 3766 Klinge 

RF 3767 Axt 

RF 4110 Dolch 

RF 4441 Armreif 

RF 4442 Geschirr 

R F 4443 Zügelhalter 

RF 4444 Kette 

RF 4445 Anhänger 

RF 5084 Beschlag 

R F 5068 Trense 

Cu Sn 

84.33 15.23 

88.65 9.62 

89.08 5.14 

97.82 < 0.2 

72.74 3.03 

80.11 14.42 

97.44 < 0.2 

93.93 3.46 

92.22 7.07 

94.09 5.07 

87.37 12.33 

68.34 0.96 

97.95 0.23 

97.51 < 0.20 

87.11 11.99 

87.96 10.46 

91.77 7.15 

97.57 <0.20 

88.59 8.60 

94.86 3.38 

90.04 8.15 

87.84 6.64 

RF 5069 Beil 

RF 4804 Standarte 

RF 4767 Stier 

RF 4745 Hi rsch 

93 .52 2.73 

89.29 8.10 

(0.007 Cd) 69.10 0.85 

82.83 5.82 

Pb Zn Fe Ni 

0.06 0.002 0.06 0.03 

0.75 0.080 0.09 0.09 

3.06 0.650 

0.08 0.002 

10.1 13.08 

4.64 0.120 

0.08 0.001 

1.88 0.090 

0.25 0.030 

0.22 0.060 

0.08 0.004 

1.06 0.01 

0.07 0.14 

0.57 0.10 

0.23 0.09 

0.02 0.18 

0.03 0.04 

0.04 0.03 

0.21 0.07 

0.02 0.02 

2.66 27.18 0.45 0.28 

0.13 <0.001 0.29 0.50 

0.16 <0.001 0.10 0.03 

0.20 0.001 0.12 0.10 

0.20 0.067 0.02 0.10 

0.23 <0.001 0.16 0.23 

0.09 0.004 0.02 0.17 

1.76 <0.001 <0.01 0.02 

0.68 0.047 < 0.01 0.17 

0. 78 0.11 0.34 0.09 

2.64 I. 77 0.53 0.08 

0.33 

0.21 

3.40 

8.51 

0.005 

0.03 

25.91 

1.79 

0.62 0.67 

0.38 0.42 

0.31 0.31 

0.11 0.18 

Ag 

0.03 

0.07 

0.09 

0.06 

0.05 

0.12 

0.03 

0.23 

0.06 

0.06 

0.06 

0.05 

0.03 

0.12 

0.01 

0.06 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.06 

0.12 

0.16 

0.08 

0.03 

0.14 

Sb As Bi Co 

0.03 0.22 n.b. n.b. 

0.13 0.52 n.b. n.b. 

0.21 0.69 n.b. n.b. 

0.04 1.79 n.b. n.b. 

0.12 0.20 n.b. n.b. 

0.07 0.20 n.b . n.b. 

0.04 2.21 n.b. n.b. 

0.06 0.28 n.b. n.b. 

0.08 0.25 n.b. n .b. 

0.06 0.16 n.b. n.b. 

0.03 0.09 n .b. n.b. 

0.02 0.07 < 0.025 <0.005 

0.02 0.86 < 0.025 <0.005 

0.03 2.14 < 0.025 <0.005 

0.04 0.42 < 0.025 0.008 

0.10 1.00 < 0.025 0.040 

0.03 0.38 < 0.025 0.040 

0.03 2.08 < 0.025 <0.005 

1.00 <0.05 < 0.025 <0.005 

0.23 0.57 < 0.025 0.040 

0.05 0.37 < 0.025 0.018 

0.05 0.32 < 0.025 0.007 

0.07 1.87 < 0.025 0.024 

0.20 1.04 < 0.025 0.24 

0.07 <0.05 < 0.025 0.008 

0.13 0.47 < 0.025 0.009 
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Berliner Datenbank von Analysen kulturgeschichtlicher Metallobjekte 

Museum Altenessen 
Quelle: J. Riederer: Die Metallanalysen der iranischen Kupfer- und Bronzeobjekte des 
Museums Altenessen. 
Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 57 (1992) 69 - 77 

Kat Jnv.Nr. Objekt Dat. 

1969 :280.1 Statuette fr.l.Jt. 

2 1969:280.2 Equide fr.l.Jt. 

3 1973:189.5 Ständeraufs sp.2./ fr.l.Jt. 

4 1991:1.723 Ständeraufs fr.l.Jt. 

5 1969:172.10 Ständeraufs fr.l.Jt. 

7 1991:1.332 Nadel sp.2./ fr.l.Jt. 

8 1955:194.1 Nadel sp.2./ fr.l.Jt. 

9 1966:109 Nadel 

10 1969:172.1 Nadel 

11 1966:260.1 Nadel 

12 1956:92.1 Nadel 

14 1970:162.2 Nadel 

16 1959:232 Anhänger 

17 1955:194.3 Anhänger 

18 1955:194 Anhänger 

19 1959:232.2 Anhänger 

20 1959:232.3 Anhänger 

21 1959:232.4 

22 1971:217.3 

26 1966: 12.1 

27 1967:242.2 

28 1967:130.1 

29 1967:130.2 

36 1955:194 

37 1955:194 

38 1972:91 

Anhänger 

Anhänger 

Armreif 

Armreif 

Armreif 

Armreif 

Ohrring 

Ohrring 

Fibel 

sp.2./ fr.l.Jt. 

sp.2./ fr.l.Jt. 

fr.l.Jt. 

fr.l.Jt. 

sp .2./ fr.l.J t. 

fr.l.Jt. 

fr.l.Jt. 

fr.l.Jt. 

fr.l.Jt. 

fr.l.Jt. 

fr.l.Jt. 

12./9.Jh 

sp.2./ fr.I.Jt. 

1300/1250 

1300/1250 

sp.2./ fr.l.Jt. 

sp.2./ fr.l.Jt. 

7.Jh 

Cu Sn Pb Zn Fe Ni 

93 .19 4.94 1.31 0.04 0.01 0.07 

95.62 < 0.20 3.31 0.04 0.19 0.03 

92.99 6.12 0.11 <0.01 0.16 0.17 

89.37 10.48 0.06 <0.01 0.02 <0.01 

91.41 6.19 1.90 <0.01 0.03 0.16 

89.99 8.83 0.37 <0.01 0.31 0.15 

90.35 9. 11 0.09 <0.01 0.04 0.03 

97.39 2.01 0.21 0.02 0.16 0.02 

92.03 7.30 0.43 <0. 01 0.12 < 0.01 

93.66 5.73 0.18 <0.01 0.02 0.14 

81.69 17.17 0.77 <0.01 0.03 0.04 

91.82 7.70 0.08 <0.01 0.06 0.05 

92.55 6.59 0.18 <0.01 0.37 0.04 

78.79 10.98 9.26 <0.01 0.10 0.07 

92.24 7.15 0.08 <0.01 0.05 0.07 

89.33 10.25 0.09 <0.01 0.09 0.02 

96.96 0.87 0.41 0.06 0.19 0.22 

91.39 8.24 <0.03 <0.01 0.02 

8l.l8 18.21 0.28 0.02 0.03 

92.69 4.54 2.28 <0.01 0.11 

90.46 8.89 0.09 <0.01 0.01 

87.00 7.66 4.64 <0.01 0.08 

86.99 7.82 4.51 <0.01 0.08 

94.41 4.90 0.22 <0.01 0.05 

95.09 4.41 0.22 <0.01 <0.01 

88.54 9.34 1.76 <0.01 0.07 

0.02 

0.05 

0.03 

0.19 

0.02 

0.02 

0.06 

0.08 

0.15 

Ag Sb 

0.16 0.04 

0.01 0.07 

0.02 0.04 

0.01 < 0.01 

0.02 0.02 

0.07 0.03 

0.03 0.05 

0.06 0.07 

0.03 <0.02 

0.08 0.03 

0.05 0.05 

0.01 0.03 

0.10 0.06 

0.12 0.16 

0.02 0.03 

0.06 0.04 

0.04 0.12 

0.01 

0.05 

0.05 

0.02 

0.04 

0.04 

0.04 

0.02 

0.05 

0.04 

0.09 

0.02 

0.02 

0.07 

0.06 

0.03 

0.04 

0.07 

As Bi 

0.24 <0.01 

0.66 0.03 

0.35 0.03 

0.07 <0.01 

0.24 0.01 

0.23 0.01 

0.29 <0.01 

0.06 <0.01 

0.09 <0.01 

0.13 0.02 

0.25 <0.01 

0.24 0.01 

0.11 <0.01 

0.51 <0.01 

0.29 0.04 

0.11 0.01 

1.04 0.09 

0.29 <0.01 

0.09 <0.01 

0.27 0.01 

0.30 0.02 

0.45 0.02 

0.44 0.02 

0.29 0.01 

0.14 0.01 

39 1966:260.3 Fibel 7.Jh 90.76 8.93 0.10 <0.01 0.08 0.04 0.02 0.06 

42 1957:240 Gürtelblech 3./2.Jt 

45 1970:162.1 Zierscheibe 8./7.Jh. 

96.96 < 0.25 0.19 <0.01 0.04 0.25 0.04 0.03 2.51 <0.01 

0.04 0.03 0.03 0.28 <0.01 

46 1969:172.6 Spiegel l.H.l.Jt. 

93.16 6.28 0.15 <0.01 0.04 

74.93 8.03 16.47 <0.01 0.03 

91.06 5.95 2.13 0.18 0.14 

0.07 0.13 0.07 0.25 0.01 

49 1967:242.1 Spatel l.Jt. 0.03 0.17 0.03 0.30 <0.01 

50 1965:254.2 Stempelsgl 

51 1956:92.2 Axt 

52 1955:194 Axt 

53 1966:122.6 Axt 

54 1972:141.1 Axt 

55 1930:1848 Axt 

56 1965:254.3 Axt 

57 1964:286 Axt 

61 1957:8 Lanzensp. 

62 1970:162.3 Lanzensp. 

63 1970:162.4 Lanzensch 
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sp.2./ fr.l.Jt. 98.99 0.77 0.04 <0.01 0.01 

sp.3./ fr.2.Jt. 96.14 <0.20 0.12 <0.01 0.20 

Sp.3.Jt 77.88 < 0.25 13.65 <0.01 2.02 

sp.3./ fr.2.Jt. 88.80 7.55 1.86 <0.01 0.14 

fr.2.Jt. 87.75 9.85 1.17 <0.01 0.19 

0.01 

0.05 

0.02 

0.01 

0.02 

tr.2.Jt. 85.33 3.88 10.12 o.o2 <0.01 o.o3 

sp.2./ fr.l.Jt. 90.72 8.27 0.47 0.16 0.08 0.01 

sp.3./ fr.2.Jt. 98.69 < 0.25 0.04 <0.01 0.72 0.01 

fr.l.Jt. 89.86 9.70 0.33 <0.01 0.06 <0.01 

fr.l.Jt. 90.55 8.93 0.15 <0.01 0.14 < 0.01 

fr.l.Jt. 89.44 10.40 0.10 <0.01 0.02 0.01 

0.18 < 0.01 <0.05 <0.01 

0.19 0.03 3.27 <0.01 

0.04 0.21 6.05 0.02 

0.06 0.02 1.56 <0.01 

0.13 0.03 0.85 <0.01 

0.06 0.03 

0.05 0.03 

0.08 0.02 

0.01 0.04 

0.54 <0.01 

0.20 0.01 

0.44 <0.01 

0.07 <0.02 0.13 <0.01 

0.03 <0.01 <0.05 <0.01 



64 1974:273.4 Speerspitze 

65 1974:293.3 Pfeilspitze 

66 1974:273.2 Speerspitze 

67 1974:273.3 Pfeilspitze 

68 1974:293.7 Pfei lspitze 

69 1974:293.2 

70 1961:45.2 

71 1974:293.5 

Pfeilspitze 

Pfei lspitze 

Pfei lspitze 

72 1974:293.1 Pfeilspitze 

73 1965:254.5 Pfeilspitze 

74 1974:293.8 Pfeilspitze 

77 1974:229.2 Schwert K 

77 1972:229.2 Schwert G 

78 1973:116.3 Schwert 

79 1960:240 Schwert 

sp.2./ fr.l.Jt. 99.46 0.27 0.18 <0.01 0.01 0.01 

sp.2.1 fr.l.Jt. 93.22 5.90 0.04 <0.01 0.57 <0.01 

sp.2./ fr.l.Jt. 99.58 <0.25 0.07 <0.01 0.17 0.02 

sp.2./ fr.l.Jt. 99.38 <0.20 <0.03 <0.01 0.50 <0.01 

sp.2./ fr.l.Jt. 95.44 1.79 0.61 <0.01 0.09 0.18 

sp.2.1 fr.l.Jt. 

sp.2./ fr.l.Jt. 

94.18 5.10 

94.99 4.20 

0.15 <0.01 

0.15 <0.01 

0.09 

0.16 

0.02 

0.13 

sp.2./ fr.l.Jt. 87.24 11.40 0.44 <0.01 0.05 <0.01 

sp.2./ fr.l.Jt. 98.26 1.41 0.07 <0.01 0.03 0.01 

sp.2./ fr.l.Jt. 98.96 <0.25 0.12 <0.01 0.01 

sp.2.1 fr.l.Jt. 93.19 6.02 0.53 <0.01 0.13 

10./9.Jh 90.50 7.57 1.04 0.03 0.19 

10./9.Jh 91.22 7.94 0.21 <0.01 0.05 

9./8.Jh 89.42 10.03 0.17 0.04 0.06 

fr.l.Jt. 0.05 <0.01 0.03 

0.02 

0.05 

0.06 

0.07 

0.04 

0.02 

85 1969:172.9 Kurzschwert ? 

95.59 4.03 

90.67 8.65 

90.46 5.61 

89.86 8.26 

95.76 <0.20 

0.08 <0.01 0.19 0.01 

86 1965:254.1 Dolch 

87 1965:254.4 Dolch 

88 1991:1.699 Dolch 2.H.3.Jt. 

1.57 <0.01 0.11 0.02 

0.07 <0.01 0.96 <0.01 

0.18 <0.01 0.48 0.09 

89 1959:92.3 Dolch sp.2.Jt 90.21 8.33 0.16 <0.01 0.32 0.07 

0.04 

0.13 

0.04 

0.03 

0.01 

0.01 

0.09 

0.04 

0.01 

0.13 

0.13 

0.06 

0.10 

0.03 

0.02 

90 1970:162.5 Dolch sp.2./ fr.l.Jt. 92.96 6.52 0.26 <0.01 0.02 

92 1973:189.4 Wetzstein I0./7.Jh. 90.10 8.93 0.52 <0.01 0.05 

93 1972:246 Spitzhelm 9./8.Jh. 87.94 10.67 0.90 0.03 0.09 

94 1973:189.2 Schildbuck fr.l.Jt. 90.63 8.67 0.32 <0.01 0.04 

95 1967:199.1 Handschutz fr.l.Jt. 89.20 10.16 0.08 <0.01 0.13 

96 1974:157.4 Streitkolb. 3.Jh.v/3.Jh .n 86.14 12.42 0.37 <0.01 0.32 

97 1973:189.1 Pferdehelm 

98 1970:162.6 Stirnplatte 

100 1973 :140 Trense 

100 1973:140 Trense 

100 1973: 140 Trense 

101 1955: 194(a) Trense 

101 1955:194(b) Trense 

102 1973:189.3 Geschirrrg 

103 1974:273.5 Schelle 

104 1974:273.6 Schelle 

107 1963:65.3 Schale 

109 1962:34 Becher 

110 1962:23 Pokal 

112 1972:141.2 Schn.kanne 

113 1958:238 Schn .topf 

114 1967:242.3 Sieb 

115 1966:260.4 Kelle 

116 1966:260.5 Gabel 

117 74:201.1 Meißel 

119 1969:280.4 Stierprotm 

120 1969:280.3 Wagen 

9./7.Jh 

St 8./7.Jh 

Knr 8./7.Jh 

Kn I 8./7.Jh 

St 9.17.Jh. 

Kn 9./7.Jh. 

97.27 1.66 0.24 0.03 0.65 

89.42 9.61 0.36 0.02 0.14 

99.79 <0.20 <0.03 <0.01 0.04 

84.69 14.23 0.60 <0.01 0.05 

83.20 15.74 0.55 <0.01 0.06 

92.58 6.38 0.55 <0.01 0.01 

94.45 4.85 0.42 <0.01 0.03 

fr.l.Jt. 89.37 9.71 0.05 <0.01 0.03 

sp.2.1 fr.l.Jt. 90.19 9.35 0.12 <0.01 0.09 

fr.l.Jt. 

8./7.Jh. 

fr.l.Jt. 

M.3.Jt. 

sp.2./ fr.l.Jt. 

2.H.3.Jt. 

MJ.Jt. 

sp.2./ fr.l.Jt. 

sp .2./ fr.l.Jt. 

SpJ.Jt. 

fr.l.Jt. 

sp.2./ fr.l.Jt. 

93.67 5.11 0.14 <0.01 1.44 0.01 

86.92 12.30 0.05 <0.01 0.05 0.04 

87.72 10.67 0.16 <0.01 0.08 

97.11 <0.20 0.06 0.02 0.03 

95.25 3.89 0.28 <0.01 0.11 

95.14 3.99 0.16 0.17 0.02 

0.45 

0.11 

0.09 

0.03 

95.43 l.l6 0.34 <0.01 0.24 0.45 

90.12 9.45 0.04 <0.01 0.21 <0.01 

96.20 3.22 0.05 <0.01 0.17 0.03 

96.50 <0.25 <0.03 <0.01 0.87 <0.01 

93.80 4.48 1.14 0.08 0.02 0.05 

95.05 3.28 1.02 <0.01 0.01 0.06 

0.06 <0.01 <0.05 <0.01 

0.03 <0.02 0.22 <0.01 

0.16 <0.02 <0.05 <0.01 

0.12 <0.01 <0.05 <0.01 

0.03 0.17 1.69 <0.01 

0.03 0.05 0.37 <0.01 

0.11 0.03 0.23 <0.01 

0.08 0.44 0.34 <0.01 

0.03 0.04 0.14 <0.01 

0.22 <0.02 0.68 <0.01 

0.03 0.04 

0.09 0.25 0.28 <0.01 

0.04 0.15 0.27 0.02 

0.05 0.06 0.13 <0.01 

0.09 0.02 0.17 <0.01 

0.18 0.05 0.18 <0.01 

0.05 0.13 

0.21 <0.02 

0.07 0.03 

0.03 0.09 

0.01 <0.01 

0.01 0.06 

0.11 0.08 

0.04 0.04 

0.01 0.02 

0.11 0.04 

0.03 0.03 

0.06 0.05 

0.01 0.01 

0.06 0.03 

0.06 0.03 

2.04 <0.01 

0.64 <0.01 

3.38 <0.01 

0.78 0.02 

0.19 0.01 

0.16 0.04 

0.15 <0.01 

0.21 0.00 

0.38 <0.00 

0.56 <0.01 

-- <0.01 

0.30 <0.01 

0.11 0.02 

0.18 0.02 

0.21 0.02 

0.01 0.04 0.36 0.01 

0.01 0.04 0.09 0.01 

0.01 0.07 0.68 0.01 

0.07 0.05 0.10 <0.01 

0.16 0.07 <0.05 <0.01 

0.03 <0.02 

0.02 0.18 

0.08 0.08 

0.02 0.02 

0.03 0.04 

0.05 0.05 

0.07 <0.02 

0.06 0.11 

0.23 <0.02 

0.06 0.05 

0.07 0.11 

0.57 0.01 

0.64 0.07 

2.51 <0.01 

0.31 0.03 

0.41 0.01 

2.26 0.01 

0.11 <0.01 

0.15 0.01 

2.40 <0.01 

0.33 <0.01 

0.38 <0.01 
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Berliner Datenbank von Analysen kulturgeschichtlicher Metallobjekte 

Rüstungsteile aus Assyrien und Urartu aus Privatbesitz 
Quelle: Rathgen-Forschungslabor 

I. AG 70 Helm 

2. AG 71 Helm 

3. AG 165 Helm 

4. AG 168 Helm 

5. AG 204a Helm 

6. AG 204b Ver.St. 

7. AG 339a Helm 

8. AG 339b Helm 

9. AG 385 Helm 

10. AG 424 Helm 

11. AG 504 Helm 

12. AG 502 Gürtel 

13. AG 125 Pektoral 

14. AG 230 Pektoral 

15. AG 115 Scheibe 

16. AG 503a Armsch. 

17. AG 503b Armsch. 

Cu Sn Pb Zn Fe Ni Ag Sb As l:li Co Au Cd 

88,37 11,28 0,13 0,01 0,04 <0.01 0,05 0,03 0,11 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

88,75 10,91 <0.03 0,02 0,07 0,03 0,07 0,02 0,11 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

90,53 9,17 <0.03 0,02 0,07 0,07 0,10 0,03 <0.10 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

88,24 11,23 0,05 0,01 0,40 0,02 0,06 <0.02 <0.10 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

90,17 9,23 0,12 0,11 0,26 0,01 0,07 0,02 <0.10 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

84,80 10,57 0,88 3,49 0,13 0,01 0,08 0,04 <0.10 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

89,26 10,44 <0.03 0,01 0,19 0,05 0,05 <0.02 <0.10 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

90,02 9,57 <0.03 0,01 0,23 0,05 0,05 0,06 <0.10 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

90,17 9,08 0,32 0,04 0,25 0,02 0,08 0,04 <0.10 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

90,27 9,32 0,14 0,01 0,11 0,02 0,08 0,04 <0.10 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

90,33 9,07 0,10 0,03 0,20 0,02 0,06 0,04 0,14 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

85,99 9,25 0,31 4,26 0,05 0,05 0,01 <0.02 <0.10 <0.025 0,0791 <0.01 <0.001 

87,49 11,74 0,13 0,03 0,51 0,03 0,06 <0.02 <0.10 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

88,09 11,18 0,23 0,01 0,04 0,03 0,09 0,08 0,25 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

90,90 7,81 0,23 0,03 0,19 <0.01 0,09 0,31 0,44 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

81,04 9,52 0,80 7,72 0,80 0,02 0,05 0,04 <0.10 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

86,74 7,91 0,43 4,24 0,35 0,01 0,08 0,03 0,20 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

XI c 4873.2 Armsch. 88,48 11,29 <0.03 0,02 0,10 0,095 0,01 <0.02 <0.10 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

TIT d 4SS2 Helm 88,97 10,69 0,19 0,02 0,06 0,013 0,05 <0.02 <0.10 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

Berliner Datenbank von Analysen kulturgeschichtlicher Metallobjekte 

Urartäische Helme im Badisches Landesmuseum, Karlsruhe 
Quelle: Rathgen-Forschungslabor 

84/69 

89/1 

89/12 

89/13 

89114 

89/? 
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Cu 

81.81 

85.97 

82.75 

87.13 

88.84 

88.51 

Sn 

17.71 

8.41 

16.17 

12.52 

10.56 

10.78 

Pb Zn 

0.11 0.031 

0.70 4.56 

0.31 0.046 

0.06 0.071 

0.22 0.035 

0.19 0.16 

Fe 

0.09 

0.26 

0.33 

0.04 

0.20 

0.21 

Ni 

0.06 

0.04 

0.03 

0.01 

0.02 

0.04 

Ag Sb 

0.11 0.08 

0.06 <0.02 

0.19 0.17 

0.07 0.09 

0.08 0.04 

0.10 <0.02 

As Bi Co 

<0.10 <0.025 <0.005 

<0.19 <0.025 <0.005 

<0.10 <0.025 <0.005 

<0.10 <0.025 <0.005 

<0.10 <0.025 <0.005 

<0.10 <0.025 <0.005 



Berliner Datenbank von Analysen kulturgeschichtlicher Metallobjekte 

Armreifen aus Urartu aus dem Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin 
Quelle: Rathgen-Forschungslabor 

Xlc 4759 

Xlc 4760 
Xlc 4761 

Xlc 4762 

Xlc 4763 
Xlc 4764 

Xlc 4765 

Xlc 4766 
Xlc 4767 

Xlc 4768 

Xlc 4769 
Xlc 4770 

Xlc 4771 

Xlc 4772 
Xlc 4773 

Xlc 4774 

Xlc 4775 

Cu Sn 

91.66 7.10 

87.88 11.03 
89.19 5.50 

7.05 < 0.025 

86.68 12.10 
93 .65 5.43 

86.20 1.50 

93.49 5.45 
89.68 8.93 

88.92 10.1 
88.02 10.44 

87.57 10.84 

6.11 < 0.025 
88.18 10.74 

88.49 9.36 

90.51 7.95 

81.14 10.03 

Pb Zn Fe Ni Ag Sb As Bi Co 

0. 78 0.05 0.18 0.02 0.08 0.04 0.09 <0.025 <0.005 
0.16 0.03 0.10 0.04 0.06 0.36 0.33 0.03 < 0.005 

2.91 0.87 0.44 0.01 0.06 0.25 0.69 0.08 0.015 

0.15 0.01 0.04 < 0.005 92.60 <0.01 < 0.05 0.15 < 0.005 
0.11 0.77 0.16 0.07 0.05 <0.01 < 0.05 0.06 <0.005 

0.72 0.04 0.02 0.03 0.09 <0.01 < 0.05 0.03 < 0.005 
0.88 0.32 0.53 0.04 0.04 0.07 0.38 0.04 < 0.005 

0.66 0.02 0.17 0.05 0.03 0.05 0.07 <0.025 <0.005 

0.58 0.15 0.22 0.04 0.07 0.10 0.19 0.04 <0.005 

0.55 0.05 0.20 0.05 0.04 0.04 < 0.05 0.05 <0.005 
0.34 0.64 0.19 0.02 0.06 0.04 0.21 0.05 < 0.005 

0.35 0.64 0.20 0.01 0.06 0.04 0.25 0.04 < 0.005 

1.01 < 0.001 0.01 < 0.005 92.72 <0.01 < 0.05 0.15 < 0.005 
0.14 0.03 0.09 0.03 0.06 0.34 0.34 0.04 < 0.005 

0.59 0.72 0.55 0.01 0.08 0.07 0.09 0.04 < 0.005 

0.22 0.06 1.03 <0.005 0.07 <0.01 0.08 0.08 <0.005 
0.32 5.36 2.61 <0.005 0.06 0.03 0.39 0.07 <0.005 

Berliner Datenbank von Analysen kulturgeschichtlicher Metallobjekte 

Votivbleche aus Westanatolien 
Quelle: Rathgen-Forschungslabor 

0.41267 

0.41268 

0.41269 

0.41270 
0.41271 
0.41272 

0.41273 

0.41276 
0.41277 

0.41279 

0.41282 

Cu Sn Pb Zn Fe Ni 

37.82 <0.025 0.77 3.17 0.08 <0.005 

35.83 <0.025 1.00 9.27 0.08 <0.005 

38.57 <0.025 0.39 3.00 0.09 <0.005 
95.34 4.19 <0.03 0.003 0.17 < 0.005 

94.04 5.32 0.16 0.028 0.17 < 0.005 
91.15 8.58 <0.03 0.026 0.06 <0.005 

90.94 8.59 0.11 0.049 0.08 < 0.005 
16.88 <0.25 0.48 0.121 0.47 <0.005 

55.82 <0.25 0.60 12.52 0.10 < 0.005 

54.75 <0.25 0.42 8.55 0.07 < 0.005 
0.25 <0.25 0.21 0.062 <0.01 < 0.005 

Ag Sb As Bi Co Au Cd 

58.08 0.08 < 0.10 <0.025 <0.005 < 0.01 <0.001 
53.46 <0.02 < 0.10 <0.025 <0.005 0.32 0.042 

57.92 0.03 < 0.10 <0.025 <0.005 < 0.01 <0.001 
0.08 0.22 < 0.10 <0.025 <0.005 n.b. n.b. 

0.09 0.19 < 0.10 <0.025 <0.005 n.b. n.b. 

0.06 0.12 < 0.10 <0.025 <0.005 < 0.01 <0.001 
0.12 0.11 < 0.10 <0.025 <0.005 n.b. <0.001 

81.83 <0.02 < 0.10 <0.025 <0.005 0.22 <0.001 
30.97 < 0.02 < 0. 10 <0.025 <0.005 <0.01 <0.001 

36.21 < 0.02 < 0.10 <0.025 <0.005 < 0.01 <0.001 

99.48 <0.02 < 0.10 <0.025 <0.005 n.b. <0.001 
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